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Introduction
Durant les dix dernie`res anne´es, la miniaturisation constante des dispositifs mi-
croe´lectroniques conventionnels, motive´e par la ne´cessite´ de stocker et de traiter l’information en
plus grande quantite´ et a` plus grande vitesse, a laisse´ entrevoir les limites de cette technologie.
Ce constat a stimule´ une intense recherche dans un grand nombre de branches des sciences de la
matie`re, dans le but de fabriquer des syste`mes alternatifs plus performants et/ou de taille large-
ment infe´rieure au micron. Dans le premier cas, l’e´volution consiste a` de´velopper des dispositifs
plus simples, plus rapides et moins couteux en e´nergie. Dans le second cas, il s’agit d’atteindre
des dimensions critiques pour lesquelles la taille de l’objet devient similaire aux longueurs ca-
racte´ristiques du mate´riau afin de tirer profit de nouveaux effets inobservables a` l’e´chelle micro-
nique. La fabrication de ces syste`mes et leur inte´gration dans des dispositifs a` grande e´chelle
impliquent l’utilisation de compose´s de nature diffe´rente organise´s en he´te´rostructures. Dans ce
cadre, le controˆle des proprie´te´s des mate´riaux aux interfaces apparaˆıt comme un e´le´ment cle´
pour le bon fonctionnement du syste`me.
Parmi les technologies candidates a` l’e´laboration d’une nouvelle ge´ne´ration de dispositifs mi-
croe´lectroniques, l’e´lectronique de spin pre´sente de nombreux atouts [1, 2, 3, 4]. Les premie`res
jonctions tunnel magne´tiques et les syste`mes a` vannes de spin ont apporte´ la preuve de l’inte´reˆt
que repre´sente la manipulation du spin de l’e´lectron dont s’e´tait de´sinte´resse´e l’e´lectronique jus-
qu’alors [5, 6, 7]. Notamment, l’interaction entre les e´lectrons itine´rants polarise´s et les moments
magne´tiques localise´s donne lieu a` plusieurs phe´nome`nes de magne´tore´sistance dont l’industrie a
de´ja` su tirer profit [8]. Les pe´rovskites de mangane`se (AMnO3), de´couvertes dans les anne´es 50,
sont des oxydes magne´tiques pre´sentant une grande varie´te´ de proprie´te´s [9, 10]. En particulier,
les solutions solides du type A1−xA’xMnO3 (A = La, Nd ; A’ = Ca, Sr, Ba) peuvent pre´senter
une magne´tore´sistance ”colossale” pour x ' 1/3 [11] et il a e´te´ de´montre´ par plusieurs e´tudes
que pour La2/3Ca1/3MnO3 et La2/3Sr1/3MnO3 la polarisation du spin des porteurs de charge est
proche de 100 % [12, 13], ce qui fait de ces compose´s des semi-me´taux ferromagne´tiques. Ces deux
caracte´ristiques sont d’un grand inte´reˆt pour la fabrication de dispositifs. Notamment, la forte
polarisation des porteurs permet d’imaginer des portes logiques magne´tiques, commande´es par
un champ magne´tique externe ou par l’injection de courant polarise´, et une nouvelle ge´ne´ration
de teˆtes de lecture magne´tiques.
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Au-dela` de ces caracte´ristiques hors du commun, les manganites constituent un laboratoire
unique pour tester les re´centes the´ories de la physique de l’e´tat solide. La forte interaction entre
la structure cristalline, les moments localise´s, les porteurs de charge polarise´s et les vibrations
du re´seau conduisent a` des diagrammes de phases varie´s qui, en outre, de´pendent fortement
de la valeur moyenne et de la variance des rayons ioniques des espe`ces occupant le site A [14].
Dans ce contexte, l’e´tude des proprie´te´s d’interface dans les manganites rencontre de nombreuses
difficulte´s lie´es a` la perturbation des diffe´rents degre´s de liberte´s par la proximite´ d’un compose´
diffe´rent et a` l’influence des modifications structurales ge´ne´ralement pre´sentes a` l’interface entre
deux mate´riaux. Les re´sultats de mesure de magne´tore´sistance a` travers des jonctions tunnel a`
base de manganites [15, 16] ont confirme´ d’une part la forte polarisation des porteurs de charge,
ce qui a encore renforce´ l’attrait des manganites, et d’autre part les proble`mes lie´s aux effets
d’interface, dans ce cas entre la manganite et la barrie`re isolante. En effet, l’amplitude de la
magne´tore´sistance tunnel (TMR) de´croˆıt rapidement avec la tempe´rature et devient ne´gligeable
a` une tempe´rature beaucoup plus basse que la tempe´rature de Curie TC. D’autres types de
dispositifs tunnel comme les jonctions bicristallines [17], ont e´te´ de´veloppe´s afin de contourner
ce proble`me mais, bien qu’ils constituent une alternative inte´ressante aux he´te´rostructures, ces
syste`mes pre´sentent une de´pendance analogue de la TMR et ne peuvent donc pas eˆtre inte´gre´s
dans des dispositifs a` l’e´chelle industrielle.
L’objectif de cette e´tude est de de´velopper et caracte´riser des interfaces dans des couches
minces de manganites a` valence mixte (La2/3Ca1/3MnO3 et La2/3Sr1/3MnO3) dans le but de
mieux comprendre la relation entre les proprie´te´s e´lectroniques, les proprie´te´s magne´tiques et
les perturbations structurales. Des phe´nome`nes plus fondamentaux comme la magne´tore´sistance
et l’effet Hall ont e´galement e´te´ l’objet d’une attention particulie`re dans le cadre des re´centes
the´ories expliquant la transition me´tal-isolant dans ces compose´s.
Ce me´moire est compose´ de trois parties divise´es en chapitres. La premie`re partie de´crit les
principaux me´canismes physiques responsables des proprie´te´s des manganites a` valence mixte
(chapitre 1), et pre´sente une vue d’ensemble de la litte´rature des couches minces de manganites
(chapitre 2).
La seconde partie est consacre´e au travail expe´rimental : dans le chapitre 1 sont de´crits
le montage et l’automatisation d’un baˆti de pulve´risation cathodique utilise´ pour l’e´laboration
d’une grande partie des couches minces e´tudie´es durant cette the`se ; le chapitre 2 pre´sente les
diverses techniques expe´rimentales employe´es ; le chapitre 3 est consacre´ a` la fabrication et
a` la caracte´risation de couches minces de La2/3Ca1/3MnO3 par pulve´risation cathodique et a`
l’influence des conditions de de´poˆt.
Dans la troisie`me partie sont pre´sente´s la majorite´ des re´sultats expe´rimentaux. Ceux-ci sont
regroupe´s autour de trois the`mes correspondant chacun a` un chapitre. Le premier analyse l’effet
de diffe´rents types d’interfaces sur les proprie´te´s de magne´totransport de couches minces de man-
ganite. Les interfaces e´tudie´es ici sont soit des joints de grains contenus dans le plan de la couche,
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soit des interfaces artificielles (jonctions bicristallines ou interfaces de taille micronique ge´ne´re´es
par patterning laser). Dans les deux cas, une claire corre´lation entre les proprie´te´s structurales
et les mesures de magne´totransport est obtenue. La magne´tore´sistance mesure´e a` travers les
interfaces artificielles est e´galement e´tudie´e en fonction de la nature et de l’intensite´ du couplage
ferromagne´tique JF : la comparaison entre les proprie´te´s de magne´totransport de jonctions artifi-
cielles de La2/3Ca1/3MnO3, La0.62Y0.05Ca0.33MnO3 et SrRuO3 indique que JF de´termine les pro-
prie´te´s de l’interface et de ce fait la forme et l’amplitude de la magne´tore´sistance. Dans le second
chapitre, les proprie´te´s de couches minces de La2/3Ca1/3MnO3 de´pose´es sur des substrats mono-
cristallins (SrTiO3, LaAlO3 et NdGaO3) sont e´tudie´es via des mesures de diffraction de rayons
X, de magne´totransport et de re´sonance magne´tique nucle´aire, l’objectif e´tant de comprendre
comment la proximite´ du substrat module ces proprie´te´s. Il apparaˆıt que les caracte´ristiques
de la manganite pre`s du substrat sont radicalement diffe´rentes de celles du mate´riau massif et
que la texture magne´toe´lectronique des couches de´pose´es sur SrTiO3 pre´sente une se´paration de
phases accompagne´e d’une se´gre´gation de charges. La re´duction de la densite´ de porteurs dans
la phase ferromagne´tique et me´tallique semble responsable de la diminution de la tempe´rature
de Curie observe´e pour les couches les moins e´paisses. Le troisie`me chapitre de cette partie
est consacre´ a` l’e´tude de la magne´tore´sistance anisotrope (AMR) : a` bas champ, la variation
angulaire de l’AMR est clairement lie´e a` l’anisotropie magne´tocristalline alors que lorsque le
champ de mesure est supe´rieur au champ d’anisotropie, un comportement en sin2Θ est obtenu.
La de´pendance en tempe´rature de la contribution intrinse`que pre´sente un pic pre`s de TC pour
des couches monocristallines, en analogie avec l’effet Hall extraordinaire. Les raisons de cette
analogie sont discute´es et les diffe´rences observe´es selon l’orientation du courant par rapport aux
directions cristallines sont interpre´te´es en fonction de l’anisotropie du couplage spin-orbite.
Cette the`se a e´te´ re´alise´e dans le cadre d’une cotutelle entre l’Institut National des Sciences
Applique´es et l’Universitat Auto`noma de Barcelona. Les laboratoires implique´s sont l’Institut
de Cie`ncia de Materials de Barcelona (Consejo Superior de Investigaciones Cient´ıficas) et le
Laboratoire de Physique de la Matie`re Condense´e de Toulouse (Centre National de la Recherche
Scientifique).
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Chapitre 1
Les manganites a` valence mixte :
me´canismes physiques
1.1 Structure cristalline
Les manganites cristallisent dans la structure pe´rovskite ABO3. Celle-ci est cubique dans le
cas ide´al (CaTiO3, SrTiO3, etc) mais selon la grandeur relative des rayons ioniques de A et de
B, la structure peut se distordre le´ge`rement et perdre la syme´trie cubique (voir figure 1.1). Le
facteur de tole´rance de Goldschmidt permet de de´terminer la stabilite´ de la structure [18] :
t =
(rA − rO)√
2(rB + rO)
(1.1)
Si t=1, la structure est cubique et pour t < 1 apparaˆıt une distortion rhomboe`drique ou
orthorhombique. Les octae`dres BO6 sont alors incline´s par rapport aux axes cristallographiques
et peuvent s’ordonner de fac¸on pe´riodique. Une autre conse´quence de ces distortions de la maille
cubique est une modulation de l’angle ̂B−O− B, qui vaut 180o dans le cas t = 1 et diminue
jusqu’a` 156o environ pour t ≈ 0.75, limite de stabilite´ de la structure pe´rovskite [19, 20]. Dans
le cas des manganites cette modulation a des conse´quences sur le recouvrement des orbitales
des ions oxyge`ne et des ions mangane`se. Comme nous le verrons plus avant, l’amplitude du
recouvrement pilote les proprie´te´s de transport des manganites me´talliques.
Dans le cas des manganites de type A2/3A’1/3MnO3, selon la valeur moyenne du rayon ionique
des ions A et A’ < rA >, la structure la plus stable est orthorhombique ou rhomboe`drique, voir
figure 1.2.
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O
Mn A
Fig. 1.1 – Structure pe´rovskite ide´ale.
Fig. 1.2 – Diagramme de phase structural du compose´ A2/3A’1/3MnO3 (A est un lanthanide et
A’=Ca, Sr ou Ba) [21].
1.2 Structure e´lectronique et magne´tique
1.2.1 Structure e´lectronique
Effet du champ cristallin
Dans le compose´ LaMnO3 la valence de l’ion mangane`se est 3+ ce qui correspond a` une
configuration e´lectronique 3d4. Les corre´lations intere´lectroniques qui donnent lieu a` la loi de
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Hund dans le cadre d’un mode`le d’ions libres sont perturbe´es par le champ e´lectrostatique
octae`drique duˆ aux ions oxyge`ne. L’action de ce champ cristallin est de se´parer les niveaux
d’e´nergie des cinq orbitales d (de´ge´ne´re´es dans le cas de l’ion libre) en deux groupes (voir figures
1.3 et 1.4) :
– 3 orbitales t2g : dxy, dyz et dzx
– 2 orbitales eg : dx2−y2 et dz2
Les orbitales t2g ont manifestement une e´nergie plus basse car elles sont moins sensibles a`
la re´pulsion e´lectrostatique des orbitales des ions O2− vers lesquelles pointent les orbitales eg.
Le gap ∆cc ouvert entre les deux niveaux d’e´nergie est de l’ordre de 1.5 eV. Comme l’e´nergie
de Hund JH qui couple les spins des e´lectrons occupant ces orbitales est plus grande que ∆cc
(environ 2 eV [22]), le spin des e´lectrons eg est paralle`le au spin des e´lectrons t2g (voir Figure
1.4).
z2 zx yz x2-y2 xy
x
y
z
x
y
z
x
y
z
x
y
z
x
y
z
Fig. 1.3 – Repre´sentation sche´matique de l’orbitale d montrant la de´pendance angulaire de la
densite´ e´lectronique. La de´pendance radiale n’est pas repre´sente´e.
Effet Jahn-Teller
Pour les ions 3d4 comme Mn3+, il est possible de diminuer encore l’e´nergie coulombienne
due a` la re´pulsion des orbitales 2p des ions O par l’interme´diaire d’un nouvel abaissement de
syme´trie consistant en la distortion des octae`dres re´guliers MnO6, voir Figure 1.4 [23, 24]. Ce
phe´nome`ne est l’effet Jahn-Teller. L’e´longation de l’octae`dre selon z stabilise l’orbitale dz2 et la
compression selon z l’orbitale dx2−y2 [21]. Cette modification structurale peut donner lieu a` des
de´placements corre´le´s et devenir un effet coope´ratif.
LaMnO3 pour lequel la valence des ions Mn est 3+ est un compose´ prototype pre´sentant
une distortion Jahn-Teller coope´rative. La bande eg est se´pare´e en deux sous-niveaux, celui de
plus basse e´nergie (dz2) e´tant occupe´ par un e´lectron. On dit que cet effet est coope´ratif car
la distortion d’un octae`dre induit la distortion de ses voisins, de sorte que la configuration la
plus favorable correspond alternativement a` dz2 selon x ou selon y (voir figure 1.5). Les orbitales
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s’arrangent ainsi de fac¸on pe´riodique dans tout le cristal (ordre orbital). La bande correspondante
est totalement remplie et le compose´ est donc isolant.
t2g
eg
a b
d4
dx2-y2
dz2
t2g
eg
a
d3
∆cc
Fig. 1.4 – Occupation des niveaux d’e´nergie pour Mn4+ et Mn3+
Si les ions La3+ sont substitue´s par des ions A’2+ comme Sr2+ ou Ca2+, les ions Mn acquie`rent
une valence mixte 3+/4+ (correspondant aux configurations 3d4 et 3d3). Comme les ions 4+ ne
sont pas soumis a` l’effet Jahn-Teller, la distortion coope´rative et l’ordre orbital sont d’autant plus
perturbe´s que x augmente. A partir d’une certaine valeur du dopage (qui de´pend en particulier
de la taille des ions occupant le site A), les e´lectrons occupant les niveaux eg se de´localisent,
comme l’ont e´tudie´ Pickett et Singh [12]. Ces auteurs ont calcule´ la structure de bande du
compose´ La2/3Ca1/3MnO3 (LCMO) et ont conclu que l’hybridation des orbitales Mn 3d (eg) et
O 2p conduit a` la formation d’une bande qui intercepte le niveau de Fermi a` tempe´rature nulle
pour les e´lectrons de spin majoritaire. Pour les e´lectrons de spin minoritaire, le niveau de Fermi
traverse un gap et LCMO est donc un semi-me´tal. Le compose´ La1−xCaxMnO3 est me´tallique
pour 0.18 ≤ x ≤ 0.45 [25] et La1−xSrxMnO3 pour 0.16 ≤ x ≤ 0.5 [26, 27].
Dans les manganites orthorhombiques avec x ' 0.33, l’apparition d’une distortion Jahn-Teller
coope´rative est observe´e autour de TC a` travers la diminution du rapport c/
√
2a qui refle`te une
de´formation des octae`dres MnO6 dans le plan basal [29, 30, 31]. Celle-ci disparaˆıt dans la phase
me´tallique.
1.2.2 Interaction de double-e´change
Le fait que ces compose´s soient des semi-me´taux, combine´ au fort couplage de Hund, implique
qu’ils soient aussi ferromagne´tiques (F). En effet, comme nous l’avons dit, le rapport de JH et
∆cc implique un couplage F entre le spin des e´lectrons eg, itine´rants, et celui des ions Mn. A
leur tour, les Mn qui accueillent des e´lectrons eg doivent avoir un spin paralle`le. Les e´lectrons
eg ve´hiculent donc l’inte´raction F et imposent que tous les sites t2g accessibles soient couple´s
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Fig. 1.5 – Les deux type d’ordre orbital possibles pour LaMnO3. Dans les deux cas, les moments
localise´s sont couple´s F dans le plan (a,b), ces plans e´tant couple´ AF entre eux. [28]
F entre eux. Si le mate´riau est purement et entie`rement me´tallique a` basse tempe´rature, il est
e´galement F et le moment de saturation par formule unite´ est 4-x µB (3 µB pour chaque moment
localise´ des ions Mn4+ plus 1-x µB pour chaque e´lectron eg). Ce mode`le dit de double-e´change a
e´te´ propose´ par Zener en 1951 [32] et affine´ en 1955 par Anderson et Hasegawa qui e´tablirent que
l’inte´grale de transfert d’un e´lectron eg d’un site a` un autre varie comme cos θ2 , θ e´tant l’angle
forme´ par les spins t2g des deux sites voisins [33, 34].
La facilite´ avec laquelle les porteurs vont pouvoir eˆtre transfe´re´s d’un site a` l’autre va affecter
l’efficacite´ du couplage F. Le recouvrement orbital entre ions Mn et ions O de´termine la largeur
de la bande eg W. A leur tour, W et x fixent la mobilite´ et la densite´ des e´lectrons itine´rants
et ainsi la constante de couplage F J. Selon le rayon ionique < rA > des ions occupant le site
A de la structure pe´rovskite, les liaisons Mn-O-Mn vont eˆtre plus ou moins distordues et la
TC (∝ J) va eˆtre affecte´e. Hwang et al [35] et Fontcuberta et al [36, 30] ont e´tudie´ l’e´volution
syste´matique de TC avec < rA > dans des e´chantillons de La2/3−yYyCa1/3MnO3 (x est constant
et seuls varient les rayons ioniques). Les re´sultats expe´rimentaux montrent que lorsque < rA >
diminue, la distance Mn-O reste constante, l’angle ̂Mn−O−Mn diminue et la tempe´rature de
Curie s’abaisse (voir Figure 1.2). Sous l’effet d’une pression hydrostatique, l’angle ̂Mn−O−Mn
se rapproche de 180o et TC augmente [37, 38, 39].
Il semble donc clair que dans les manganites les proprie´te´s magne´tiques et de transport sont
e´troitement lie´es aux effets ste´riques. Par ailleurs, deux autres quantite´s sont susceptibles d’af-
fecter la largeur de bande et donc l’intensite´ de l’interaction ferromagne´tique. Premie`rement, le
couplage e´lectron-phonon joue un roˆle primordial comme l’ont remarque´ Millis [40, 41], Fontcu-
berta [37] et Zhao [42, 43]. Ce couplage est fortement sensible a` la distortion des octae`dres MnO6
et module la largeur de bande W, ce qui peut conduire a` une forte diminution de la tempe´rature
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de Curie voire a` une localisation des porteurs de charge. Une fac¸on de visualiser d’influence de
l’inte´raction e´lectron-phonon sur TC consiste a` modifier la fre´quence de vibration du mode de
phonon, ce qui peut eˆtre re´alise´ en changeant la masse des atomes du re´seau (effet isotopique). La
substitution de 16O par 18O dans La0.8Ca0.2MnO3 modifie ainsi l’interaction e´lectron-phonon
et induit effectivement une diminution de ∆TC = 21 K [42]. Dans certains cas, il est meˆme
possible d’induire une transition me´tal-isolant en substituant 16O par 18O [44]. Deuxie`mement,
une forte dispersion des valeurs des rayons ioniques (σ2) conduit e´galement a` une abaissement
de TC comme l’ont montre´ Rodriguez-Martinez et Attfield [45]. Ainsi, pour une meˆme valeur de
< rA >, un compose´ pre´sentant une valeur supe´rieure de σ2 aura une TC plus basse.
Nous verrons dans la section 1.4.1 que les effets ste´riques, le couplage e´lectron-phonon et
l’effet ”σ2” sont essentiels pour comprendre la de´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ ainsi
que les phe´nome`nes d’interfaces.
1.2.3 Interaction de super-e´change
Comme nous l’avons vu, les e´lectrons de type d posse´dent une riche structure orbitale avec
plusieurs orientations possibles, diverses hybridations avec les orbitales 2p, la possibilite´ de
de´ge´ne´re´scence, etc. Tous ces de´tails jouent un roˆle important dans la de´termination des inter-
actions d’e´change qui fixent les proprie´te´s magne´tiques des oxydes de me´taux de transition, par
l’interme´diaire notamment du couplage spin-orbite. Les re`gles semi-empiriques de Goodenough-
Kanamori-Anderson [46, 47, 48] permettent de de´terminer le type de couplage entre deux ions
Mn en fonction des configurations orbitales des e´lectrons eg localise´s, voir Figure 1.6. Dans
le cas 1, ou` les e´lectrons localise´s sur deux sites Mn voisins occupent deux orbitales eg qui
pointent l’une vers l’autre, le couplage sera antiferromagne´tique (AF) et fort. Si deux orbitales
eg vides pointent l’une vers l’autre, le couplage sera aussi AF mais faible (cas 2). Enfin, si
l’e´change est duˆ au recouvrement entre une orbitale occupe´e et une orbitale vide, l’interaction
re´sultante est F et faible (cas 3). Les oxydes de me´taux de transition isolants pre´sentent donc
souvent des inte´ractions magne´tiques mais celles-ci sont ge´ne´ralement AF. La pre´sence simul-
tane´e de plusieurs de ces interactions induit des structures AF varie´es. Dans le cas de LaMnO3,
les spins sont couple´s ferromagne´tiquement dans le plan basal, ces plans e´tant couple´s antifer-
romagne´tiquement entre eux (structure AF de type A). Pour ce compose´, deux types d’ordre
orbital sont possibles (voir figure 1.5). La nature et l’intensite´ de ces interactions de´coulent direc-
tement de l’ordre orbital, conse´quence de la distortion Jahn-Teller a` grande e´chelle, et des re`gles
de Goodenough-Kanamori. Le comportement F obtenu dans un e´troit intervalle de tempe´rature
du diagramme de phase de La1−xSrxMnO3 (x≈ 0.14) est e´galement attribue´ a` l’inte´raction de
super-e´change.
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Cas Configuration orbitale Couplage par super-échange
1 Couplage antiferromagnétique fort
2 Couplage antiferromagnétique faible
3 Couplage ferromagnétique faible
   
&DWLRQ0Q
Orbitales t2g à demi-remplies et
une orbitale eg à demi-remplie pointant dans la direction de l’anion
&DWLRQ0Q
Orbitales t2g à demi-remplies et
une orbitale eg vide pointant dans la direction de l’anion
$QLRQ2
Orbitale pσ
Fig. 1.6 – Les re`gles semi-empiriques de Goodenough-Kanamori-Anderson
1.3 Proprie´te´s et me´canismes intrinse`ques de transport
1.3.1 Phase de basse tempe´rature
A basse tempe´rature, la conductivite´ e´lectrique des compose´s LCMO, La2/3Ba1/3MnO3
(LBMO) et La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) est purement me´tallique jusqu’a` environ 0.5TC. Au-dela`,
la re´sistivite´ ρ exce`de la limite de Mott-Ioffe-Regel (le libre parcours moyen devient plus petit
que la longueur d’onde de Fermi) et la conduction ne peut donc eˆtre me´tallique.
Dans le re´gime de basse tempe´rature, plusieurs mode`les ont e´te´ de´veloppe´s afin d’expliquer
la de´pendance en tempe´rature de ρ. Une des caracte´ristiques de ces manganites e´tant leur semi-
me´tallicite´, couple´e au ferromagne´tisme, le retournement de spin des porteurs de charge n’est
en principe pas permis a` tempe´rature nulle. Lorsque l’e´nergie thermique devient suffisante pour
rendre accessibles des e´tats de spin minoritaires, le retournement de spin peut se produire.
L’interaction e´lectron-magnon suit cette re`gle et les interactions de premier ordre (induisant un
retournement de spin des e´lectrons eg) sont donc proscrites a` basse tempe´rature. Par contre, les
processus de deuxie`me ordre sont possibles et la diffusion par les magnons contribue donc a` la
re´sistivite´ des manganites [50].
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Fig. 1.7 – de´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ longitudinale de moncristaux de LCMO
(gauche) et de LSMO (droite) [49].
Dans le re´gime T ≤ 0.5TC, la de´pendance en tempe´rature de ρ a e´te´ calcule´e dans le cadre
du mode`le de double-e´change par Kubo et Ohata [50]. Celle-ci est effectivement domine´e par un
terme en T9/2 (ρ(T) ' ρ9/2T9/2) provenant de processus de diffusion d’ordre 2 des e´lectrons par
les magnons, de´fini par :
ρ9/2 =
( 3a~
32pie2
)
(2− n/2)−2)(6pi2n)5/3(
2.52 + 0.0017
D
a2t
)( a2kB
D(6pi2)2/3(0.52/3 − n2/3)
)9/2
(1.2)
ou` t est l’inte´grale de saut, a le parame`tre de maille, n la densite´ de porteurs et D la rigidite´
moyenne du re´seau de spins. Comme D vaut environ 100 meV A˚
2
[51], 0.0017 D / a2 t ¿
2.52 et ρ9/2 ∝ D−9/2. Par ailleurs, il a e´te´ mis en e´vidence par Zhao et al [52] que D/kBTC
est une constante pour les manganites (environ 6 A˚
2
). De plus, dans le cadre de ce mode`le,
l’identification du terme en T9/2 constitue selon Zhao et Keller [53] une preuve de la semi-
me´tallicite´ des manganites me´talliques.
Un terme en T2 a e´galement e´te´ identifie´ et attribue´ aux interactions e´lectron-e´lectron [54, 55]
et/ou aux interactions e´lectron-magnon de premier ordre, possibles pour T ≥ 20K lorsque les
1.3. PROPRIE´TE´S ET ME´CANISMES INTRINSE`QUES DE TRANSPORT 23
e´tats eg de spin minoritaire deviennent accessibles graˆce a` l’agitation thermique [56].
Re´cemment, Caldero´n et Brey [57] ont e´tudie´ la de´pendance de la re´sistivite´ a` basse
tempe´rature d’un syste`me soumis au double-e´change. Ils ont obtenu une de´pendance en T5/2
due au couplage entre les ondes de spins des ions t2g et celles des e´lectrons itine´rants (dans ce
mode´le, les ondes de spins sont donc ”composites”).
Il semble donc clair que la diffusion par les magnons joue un roˆle pre´ponde´rant a` basse
tempe´rature, mais la quantification de cet effet reste une question ouverte. La comparaion avec les
donne´es expe´rimentales est donc cruciale . D’apre`s ces re´sultats, la re´sistivite´ a` basse tempe´rature
pourrait eˆtre mode´lise´e par une des deux e´quations suivantes :
ρ = ρ0 + ρ2T 2 + ρ9/2T 9/2 (1.3)
ρ = ρ0 + ρ5/2T 5/2 (1.4)
et c’est l’accord entre les courbes mesure´es pour des e´chantillons optimaux et les courbes ajuste´es
par ces e´quations qui doit permettre d’incliner vers l’un ou l’autre des mode`les the´oriques (voir
Partie III 6.3.1).
1.3.2 Phase de haute tempe´rature
Dans le re´gime paramagne´tique-isolant, il semble de´sormais clair que la pre´sence de de´sordre
magne´tique et non-magne´tique conduit a` une localisation des porteurs de charge via le me´canisme
de localisation de Anderson [58]. Les sources de de´sordre non-magne´tique incluent :
– la substitution des ions La par les ions Ca, Ba ou Sr ;
– la diffe´rence de distortion structurale autour des ions Mn selon la valence (3+ ou 4+) (effet
Jahn-Teller) ;
– des fluctuations de la densite´ de porteurs induite par la pre´sence de clusters surdope´s.
Le de´sordre magne´tique apparaˆıt quant a` lui lorsque la tempe´rature augmente et se rapproche
de TC. Par ce me´canime de localisation, les ions Mn3+ et Mn4+ deviennent discernables ce qui
donne lieu a` la formation de polarons die´lectriques (polarons de Holstein ; le volume de l’octae`dre
MnO6 de´pend de la re´pulsion coulombienne entre les ions Mn et O et donc de la valence de l’ion
Mn, 3+ ou 4+) et de polarons Jahn-Teller (la forme de l’octae`dre MnO6 de´pend de la valence
des ions Mn car l’ion Mn3+ est sensible a` la distortion Jahn-Teller alors que l’ion Mn4+ ne
l’est pas). Ces deux effets combine´s induisent une importante varie´te´ d’environnements pour les
e´lectrons eg, ce qui augmente le de´sordre non-magne´tique et la tendance a` la localisation.
L’effet du de´sordre magne´tique sur les proprie´te´s des porteurs a e´te´ e´tudie´ par Coey et
al [59, 60] et la formation de polarons ou auto-pie´geage des porteurs (self-trapping) a e´te´ mis en
e´vidence par plusieurs e´tudes [61, 62, 63].
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Dans ce re´gime, la conduction s’effectue par sauts et le transport est thermiquement active´.
La re´sistivite´ dans la phase isolante peut eˆtre mode´lise´e par une loi d’Arrhe´nius (ρ ∝ e−Ea/kBT,
Ea e´tant l’e´nergie d’activation) ou par une de´pendance du type variable-range hopping [16].
1.3.3 Se´paration de phases
Meˆme s’il a e´te´ sugge´re´ qu’un syste`me sensible au double-e´change est me´tastable dans la
limite d’un faible dopage et que la nucle´ation de re´gions aux proprie´te´s magne´toe´lectroniques
diffe´rentes peut alors se produire naturellement et sans que d’autres ingre´dients doivent eˆtre
ajoute´s [64, 65], la pre´sence d’un fort de´sordre magne´tique (qui peut eˆtre induit par l’agitation
thermique par exemple) favorise la localisation des porteurs de charge. Dans le re´gime F, lorsque
le de´sordre atteint un certain degre´, la compe´tition entre cet effet et l’interaction de double-
e´change peut aboutir a` la coexistence de re´gions comportant des e´lectrons localise´s et d’autres
pre´sentant un comportement me´tallique. C’est ce qu’on appelle une se´paration de phases.
Cette se´paration va se produire plus ou moins facilement selon la relation entre les interac-
tions d’une part, et le de´sordre d’autre part. Ce phe´nome`ne a e´te´ mode´lise´ re´cemment par des
simulations Monte Carlo [66]. Dans cettte e´tude, les auteurs conside`rent un mode`le inte´grant le
transfert t des e´lectrons eg de site a` site, le fort couplage de Hund entre porteurs et ions t2g,
l’interaction AF JAF entre les ions t2g due au super-e´change et le couplage e´lectron-phonon lie´
a` l’effet Jahn-Teller. Le de´sordre est introduit en permettant au rapport JAF/t de fluctuer dans
un intervalle large de 1 a` 5 % autour de la valeur correspondant a` un syste`me non de´sordonne´.
Les re´sultats des simulations indiquent que le syste`me minimise son e´nergie via la cre´ation de
re´gions AF dans une matrice F ou vice-versa selon la valeur de x. Les clusters obtenus ont la
meˆme densite´ e´lectronique inde´pendamment de la nature du couplage et ont une taille variable
pouvant atteindre pre`s d’un micron.
Ces re´sultats sugge`rent que l’effet du de´sordre dans l’intensite´ des interactions induit natu-
rellement une se´paration entre deux phases et que la nature microscopique du de´sordre (dis-
persion des valeurs de ̂Mn−O−Mn induisant une fluctuation de l’inte´grale de transfert t,
de´sorientations des spins t2g, renforcement local du super-e´change, etc) n’est pas de´terminante
du moment que ce de´sordre est suffisamment important.
Une se´paration de phase a e´te´ observe´e expe´rimentalement dans les manganites dope´es
(x=1/3). Dans une couche mince de LCMO, proche de la transition me´tal-isolant, Fa¨th et al [67]
ont observe´ une forte inhomoge´ne´ite´ de la conductance, ce qui est interpre´te´ par la coexistence
de re´gions me´talliques et de re´gions fortement re´sistives (voir Fig. 1.8). Dans le cas d’un de´sordre
suffisamment important, la se´paration de phases peut se produire non seulement proche de TC
mais e´galement a` basse tempe´rature comme c’est le cas dans le syste`me La5/8−yPryCa3/8MnO3
e´tudie´ par Uehara et al [68]. es clusters F observe´s dans cette e´tude ainsi que dans celle de Fa¨th
et al [67] ont des tailles dans l’intervalle 10 nm - 1 µm avec une large distribution de dimensions
et de formes.
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1.3.4 Transition me´tal-isolant
En 1995, Millis a brillamment remarque´ que les proprie´te´s de transport des manganites
a` valence mixte ne pouvaient pas eˆtre explique´es quantitativement par le mode`le du double-
e´change et qu’il fallait ajouter un certain nombre d’ingre´dients au mode`le afin de pouvoir rendre
de compte de la de´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ observe´e expe´rimentalement [40].
Notamment, le couplage e´lectron-phonon joue un roˆle crucial. Celui-ci se manifeste d’autant
plus que la tempe´rature augmente et re´duit sensiblement l’e´nergie cine´tique des e´lectrons de
conduction pre`s de TC. A haute tempe´rature, les porteurs se localisent et forment ainsi des
polarons, ce qui me`ne a` une conduction thermiquement active´e.
Re´cemment, plusieurs e´tudes ont sugge´re´ que dans les manganites, la transition me´tal-isolant
est de nature percolative, les inhomoge´ne´ite´s apparaissant sous l’effet du de´sordre (magne´tique et
non magne´tique) [68, 69]. Dans ce cadre, dans le re´gime paramagne´tique, au fur et a` mesure que
la tempe´rature diminue et se rapproche de TC, le de´sordre magne´tique s’amenuise et commencent
a` apparaˆıtre des clusters de spins corre´le´s au sein desquels la conduction est me´tallique. Lorsque
l’ordre magne´tique devient suffisamment important par rapport au de´sordre induit par l’e´nergie
thermique, ces clusters commencent a` interagir et des chemins de percolation se cre´ent entre eux
(voir Figure 1.8). La matrice dans laquelle sont immerge´es ces zones me´talliques est un re´seau
de polarons. A partir du moment ou` suffisamment de clusters sont connecte´s et qu’un chemin
infini de percolation existe, la conduction devient pseudo-me´tallique et on a ∂ρ/∂T > 0. Le pic
caracte´ristique des courbes de re´sistivite´ obtenu pour T=Tp (' TC) provient du passage du
re´gime me´tallique au re´gime thermiquement active´.
Meˆme si la de´pendence en tempe´rature de la re´sistivite´ des manganites me´talliques a e´te´ relie´e
a` la de´croissance de l’aimantation [70, 71], l’accroissement rapide de la re´sistivite´ entre TC/2 et
TC a e´te´ re´cemment interpre´te´ comme provenant de la pre´sence de re´gions dans lesquelles les
porteurs de charge sont localise´s, ce qui implique un re´tre´cissement conside´rable des chemins de
conduction [69]. Dans ce re´gime, ces re´gions sont relie´es a` la matrice me´tallique et le transport
des porteurs par sauts, bien que peu probable car la tempe´rature est assez basse, entraˆıne aussi
une augmentation de ρ. Dans cet intervalle de tempe´rature, l’application d’un champ magne´tique
re´oriente les spins et diminue le de´sordre magne´tique, ce qui a pour conse´quence de multiplier et
d’e´largir les chemins de conduction, tout en re´duisant la proportion des re´gions isolantes (voir
figure 1.8). Ces deux effets combine´s donnent lieu a` un fort abaissement de la re´sistivite´ et donc
a` une forte magne´tore´sistance, de´finie par MR =
(
ρ(H)−ρ(0))/ρ(0), dite colossale car elle peut
atteindre des valeurs de presque 100 %.
Il convient e´galement de mentionner que la conduction par saut peut impliquer non deux
sites comme nous l’avons conside´re´ jusqu’a` pre´sent mais des triplets de sites. Dans cette situation
se produisent des effets quantiques non conventionnels et propres aux mate´riaux sensibles au
double-e´change [69] que nous aborderons dans le paragraphe suivant.
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Fig. 1.8 – Images de microscopie a` effet tunnel repre´sentant la variation locale de la condutivite´
d’une couche mince de LCMO proche de TC sous l’application d’un champ magne´tique. On
distingue une nette inhomoge´ne´ite´ entre deux types de re´gions dont la proportion change avec
le champ (d’apre`s [67]).
1.3.5 Effet Hall ordinaire, effet Hall extraordinaire
Dans les mate´riaux magne´tiques, en plus de l’effet Hall ordinaire apparaˆıt un second effet
dit extraordinaire. Une formule ge´ne´rale pour de´crire la re´sistivite´ transversale ρxy est :
ρxy = RHOB+ µ0RAHEM (1.5)
ou` RHO et RAHE sont les coefficients d’effet Hall ordinaire et extraordinaire, respectivement, et
M l’aimantation.
Les valeurs de RHO obtenues pour LCMO et LSMO varient entre 10−10 et 2.5 10−10 m3/C,
ce qui e´quivaut dans un mode`le d’e´lectrons libres (RHO=1/ne) a` 1.5 - 2.5 porteurs par formule
unite´, soit beaucoup plus que le nombre de porteurs attendu (n ' x ' 0.33). Les raisons de
cette diffe´rence sont peu claires mais il semble logique qu’un mode`le aussi simple ne puisse pas
s’appliquer aux manganites. Le signe obtenu pour l’effet Hall ordinaire indique que les porteurs
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sont des trous, en accord avec les mode`les. Dans un mode`le a` deux bandes, le coefficient Hall est
relie´ a` la densite´ de porteurs n (trous : h ; e´lectrons : e) et a` leur mobilite´ µ pour chaque bande.
RHO =
nhµ2h − neµ2e
e(nhµh + neµe)2
=
nh − neµ∗2
e(nh + neµ∗)2
(1.6)
µ∗ e´tant le rapport µe/µh ; µ∗ peut eˆtre estime´ en utilisant des valeurs de nh et ne de la litte´rature.
Pour nh = 0.55 et ne = 0.05 (par formule unite´) [72], µ∗ vaut environ 2.3 a` basse tempe´rature
pour une couche de LCMO [73].
(a) (b)
Fig. 1.9 – De´pendance en tempe´rature et en champ de ρxy (a). De´pendance en tempe´rature du
coefficient d’effet Hall extraordinaire (b) [74].
L’effet Hall extraordinaire a e´te´ mesure´ par plusieurs groupes dans des monocristaux et
des couches minces de manganite [74, 75, 76, 73]. La de´pendance en tempe´rature de RAHE est
analogue a` celle de ρ (voir figure 1.9). Jakob et al ont e´tabli la relation empirique RAHE ∝ ρ1.56
pour T<TP. Les me´canismes traditionnels donnant lieu a` l’effet Hall extraordinaire, c’est a`
dire les processus de side-jump ou de skew scattering [77] pre´voient une de´pendance de RAHE
quadratique ou line´aire avec ρxx, respectivement. Le coefficient obtenu correspond donc a` une
situation interme´diaire entre ces deux cas. Ce re´sultat ainsi que le fait que le transport puisse
s’effectuer par sauts pour T ≥ TC/2 sugge`rent qu’un mode`le plus ade´quat est ne´cessaire pour
comprendre quantitativement l’effet Hall extraordinaire dans les manganites.
Re´cemment Lyanda-Geller et al ont propose´ que, dans les manganites, l’effet Hall extraor-
dinaire est duˆ aux interfe´rences entre le transfert par saut d’un porteur entre deux sites d’une
part, et le transfert (assiste´ par phonon) via un troisie`me site d’autre part [69, 78]. Ce type
d’interfe´rence, qui se produit de fac¸on optimale pour des configuration de spins particulie`res,
combine´ aux effets du couplage spin-orbite au niveau des trois sites (analogues au couplage de
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Dzyaloshinski-Moriya [79, 80]) donne lieu a` la contribution extraordinaire de l’effet Hall. Cet effet
est maximal pour T ≈ TC car de telles configurations de spins (de type he´risson) sont fre´quentes
et assez stables dans ce re´gime [81]. Une telle de´pendance en tempe´rature de RAHE est observe´e
expe´rimentalement, meˆme si la se´paration des deux contributions (ordinaire et extraordinaire)
n’est pas ne´cessairement directe et impose ge´ne´ralement de faire certaines approximations (voir
Partie II 4.3.3).
Calde´ron et Brey ont e´galement calcule´ la de´pendance en tempe´rature de l’effet Hall extraor-
dinaire dans un syste`me de double-e´change [82] (donc dans un mode`le de bandes) et ont obtenu
une de´pendance pre´sentant un maximum pour une tempe´rature le´ge`rement supe´rieure a` TC,
bien que dans ce mode`le la re´sistivite´ ne pre´sente pas de transition me´tal-isolant. Comme dans
le mode`le de Lyanda-Geller, l’origine de cette de´pendance est lie´e a` l’existence de phases quan-
tiques (ici des phases de Berry [83]), le roˆle du couplage spin-orbite e´tant e´galement primordial.
Les deux e´tudes the´oriques mentionne´es pre´ce´demment apportent de nouveaux ingre´dients
pour la compre´hension de l’effet Hall extraordinaire dans les manganites, mais les divergences
entre les deux mode`les montrent que des e´tudes syste´matiques et la confrontation avec des
donne´es expe´rimentales sont ne´cessaires afin d’e´tablir avec assurance les causes de cet inte´ressant
phe´nome`ne de magne´totransport.
1.3.6 Magne´tore´sistance anisotrope
La magne´tore´sistance anisotrope (AMR) est un autre phe´nome`ne de magne´totransport exis-
tant pour tous les mate´riaux ferromagne´tiques. L’AMR est ge´ne´ralement de´finie par :
AMR =
ρ// − ρ⊥
ρ// + 2ρ⊥
(1.7)
L’AMR provient de la de´pendance de la re´sistivite´ avec l’angle Θ que forme le vecteur densite´
de courant ~j et l’aimantation ~M. Cette fonction inclut la de´pendance angulaire de ~M due a`
l’anisotropie magne´tocristalline et un facteur A refle´tant la de´pendance en tempe´rature et en
champ lorsque l’aimantation est sature´e quelle que soit l’orientation du champ, celui-ci donnant
une variation angulaire en sin2 :
ρ(~M,~j) = f
(
~M(~H)
)
A(H,T) sin2(~̂j, ~M) (1.8)
Dans les mate´riaux magne´tiques, l’AMR provient ge´ne´ralement de l’interaction entre les
porteurs de charge, les configurations orbitales et les moments localise´s oriente´s par le champ
magne´tique. Lorsqu’un mate´riau pre´sente une contribution orbitale a` son moment magne´tique,
l’interaction coulombienne entre les e´lectrons de conduction et la distribution de charge non-
sphe´rique donne lieu a` une anisotropie des phe´nome`nes de diffusion et ainsi a` une AMR. Ce
me´canisme s’appelle ”quadrupole scattering” (voir par exemple [84, 85]).
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Dans les manganites, l’AMR a e´te´ e´tudie´e par quelques groupes, notamment le groupe de Ma-
dison [86, 87, 88, 89] et le groupe de Sheffield [90]. Son amplitude est beaucoup plus faible que la
magne´tore´sistance colossale et apparaˆıt donc moins inte´ressante pour d’e´ventuelles applications.
Cependant, certaines anomalies de l’AMR dans les manganites peuvent eˆtre tre`s instructives
du point de vue des phe´nome`nes de transport fondamentaux et de l’interaction subtile entre
les e´lectrons de conduction, les moments localise´s et la configuration orbitale via le couplage
spin-orbite.
Une des diffe´rences principales en ce qui concerne l’AMR des manganites par rapport a` celles
des mate´riaux ferromagne´tiques conventionnels est la de´pendance en tempe´rature de son ampli-
tude. Dans ces compose´s ”classiques”, l’AMR suit une de´pendance en tempe´rature analogue a`
celle du carre´ de l’aimantation [91, 92], alors que dans les manganites, l’AMR augmente avec T
pour atteindre un maximum aux environs de TC [90, 89, 93]. Cet effet n’est actuellement pas
compris bien que Ziese et al et O’Donnell et al aient sugge´re´ que le couplage spin-orbite puisse
jouer un roˆle primordial. La similarite´ de la de´pendance en tempe´rature de l’AMR de PrAl2 [94],
compose´ pour lequel le ”quadrupole scattering” est important, sugge`re qu’une certaine aniso-
tropie de l’interaction entre porteurs de charges et moments localise´s / configurations orbitales
pourrait eˆtre responsable de la de´pendance particulie`re observe´e pour LCMO (voir figure 1.10).
La distortion Jahn-Teller coope´rative apparaissant dans ce compose´ proche de TC est susceptible
d’induire une telle anisotropie. Nous reviendrons sur les possibles me´canismes donnant lieu a`
l’AMR dans les manganites a` valence mixte dans le chapitre 3 de la Partie III.
Fig. 1.10 – De´pendance en tempe´rature de l’AMR obtenue par Sablik et al [94] pour un cristal
de PrAl2 et par Ziese et al [90] pour une couche de LCMO (TC ' 270K).
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1.4 Proprie´te´s extrinse`ques et d’interface
1.4.1 Effet d’interface sur les interactions magne´tiques
Comme nous l’avons vu en 1.2.2, la largeur de bande W et la tempe´rature de Curie sont
extreˆmement sensibles a` l’amplitude du recouvrement orbital des ions Mn et O, et donc fortement
affecte´es par la fermeture de l’angle ̂Mn−O−Mn. L’interaction de super-e´change est beaucoup
moins sensible a` cette variation angulaire et, dans le cas d’une diminution de ̂Mn−O−Mn, il est
possible que cette dernie`re interaction domine le double-e´change et impose ainsi le comportement
magne´tique du compose´. Par exemple, si ̂Mn−O−Mn diminue pour valoir 156o-158o, le double-
e´change est fortement affaibli alors que l’interaction de super-e´change tend a` induire un ordre
antiferromagne´tique. Ainsi, dans le cas d’une distortion trop importante, l’interaction dominante
peut ne plus eˆtre le double-e´change mais le super-e´change auquel cas le compose´ devient isolant
[35]. Dans le cas d’une distortion moins prononce´e, si la dispersion entre les valeurs des rayons
ioniques et donc des angles ̂Mn−O−Mn par rapport a` la valeur moyenne est importante, la TC
diminue et la re´sistivite´ a` basse tempe´rature ρ0 augmente [38, 95]. Le de´sordre strucural est une
cause de localisation des porteurs (voir page 23) et peut induire des re´sistivite´s tre`s importantes
a` basse tempe´rature ou` l’e´nergie thermique est trop faible pour induire une conduction par sauts
efficace. Les surfaces et les interfaces sont typiquement des re´gions susceptibles de pre´senter un
fort de´sordre structural. A la surface de nanoparticules (joints de grains) ainsi qu’a` la surface
des e´chantillons, on peut donc s’attendre a` observer une comportement non me´tallique et F mais
isolant et/ou AF.
Les proprie´te´s magne´tiques de la surface d’e´chantillons de La0.7Sr0.3MnO3 ont e´te´ e´tudie´es
par Park et al [96]. La mesure de l’aimantation a` 0.5 nm et 5 nm de profondeur par spectro-
scopie e´lectronique polarise´e en spin et par dichro¨ısme magne´tique, respectivement, re´ve`le une
de´croissance en tempe´rature beaucoup plus rapide que celle l’aimantation du bulk. Des me-
sures de re´flectome´trie de neutrons sur une couche mince de LSMO ont e´galement de´tecte´ une
re´duction du moment magne´tique de saturation en surface et a` l’interface avec un substrat de
SrTiO3 [97]. Caldero´n et al [98] ont calcule´ la de´pendance en tempe´rature de l’aimantation de
surface dans le cas x=0.3, en conside´rant que les ions de la surface et leurs proches voisins sont
perturbe´s par la perte de la syme´trie cubique, et ont obtenu des re´sultats similaires aux donne´es
expe´rimentales de Park et al.
En plus de ces effets, il convient de conside´rer l’e´ventuelle diffe´rence de stœchiome´trie
par rapport au bulk provenant d’une reconstruction de surface apparaissant pour minimiser
l’e´nergie [99]. Ces modifications sont e´galement susceptibles d’affecter les proprie´te´s magne´tiques
de l’interface.
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1.4.2 Conse´quence pour les proprie´te´s de transport
Ces donne´es sugge`rent que des re´gions pre´sentant un fort de´sordre structural, comme les joints
de grains, sont susceptibles de pre´senter des proprie´te´s magne´tiques et de transport diffe´rentes
de celle du bulk
Dans ce cadre, la re´sistivite´ d’e´chantillons pre´sentant une importante densite´ de re´gions de
fort de´sordre structural doit eˆtre supe´rieure a` celle d’e´chantillons monocristallins. En effet, il
a e´te´ observe´ expe´rimentalement que la re´sistivite´ de couches minces de LCMO augmente de
plusieurs ordres de grandeur lorsque la taille des grains diminue (voir Figure 1.11) [100, 101, 102].
La TP se voit peu affecte´e par ce changement structural et deux conclusions viennent a` l’esprit :
dans les manganites, la re´sistivite´ est domine´e par les joints de grains alors que le comportement
magne´tique est re´gi principalement par le bulk. Gupta et al [100] ont propose´ que la re´sistivite´
des joints de grains peut se de´composer en une composante structurale (ρstr ' 200 Ωcm) et une
composante magne´tique (ρmag ' 1 Ωcm), toutes deux beaucoup plus importantes que la re´sistite´
du bulk a` basse tempe´rature (ρ0 ' 140 µΩcm pour LCMO).
La de´pendance en champ magne´tique de la re´sistivite´ d’e´chantillons polycristallins est
e´galement tre`s diffe´rente de celle du bulk (voir Fig. 1.12) [100, 103]. Alors que dans des
e´chantillons monocristallins, la magne´tore´sistance a` basse tempe´rature est quasi-nulle, une
forte MR apparaˆıt dans des e´chantillons polycristallins. La de´pendance en champ de la
magne´tore´sistance est en ge´ne´ral hyste´re´tique, le cycle obtenu e´tant syme´trique par rapport
a` H=0, et pre´sente deux re´gimes distincts : ρ de´croˆıt fortement a` champ faible (low-field ma-
gnetoresistance LFMR), puis a` partir d’environ 1 kOe, la de´croissance est plus douce (high-field
magnetoresistance HFMR) et ne s’arreˆte pas, meˆme a` tre`s fort champ. La LFMR diminue lorsque
la tempe´rature augmente alors que la HFMR reste constante. La pente de la HFMR est d’autant
plus forte que la taille des grains est faible [102].
La raison de l’existence d’une HFMR pour les e´chantillons polycristallins re´side dans la
pre´sence d’un fort de´sordre de spin accompagnant le de´sordre structural qui apparaˆıt naturelle-
ment aux joints de grains et est favorise´e par la forte polarisation des porteurs de charge [104]
(proche de 100 % [105, 13, 106]) . Ce de´sordre magne´tique se refle`te dans la valeur de ρmag
et peut eˆtre re´duit sous l’application d’un champ magne´tique. La contribution magne´tique des
joints de grains a` la re´sistivite´ diminue progressivement et une magne´tore´sistance de fort champ
se de´veloppe.
La forte de´pendance en champ de la MR observe´e a` H ≤ 1 kOe s’explique par le transfert
par effet tunnel des porteurs polarise´s d’un grain a` l’autre a` travers un joint de grain [103]. Nous
reviendrons sur ce point a` la fin du paragraphe suivant.
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Fig. 1.11 – de´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ de couches minces e´pitaxiales et po-
lycristallines de LSMO. L’encart repre´sente l’e´volution de la re´sistivite´ a` basse tempe´rature en
fonction de l’inverse de la taille des grains [100].
1.4.3 Effet tunnel polarise´ en spin
L’effet tunnel polarise´ en spin consiste a` transfe´rer des e´lectrons d’un mate´riau magne´tique
vers un autre mate´riau magne´tique a` travers une barrie`re isolante. Comme les e´lectrons de
conduction qui participent au transfert ne sont pas pre´sents en meˆme nombre selon leur spin, la
re´sistance tunnel va de´pendre de la densite´ d’e´tats des deux sous-bandes de spin des e´lectrodes
de de´part et d’arrive´e, voir Figure 1.13.
L’e´chantillon prototype pour l’e´tude de l’effet tunnel polarise´ en spin est une jonction du
type me´tal F-isolant non magne´tique-me´tal F. Les premie`res e´tudes sur de tels syste`mes ont e´te´
re´alise´es par Tedrow et Meservey [5, 6] au de´but des anne´es 70. En 1975, Jullie`re a propose´ un
mode´le phe´nome´nologique pour de´crire l’amplitude de la magne´tore´sistance tunnel [107] :
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Fig. 1.12 – Comparaison de la magne´tore´sistance et de l’aimantation a` plusieurs tempe´ratures
pour un monocristal et des ce´ramiques polycristallines de LSMO [103].
TMR =
∆ρ
ρAP
=
2PP′
1 + PP′
P =
n↑ − n↓
n↑ + n↓
(1.9)
P et P’ e´tant la polarisation de chaque e´lectrode (n↑ et n↓ : densite´s d’e´tats au niveau de
Fermi de la bande de spin majoritaire et minoritaire respectivement) et ρAP la re´sistivite´ de
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Configuration parallèle (P) : conductance élevée
Configuration antiparallèle (AP) : conductance faible
Fig. 1.13 – Repre´sentation sche´matique du me´canisme d’effet tunnel polarise´ en spin. Si les
e´lectrodes sont AP la conductance est plus faible que dans la configuration P.
la jonction dans le cas ou` l’aimantation des deux e´lectrodes est antiparalle`le (AP). Dans le cas
d’un semi-me´tal, P=1 et la formule pre´ce´dente pre´dit une MR de 100 %. La de´pendance de
la conductance avec la tension applique´e (dc-bias) est quadratique dans le cas d’une jonction
ide´ale [7]. Cependant, si le processus tunnel est assiste´ par des de´fauts non-magne´tiques ou
magne´tiques (pouvant donner lieu a` un retournement du spin des porteurs [65]), l’expression de
la conductance peut contenir d’autres termes en Vx, la de´termination de x pouvant permettre
d’identifier le me´canisme dominant [108].
Des mode`les plus e´labore´s adapte´s aux compose´s sensibles a` l’interaction de double-e´change
ont re´cemment e´te e´labore´s. Parmi ceux-ci, le mode`le d’Itoh et al [109] donne la de´pendance
en tempe´rature de la MR dans un tel syste`me. Sa de´croissance avec T est plus forte que celle
de l’aimantation (en accord avec les valeurs des magne´tore´sistances obtenues sur des jonctions
tunnel de manganite) mais ne s’annule que a` T = TC.
Dans le cas d’e´chantillons polycristallins, si la re´sistivite´ d’un joint de grain est suffisamment
e´leve´e de sorte qu’il est possible de l’assimiler a` une barrie`re tunnel large de quelques nanome`tres
(ce qui est le cas pour les manganites), la magne´tore´sistance de l’e´chantillon peut e´galement
pre´senter une contribution provenant de phe´nome`nes de transport par effet tunnel polarise´ en
spin. Dans ce contexte, la LFMR observe´e pour des e´chantillons polycristallins de manganite peut
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s’expliquer par le sce´nario suivant. A champ nul, l’aimantation des grains (conside´re´s comme
monodomaines) est fortement de´sordonne´e d’un grain a` l’autre. Les porteurs polarise´s (leur
spin est paralle`le a` l’aimantation du grain de de´part) voient donc une re´sistance assez forte
car l’aimantation du grain d’arrive´e n’est pas colline´aire a` leur spin. L’application d’un faible
champ aligne l’aimantation de tous les grains et facilite le transfert des porteurs. La re´sistivite´
diminue brusquement lors du retournement global de l’aimantation des grains. La re´sistivite´ est
maximale lorsque les grains sont le plus de´sordonne´s, c’est-a`-dire lorsque H=HC (M=0) [110].
1.4.4 Dispositifs
Jonctions tunnel
Le transport par effet tunnel polarise´ est donc particulie`rement efficace dans les manganites
du fait de la forte polarisation des porteurs de charge. La forte MR qui apparaˆıt a` bas champ
permet d’imaginer des nombreux dispositifs base´s sur la de´tection d’un champ magne´tique avec
une forte sensibilite´ (de l’ordre de 30% par kOe). Cependant, meˆme si la LFMR de ce´ramiques
polycristallines est forte, ces e´chantillons n’exploitent pas le maximum du potentiel de´coulant de
cette polarisation exceptionnelle. Un e´chantillon ide´al serait une jonction tunnel ”manganite -
isolant non magne´tique - manganite”. Ce type de dispositif a e´te´ re´alise´ pour la premie`re fois en
1996 au Watson Research Center d’IBM [15]. Sa fabrication sera de´crite dans le chapitre suivant.
La re´ponse en champ d’un tel dispositif est pre´sente´e Figure 1.14. La diffe´rence de re´sistivite´
entre les configurations paralle`le et antiparalle`le donne une MR de 86 % a` 4.2 K.
Fig. 1.14 – Re´ponse en champ d’une jonction tunnel LSMO-STO-LSMO a` 4.2 K [111].
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Autres types de dispositifs
La forte magne´tore´sistance persistant a` tempe´rature ambiante dans ces ce´ramiques de LSMO
ou de La2/3Ba1/3MnO3 a e´te´ mise a` profit par plusieurs groupes pour la fabrication de proto-
types de capteurs et de dispositifs divers fonctionnant a` 300 K. Parmi ceux-ci, on peut citer un
capteur de champ, re´alise´ par Xu et al [112], un prototype de me´moire [113] et plusieurs types
de potentiome`tres sans contact de´veloppe´s par Balcells et al [114, 115]. Ce dernier dispositif
pre´sente un inte´reˆt pour des applications industrielles et notamment l’industrie automobile. La
TC du LSMO (370 K) n’est toutefois pas assez e´leve´e pour que ce capteur soit ope´rationnels
dans l’intervalle de tempe´rature requis mais sa fabrication de´montre la faisabilite´ de capteurs
magne´tore´sistifs base´s sur la CMR.
Une autre application possible des manganites provient de la forte pente ∂R/∂T qui a e´te´
utilise´e par le groupe du Maryland pour la fabrication de prototypes de bolome`tres pour la
de´tection de rayonnement micro-ondes [116].
Les manganites a` valence mixte pre´sente donc une grande varie´te´ de proprie´te´s atypiques dont
l’origine re´side dans la compe´tition entre les diverses forces de couplage et e´nergies d’interaction
qui fait du syste`me A1−xA’xMnO3 un laboratoire pour la physique de l’e´tat solide actuelle.
Par ailleurs, les proprie´te´s exceptionnelles des manganites ont permis leur inte´gration dans des
prototypes de dispositifs varie´s meˆme si l’impossibilite´ d’obtenir des performances satisfaisantes
au-dela` de la tempe´rature ambiante ne permet pas encore le de´veloppement de processus indus-
triels implicant ces mate´riaux. Cependant, la compre´hension de la physique des manganites et
la re´solution des proble`mes technologiques lie´s notamment aux phe´nome`nes d’interfaces devrait
ouvrir la voie a` une nouvelle ge´ne´ration de dispositifs magne´tore´sistifs et d’e´lectronique de spin
durant la prochaine de´cennie.
Chapitre 2
Couches minces de manganite :
e´tat de l’art
2.1 Couches polycristallines
La croissance de couches polycristallines, c’est-a`-dire dont les grains ne pre´sentent pas de
corre´lations cristallographiques entre eux, est ge´ne´ralement obtenue si le de´saccord de maille
(dm) avec le substrat est important. Si les conditions de de´poˆt pre´sentent un fort e´cart par
rapport aux conditions ide´ales (tempe´rature trop basse par exemple), la formation de cristallites
totalement de´soriente´s est e´galement favorise´e. Les substrats les plus utilise´s pour obtenir ce
type de couches sont MgO (dm ≈ 9 %), Si et SiO2 [117, 118, 119].
Les proprie´te´s de tels e´chantillons sont proches de celles de ce´ramiques polycrystallines avec
notamment une forte magne´tore´sistance a` bas champ. Cette proprie´te´ peut eˆtre exploite´e par des
dispositifs (de type capteur) bien que des couches d’e´paisseur micronique de´pose´es par se´rigraphie
permettent de fabriquer des e´chantillons de plus grande surface, plus rapidement et a` un moindre
couˆt [114]. Par ailleurs, le controˆle des proprie´te´s physiques par les proprie´te´s structurales est tre`s
de´licat dans les couches minces polycristallines. La plupart des groupes de recherche qui e´tudient
des couches minces de manganite se focalisent donc le plus souvent sur des films e´pitaxiaux dont
la fabrication est aujourd’hui bien maˆıtrise´e.
2.2 Couches e´pitaxiales
La croissance de couches e´pitaxiales requiert d’une part que le de´saccord de maille avec
le substrat soit faible [120, 121] et d’autre part que les conditions de de´poˆt (tempe´rature du
substrat, pression partielle d’oxyge`ne, vitesse de croissance) soient proches de l’e´quilibre ther-
modynamique [122]. On distingue deux crite`res de qualite´ cristalline : l’e´pitaxie selon la direction
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normale a` la surface du substrat (out-of-plane epitaxy OPE) et l’e´pitaxie dans le plan (in-plane
epitaxy IPE) qui peuvent eˆtre teste´es par diffraction de rayons X (DRX) par l’interme´diaire
d’e´tudes en θ − 2θ et de figures de poˆles (et/ou des φ-scans), respectivement.
Il est possible d’e´tablir une progression de la qualite´ cristalline de couches minces selon
l’ade´quation croissante des conditions de de´poˆt et du de´saccord de maille avec le substrat :
1. couche polycristalline ;
2. couche OPE ;
3. couche OPE et IPE avec forte dispersion de l’orientation des plans cristallins (selon la
direction perpendiculaire a` la surface) (∆ω1 fort) ;
4. couche OPE et IPE avec faible dispersion de l’orientation des plans cristallins (selon la
direction perpendiculaire a` la surface) (∆ω faible) ;
5. couche OPE et IPE avec faible dispersion de l’orientation des plans cristallins (∆ω faible)
non-relaxe´e.
Dans le dernier cas, le parame`tre de maille planaire de la couche et du substrat sont e´gaux,
ce qui permet l’absence de dislocations qui apparaissent lors de la relaxation du parame`tre de
maille de la couche vers le parame`tre du mate´riau bulk.
2.2.1 Proprie´te´s structurales de couches quasi-monocristallines
Le compose´ La2/3Ca1/3MnO3 sous sa forme massive a une structure orthorhombique (groupe
d’espace Pnma). Comme la diffe´rence entre les parame`tres ao , bo et co est faible, il est pos-
sible de conside´rer cette manganite comme pseudo-te´tragonale (ao ' bo ' at et co = ct) ou
pseudo-cubique (1/
√
2 ao ' 1/
√
2 bo ' 1/2 co ' ac). La maille pseudo-cubique et la maille or-
thorhombique (O) correspondant au groupe d’espace Pnma sont repre´sente´es figure 2.1. Les
parame`tres de la maille orthorhombique sont lie´s a` la maille pseudo-cubique par les relations :
ao ≈
√
2ac bo ≈
√
2ac co ≈ 2ac (2.1)
La maille pseudo-te´tragonale est similaire a` la maille orthorhombique (O) a` la diffe´rence pre`s
que les parame`tres planaires sont e´gaux (at = bt ≈
√
2ac, ct = co.). La structure orthorhombique
O’ est e´galement analogue a` la structure O mais le choix des axes est diffe´rent (ao′ = co ; bo′ = ao ;
co′ = bo). Quant a` la structure rhomboe´drique (R) du compose´ LSMO, elle est analogue a` la
structure cubique avec ar = 2ac et α ≈ 90.4o.
Lors de la croissance d’une couche de LCMO sur un substrat cubique, la maille de la manga-
nite se de´forme de sorte que sa base s’adapte a` la maille du substrat, devenant ainsi ge´ne´ralement
te´tragonale. Si la structure est le´ge`rement relaxe´e, la maille peut pre´senter une certaine distor-
tion orthorhombique. Plusieurs domaines structuraux d’orientations diffe´rentes peuvent alors
1Voir Deuxie`me Partie 4.1.2
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Fig. 2.1 – Relation entre la maille cubique et la maille orthorhombique.
coexister [123], leur proportion variant selon les parame`tres de croissance, le de´saccord de maille
avec le substrat et l’e´paisseur. On distingue deux familles de domaines :
– les domaines du type LCMO <110>o // STO (ou LAO)[001] (4 sous-types).2
– les domaines du type LCMO <001>o // STO (ou LAO)[001] (2 sous-types).
Dans le cas ou` la structure est te´tragonale, les diffe´rents sous-types, provenant de la non-
e´quivalence des directions [100] et [010] du groupe Pnma, sont e´quivalents et seuls les deux
types d’orientations (110)t et (001)t sont possibles. Rao et al [124] ont e´tudie´ la proportion des
domaines des deux types pre´ce´dents selon le substrat (LAO et STO) et l’e´paisseur. Des couches
de 25 nm de´pose´es sur STO sont constitue´es exclusivement de domaines de type (001)t alors
que des couches analogues sur LAO ne contiennent que des domaines de type (110)t. Lorsque
l’e´paisseur devient suffisamment importante (400 nm), les deux familles sont pre´sentes avec la
proportion 2 :1 tant sur STO que sur LAO. Les re´sultats obtenus par Lu et al [123] et Aarts
et al [125] vont e´galement dans ce sens. Par ailleusrs, dans des couches de LCMO sur STO,
Zandbergen et al ont de´tecte´ la pre´sence d’une distortion orthorhombique par HRTEM. Celle-ci
refle`te une rotation des octae`dres MnO6 analogue a` une distortion Jahn-Teller [126, 127]. Selon
ces auteurs, cette distortion a une forte influence sur les proprie´te´s de transport de la couche.
La microstructure de couches e´pitaxiales de manganite peut donc rece´ler une varie´te´ impor-
tante de de´fauts dont l’influence sur les proprie´te´s physiques n’est pas bien comprise. Une analyse
2STO : SrTiO3 ; LAO : LaAlO3.
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extensive des proprie´te´s structurales semble eˆtre essentielle pour comprendre en profondeur le
comportement magne´tique et de transport.
2.2.2 Rugosite´ de surface
Le controˆle de la rugosite´ de surface de couches de manganite est un pre´alable indispensable
a` la fabrication d’he´te´rostructures perfomantes. Comme nous l’avons de´ja` remarque´, une couche
de haute qualite´ cristalline ne peut eˆtre obtenue que si les conditions de de´poˆt sont proches
de l’e´quilibre thermodynamique. Pour obtenir des couches de rugosite´ de surface comparable a`
celle des substrats comerciaux (0.1 - 0.2 nm), la croissance doit s’effectuer couche atomique par
couche atomique (layer-by-layer mode). Ceci n’est possible que si les conditions de croissance
correspondent pre´cise´ment a` l’e´quilibre thermodynamique [120]. Par ailleurs, la relaxation des
parame`tres de maille lors de la croissance est un facteur d’accroissement de la rugosite´ [128] et
des films contraints seront donc ge´ne´ralement moins rugueux.
Dans le cas ou` les conditions d’e´quilibre sont effectivement obtenues et pour une croissance
sur un substrat pre´sentant un de´saccord de parame`tre de maille faible, de sorte qu’il est pos-
sible d’envisager une croissance sans relaxation, l’e´tat de surface du substrat sera le facteur
de´terminant la rugosite´ finale de la couche mince et de la qualite´ structurale des premie`res
couches atomiques. Kawasaki et al [129, 130] et Koster et al [131] ont mis au point un traite-
ment chimique de SrTiO3 permettant d’obtenir un subtrat dont la surface pre´sente une seule
terminaison (TiO2) et des terrasses atomiques se´pare´es par des marches de 0.4 nm, c’est-a`-dire
la hauteur d’une maille. Lorsque l’on dispose d’un substrat de telle qualite´, il est alors possible
d’obtenir des couches extreˆmement lisses pour lesquelles sont e´galement visibles les terrasses
atomiques, meˆme pour des e´paisseurs de 100 nm [132]. Les valeurs des rugosite´s de surface de
couches de manganite publie´es dans la litte´rature sont pre´sente´es sur le tableau 2.1.
Si les conditions de de´poˆt sont le´ge`rement de´place´es par rapport a` l’e´quilibre thermodyna-
mique, la morphologie des couches est d’autant plus affecte´e que l’e´paisseur augmente [133, 136].
Le mode de croissance est colonnaire, chaque colonne correspondant ge´ne´ralement a` un grain,
la distribution des tailles des grains pouvant eˆtre gaussienne ou bimodale [137]. En accord avec
les mode`les the´oriques de croissance he´te´roe´pitaxiale et avec les comportements observe´s pour
des he´te´rostructures semi-conductrices [128], l’accroissement de la rugosite´ de surface accompa-
gnant l’augmentation de l’e´paisseur peut aussi eˆtre relie´ a` la relaxation des parame`tres de maille
comme l’ont remarque´ Biswas et al [135].
2.2.3 Proprie´te´s de transport
Influence de la de´sorientation cristallographique entre grains
Selon la qualite´ cristalline des couches, les proprie´te´s de transport peuvent eˆtre grandement
affecte´es. Si l’on conside`re la de´pendance en champ de la re´sistivite´ a` basse tempe´rature, on peut
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Mat. Sub. d (nm) Rrms (nm) Rptp (nm) Tech. Fabr. VDep (A˚/min) Ref.
LCMO LAO 170 3.8 29.2 PLD – [123]
LCMO STO 170 3.2 23.9 PLD – [123]
LCMO STO 25 0.6 – PLD – [133]
LCMO STO 400 3.5 – PLD – [133]
LCMO LAO 150 – 50 PLD 30 [134]
LCMO LAO 150 – 100 MOCVD 45 [134]
LCMO LAO 15 – 1.5 PLD – [135]
LCMO NGO 15 atom. atom. PLD 60 [135]
LSMO STO 100 atom. atom. PLD – [132]
Tab. 2.1 – Rugosite´ moyenne (Rrms) et ”peak-to-peak” (Rptp) de couches de manganite de´pose´es
sur diffe´rents substrats et par diffe´rentes techniques ; ”atom.” fait re´fe´rence a` une rugosite´ ato-
mique, c’est-a`-dire a` une surface sur laquelle sont visibles des terrasses de 0.4 nm d’e´paisseur.
distinguer trois types de comportement :
– la magne´tore´sistance totale mesure´e a` fort champ est nulle ou quasi-nulle ;
– une substantielle magne´tore´sistance est mesure´e a` fort champ mais la partie LFMR est
absente ;
– LFMR et HFMR se de´veloppent.
Dans le premier cas, le comportement est similaire a` celui obtenu pour un monocristal et il
est donc possible de conclure que la couche est quasi-monocristalline 3. Dans le second cas, un
certain de´sordre de spin est pre´sent dans la couche mais l’absence de LFMR indique qu’il n’y
a pas de de´couplage entre les grains (les joints de grains ne sont pas suffisamment de´sordonne´s
pour jouer le roˆle de barrie`res tunnel). Dans le dernier cas, le comportement est similaire a` celui
observe´ pour des poudres polycristallines (voir Figure 1.12) et on peut donc conclure que la
couche contient des joints de grains fortement de´sordonne´s.
Gu et al [138] ont e´tudie´ les proprie´te´s de transport d’une couche de LSMO de type 14
(substrat : Si+buffers), de type 2 (substrat : MgO+buffers) pre´sentant des joints de grains a`
45o dans le plan, et de type 5 (substrat : LaAlO3 [LAO]+buffers). La LFMR observe´e a` basse
tempe´rature est nulle pour la couche de type 5, vaut environ 2 % pour la couche de type 2 et plus
de 5 % pour la couche de type 1. La re´sistivite´ a` basse tempe´rature ρ0 se voit aussi grandement
affecte´e par la pre´sence de de´fauts structuraux (voir page 31) et il a e´te´ observe´ dans ces e´tudes
que ρ0 augmente avec la de´sorientation des grains (voir aussi [139, 101, 140, 141, 142]).
3Remarquons que l’absence de MR a` fort champ et a` basse tempe´rature permet de de´terminer avec une
bonne fiabilite´ que la couche est quasi-monocristalline, alors qu’une e´tude structurale extensive ne le permet pas
toujours.
4Voir page 38.
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Dans le cas d’e´chantillons contenant des joints de grains tre`s re´sistifs, la tempe´rature de
transition me´tal-isolant Tp se de´place vers les basses tempe´ratures meˆme si TC est inchange´e et
le pic de re´sistivite´ est beaucoup moins prononce´ (voir par exemple [142]). Cet effet a e´te´ explique´
quantitativement par un me´canisme de conduction faisant intervenir deux canaux paralle`les, l’un
correspondant a` une conduction thermiquement active´e et l’autre au comportement standard
d’un e´chantillon bulk [143].
Plusieurs e´tudes ont donc de´montre´ la forte corre´lation entre la texture cristalline et les
proprie´te´s de transport dans des couches minces de manganite. La pre´sence de joints de
grains entre cristallites fortement de´soriente´s entre eux (”large angle grain boundaries”) induit
ge´ne´ralemente une forte LFMR ce qui peut eˆtre inte´ressant pour des dispositifs. Cependant,
l’e´tude de phe´nome`nes intrinse`ques requiert l’utilisation de couches quasi-monocristallines dont
il est essentiel de connaˆıtre les proprie´te´s de fac¸on extensive.
Couches totalement e´pitaxiales : influence du substrat
De manie`re ge´ne´rale, la re´sisitivite´ de couches e´pitaxiales de manganite augmente au fur et
a` mesure que l’e´paisseur diminue. Qualitativement, ce comportement est normal car la conduc-
tance G d’une couche mince me´tallique est affecte´e par la diffusion aux interfaces ce qui provoque
une de´viation de la conductance par rapport a` la de´pendance line´aire lorsque l’e´paisseur devient
comparable au libre parcours moyen des porteurs dans le bulk lb [144] :
G = σb(d − 3lb/8) lb ¿ d (2.2)
G = σb(3d2/4lb)ln(lb/d) lb À d (2.3)
ou` d est l’e´paisseur de la couche et σb la conductivite´ du mate´riau bulk.
Cependant, dans les manganites, le libre parcours moyen est tre`s court, de l’ordre du na-
nome`tre et le mode`le pre´ce´dent ne permet pas d’expliquer quantitativement l’augmentation de
ρ0. La conductance a` basse tempe´rature d’une se´rie de couches de diffe´rentes e´paisseurs est ef-
fectivement line´aire avec d mais intercepte l’axe horizontal a` une valeur de d = dcm non nulle,
qui correspond a` l’e´paisseur d’une couche isolante ou ”morte” (dead layer).
Pour une se´rie de couches de LSMO de´pose´es sur LaAlO3 (dm=-2.12 %) et NdGaO3 (dm=-
0.83 %), Sun et al ont de´termine´ dcm = 5 nm et 3 nm, respectivement [145]. Ziese et al ont
obtenu dcm = 1 et 11 nm (a` 77K) pour des couches de LCMO sur LaAlO3 (dm=1.81 %) et
SrTiO3 (dm=1.17 %) [108]. Dans le cas de couches de LSMO sur MgO (dm'9 %), Borges et al
ont obtenu dcm = 4 nm [146]. Ces donne´es sont regroupe´es dans le tableau 2.2.
Par ailleurs, pour des couches e´paisses de seulement quelques nm, un comportement isolant
est souvent observe´ (LCMO sur STO, d = 1.5 nm [145], LSMO sur LAO, d = 10 nm [147],
La0.73Ca0.37MnO3 sur STO, d = 8 nm [126], LCMO sur LAO, d = 15 nm [135]). Dans certains
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Mate´riau Substrat dm (%) dcm(10K) (nm) Ref.
LSMO LAO -2.12 5 [145]
LSMO NGO -0.83 3 [145]
LSMO LAO -2.12 >10 [147]
LCMO LAO -1.81 1∗ [108]
LCMO STO 1.17 11∗ [108]
LCMO STO 1.17 >1.5 [145]
LCMO STO 1.17 >8 [126]
LCMO LAO -1.81 >15 [135]
LSMO MgO ∼9 4 [146]
Tab. 2.2 – Epaisseur des couches mortes recense´es dans la litte´rature pour des couches e´pitaxiales
de manganite. (∗ : a` 77 K.)
cas l’application d’un champ magne´tique de plusieurs teslas induit un comportement me´tallique
ce qui sugge`re une se´paration entre une phase me´tallique et une phase isolante, le seuil de
percolation e´tant atteint graˆce a` l’effet du champ.
Il semble donc que l’influence du substrat, qui apparaˆıt d’autant plus que l’e´paisseur des
couches diminue, est importante meˆme s’il est difficile au vu de la dispersion des re´sultats men-
tione´s pre´ce´demment de de´gager une origine a` cette influence, structurale (lie´e aux contraintes,
a` la pre´sence de de´fauts et/ou a` la rugosite´ de l’interface), chimique (lie´e a` la diffusion d’ions du
substrat vers la couche et vice-versa) ou dimensionnelle (lie´e a` l’augmentation des processus de
diffusion aux interfaces comme pre´vu par le mode`le de Mac Donald [144]).
2.2.4 Proprie´te´s magne´tiques
Anisotropie
La position des axes de facile et difficile aimantation des couches minces magne´tiques
est de´termine´e par la compe´tition des diffe´rentes anisotropies pre´sentes. Suzuki et al ont
montre´ qu’un monocristal de LSMO pre´sente une anisotropie unixiale attribue´e a` des effets
magne´tocristallins. L’anisotropie de forme joue ge´ne´ralement un roˆle important pour des couches.
Dans le cas de couches minces de manganite relaxe´es, une anisotropie biaxiale dominante, avec
des directions faciles contenues dans le plan, est observe´e [148, 149]. Si le parame`tre de maille
n’est pas relaxe´, la contrainte re´sultante tend a` induire une anisotropie uniaxiale due a` l’effet
magne´tome´canique ou effet magne´tostrictif inverse [150]. L’e´nergie magne´toe´lastique associe´e
s’e´crit :
Eem =
3
2
λSσsin2ζ (2.4)
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ou` λS est la magne´tostriction a` saturation, σ la contrainte applique´e et ζ l’angle entre l’aiman-
tation et la direction d’application de la contrainte.
Cette anisotropie est en compe´tition avec l’anisotropie de forme et, dans le cas d’une
contrainte en compression (comme c’est le cas pour une couche de´pose´e sur LaAlO3), elle peut
induire un axe facile normal au plan de la couche. Plusieurs articles rapportent l’observation
d’une aimantation perpendiculaire dans des couches de´pose´es sur LaAlO3. Kwon et al [148]
et Wu et al ont observe´ par microscope a` force magne´tique un arrangement des domaines
magne´tiques de type ”labyrinthe” (maze pattern) de´montrant clairement que l’aimantation de
ces domaines est oriente´e perpendiculairement a` la surface. Ceci est confirme´ par la forme des
cycles d’hyste´re´sis [151]. Plus re´cemment Li et al ont pre´sente´ des re´sultats similaires sur des
plots nanome´triques de LSMO [152].
Effet sur la tempe´rature de Curie
Si l’e´tat de contrainte joue un roˆle important dans la de´termination de l’anisotropie, plusieurs
travaux attribuent aussi a` ce parame`tre une influence sur la tempe´rature de Curie. Millis et al
[153] ont de´veloppe´ un mode`le the´orique de´crivant la variation de TC en pre´sence de contraintes.
Selon ces auteurs, lorsque l’on conside`re l’effet de contraintes induites par le substrat, il convient
de se´parer la contribution hydrostatique (²Hydr) de la contribution biaxiale(²Biax). En effet,
la compression hydrostatique induit un e´largissement de la bande de conduction et donc une
augmentation de la tempe´rature de Curie, voir page 19. Au contraire, une contrainte biaxiale
augmente la diffe´rence d’e´nergie entre les niveaux eg induite par la distortion Jahn-Teller ce
qui renforce la tendance des e´lectrons a` se localiser. La conclusion de cette e´tude est qu’un
de´saccord de maille de 1 % induisant une contrainte hydrostatique en compression est susceptible
d’augmenter TC d’environ 10 %.
Plusieurs articles rapportent une de´pendance de TC avec le de´saccord de maille entre la
manganite et le substrat. Rao et al [124, 133] ont observe´ que pour une e´paisseur donne´e, la TC
de couches de La0.8Ca0.2MnO3 de´pose´es sur LaAlO3 est toujours supe´rieure a` celle de couches
analogues de´pose´es sur SrTiO3 (∆TC ' 30K) mais la corre´lation entre les valeurs obtenues de
²Hydr, ²Biax et TC ne permettent pas de conclure sur l’effet des contraintes et sugge`re que la
tempe´rature de Curie est sensible a` d’autres facteurs (effet dimensionnel, de´sordre structural,
lacunes d’oxyge`ne, de´sordre magne´tique a` l’interface avec le substrat [154]).
Une autre me´thode adopte´e pour estimer la de´pendance de TC avec les contraintes consiste a`
e´tudier des couches de diffe´rentes e´paisseurs dont les parame`tres de maille sont progressivement
relaxe´s. De manie`re ge´ne´rale la TC diminue avec l’e´paisseur et ceci est souvent attribue´ aux
effets de contraintes induits par le substrat [133, 126, 132, 137, 135]. L’effet est moins important
dans le cas d’une couche de LSMO que pour LCMO, ce qui s’explique par le fait que la bande
de conduction de LSMO (bulk) est plus large et donc que ce compose´ est moins sensible aux
contraintes biaxiales et au de´sordre.
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Certaines e´tudes portent sur les variations de la tempe´rature de transition me´tal-isolant
Tp qui est proche de TC dans le cas de couches de type 4 ou 5. Les re´sultats obtenus par
Wang et al [154] sur des couches de Pr2/3Sr1/3MnO3 de´pose´es sur SrTiO3, LaAlO3 et NdGaO3
montrent que la Tp de´pend du substrat, celle-ci e´tant maximale dans le cas d’un substrat de
NdGaO3 et minimale pour SrTiO3. La le´ge`re de´pendance en e´paisseur pour d ≥ 20 nm est
explique´e quantitativement par le mode`le de Millis et al mais l’origine de la forte diminution
de Tp observe´e pour d ≤ 20 nm reste obscure meˆme si l’influence de la pre´sence d’une couche
morte est sugge´re´e.
Effet sur le moment magne´tique a` saturation
Le moment magne´tique a` saturation diminue e´galement lorsque l’e´paisseur est re´duite [148,
126, 132, 137, 135, 155]. Cette de´pendance est ge´ne´ralement attribue´e aux contraintes [155], a`
une distortion structurale [126], a` une possible variation de la composition pour les re´gions les
plus proches du substrat [135] ou a` des effets d’interface [132]. En contraste avec ces re´sultats
Aarts et al ont mesure´ une augmentation du moment magne´tique de saturation accompagnant
la re´duction de l’e´paisseur de couches de LCMO non relaxe´es [125].
Au vu de ces re´sultats, il semble clair que plusieurs facteurs peuvent eˆtre responsables de la
diminution de TC et de l’aimantation souvent observe´e lorsque l’e´paisseur diminue. La quan-
tification du roˆle de chacun reste une question ouverte et il semble que des mode`les simples
conside´rant des couches homoge`nes ne puissent pas rendre compte des donne´es expe´rimentales.
Ceci sugge`re qu’il est primordial, d’une part de miminiser les sources de non-homoge´nie´te´ comme
le de´sordre structural, et d’autre part d’e´tudier en de´tail les proprie´te´s de la manganite aux in-
terfaces afin de mieux comprendre le roˆle des e´ventuelles couches mortes.
Effet sur le champ coercitif
La de´pendance en e´paisseur du champ coercitif Hc a e´galement e´te analyse´e [155, 156]. Hc
diminue lorsque l’e´paisseur augmente, ce qui est attribue´ a` une plus grande densite´ de points
d’ancrage des domaines pour les couches les plus minces.
Les proprie´te´s de magne´totransport de couches minces de manganite de´pendent donc forte-
ment des caracte´ristiques microstructurales et de nombreuses e´tudes ont e´tabli que le de´sordre
structural induit un certain de´sordre de spin. Le controˆle de cet effet est de´licat et les rela-
tions pre´cises entre les contraintes et les constantes de couplage ferromagne´tique (du double-
e´change) et antiferromagne´tique (du super-e´change) restent a` e´tablir. L’e´tude des proprie´te´s de
couches ultraminces parfaitement e´pitaxiales semble une approche inte´ressante car elle combine
un controˆle satisfaisant de la microstructure a` la possibilite´ de re´aliser un grand nombre de
mesures comple´mentaires pour relier l’aspect structural aux proprie´te´s magne´tiques et de trans-
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port. Nous avons choisi cette voie pour mieux comprendre ces subtiles interactions (voir Partie
3) dont le controˆle est un pre´alable indispensable a` l’optimisation des dispositifs de spin base´s
sur les manganites comme les jonctions tunnel.
2.3 Jonctions tunnel
Les premie`res jonctions tunnel a` base de manganite ont e´te´ fabrique´es en 1996 [15, 157].
La re´alisation de ce type de dispositif est motive´e par la forte polarisation de spin dans les
manganites devant aboutir a` une TMR de pre`s de 100 %. De telles valeurs ont effectivement e´te´
obtenues a` basse tempe´rature [111, 158, 16, 159] mais la TMR diminue fortement avec T ce qui
limite les possibilite´s d’inte´grer de tels dispositifs dans des syste`mes a` l’e´chelle industrielle.
2.3.1 Conception et fabrication
Une jonction tunnel typique est constitue´e de deux couches minces magne´tiques et
me´talliques se´pare´es d’une fine e´paisseur d’isolant qui joue le roˆle de barrie`re tunnel. Celle-ci
de´couple magne´tiquement les deux e´lectrodes de sorte que l’aimantation de chaque couche peut
se retourner librement. Le courant est applique´ perpendiculairement a` la barrie`re (geome´trie
CPP : current perpendicular to plane). Si l’e´paisseur d’isolant est suffisamment faible, les por-
teurs de charge vont pouvoir le traverser par effet tunnel, voire par des processus plus complexes
comme la conduction assiste´e par la pre´sence de de´fauts. Comme le transfert e´lastique par effet
tunnel conserve le spin, dans le cas ide´al, la conduction de porteurs polarise´s a` travers la jonc-
tion donne lieu a` un effet tunnel polarise´ en spin (voir 1.4.3). Lorsque la jonction est soumise
a` un champ magne´tique, sa re´sistance montre une de´pendance en champ particulie`re pre´sente´e
dans le cas d’une jonction LSMO/STO/LSMO sur la figure 1.14. La re´sistance est basse a` fort
champ, puis, lorsque la valeur du champ co¨ıncide avec le champ coercitif d’une des e´lectrodes,
la re´sistance augmente fortement. Les aimantations des deux couches magne´tiques sont alors
antiparalle`les. Lorsque le champ atteint la valeur suffisante pour retourner l’aimantation de la
seconde couche, la re´sistance retrouve sa valeur initiale (les deux aimantations sont paralle`les).
Dans les jonctions tunnel a` base de manganites, le mate´riau choisi pour les e´lectrodes est
LCMO ou LSMO. La barrie`re est ge´ne´ralement une pe´rovskite isolante non-magne´tique comme
SrTiO3. LaAlO3, NdGaO3, Al2O3 et CeO2 sont e´galement utilise´s. L’e´paisseur de la barrie`re
se situe entre 1.5 et 5 nm (les proprie´te´s d’une jonction en fonction de l’e´paisseur d’isolant a
e´te´ e´tudie´e par Sun [158] et Obata et al [159]) et l’e´paisseur des couches de manganites est de
l’ordre de 50 a` 100 nm. La de´finition d’une jonction de taille microme`trique peut eˆtre obtenue
de deux fac¸ons diffe´rentes : soit l’he´te´rostructure manganite-isolant-manganite est de´pose´e en
un seul process puis lithographie´e (voir Fig. 2.2), soit les bras de la jonction sont de´finis par
des masques positionne´s sur l’e´chantillon lors de la croissance [106]. La premie`re alternative est
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Fig. 2.2 – Sche´ma d’une jonction tunnel et de´tails des e´tapes de fabrication [111, 158]. La
premie`re e´tape (b) consiste en la de´finition de l’e´lectrode de base par ion milling. Apre`s le de´poˆt
de re´sine, l’e´lectrode supe´rieure est de´finie par une seconde e´tape d’ion milling (c). Ensuite une
couche de 150 nm de SiO2 est de´pose´e dans le but d’isoler e´lectriquement les deux e´lectrodes
(d). Durant la dernie`re e´tape (f), une couche d’or est de´pose´e comme e´lectrode de contact de la
couche magne´tique supe´rieure.
le plus souvent retenue car bien qu’elle ne´cessite des e´quipements plus lourds, elle permet un
meilleur controˆle de la croissance et la de´finition de jonctions plus petites (voir Fig. 2.2).
2.3.2 Performances et proble`mes
La qualite´ des jonctions obtenues peut eˆtre teste´e par la forme des courbes I(V). Une
de´pendance quadratique de la conductance est ge´ne´ralement interpre´te´e comme une preuve
que le me´canisme de conduction dominant est l’effet tunnel. Cependant, des comportements
plus complexes sont parfois obtenus ce qui rend l’interpre´tation des donne´es beaucoup plus
ardue [158].
La de´pendance en tempe´rature de la TMR a e´te´ e´tudie´e par plusieurs groupes [111, 16]. La
TMR mesure´e dimine rapidement avec T et devient nulle pour des tempe´ratures bien plus faibles
que TC (a` environ 200 K pour des jonctions de LSMO de TC ≈ 350K). Obata et al [159] ont
re´ussi a` obtenir des TMR d’environ 1 % a` 270 K en re´duisant l’e´paisseur de la barrie`re a` 1.6
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nm et graˆce a` un excellent controˆle des interfaces entre la manganite et l’isolant. La forme de la
de´pendance en tempe´rature de la TMR est proche de celle de la polarisation de surface d’une
couche de manganite mesure´e par Park et al [96] ce qui sugge`re que les proprie´te´s de transport de
ces jonctions tunnel de´pendent principalement des caracte´ristiques de la manganite a` l’interface
avec l’isolant. Comme nous l’avons vu pre´ce´demment, des couches ultraminces de manganites
ont des proprie´te´s largement diffe´rentes de celles du bulk et il convient donc de minimiser cet
effet d’interface pour re´cupe´rer un comportement optimal. Dans cet objectif, Jo et al [160] ont
fabrique´ des jonctions de LCMO sur NdGaO3 avec une barrie`re de NdGaO3. Ces deux mate´riaux
ont un de´saccord de maille quasi-nul ce qui tend a` re´duire l’effet d’interface lie´ aux parame`tres
structuraux. Cependant, la de´pendance en tempe´rature de la TMR de cette jonction est similaire
a` celle des exemples pre´ce´dents, ce que les auteurs expliquent par une possible se´paration de
phase apparaissant dans les e´lectrodes de manganites au niveau de l’interface avec la barrie`re
lorsque T augmente. L’effet d’interface peut e´galement provenir de la diffe´rence de structure
e´lectronique entre les e´lectrodes et l’isolant comme l’ont observe´ de Teresa et al [161].
2.4 Interfaces artificielles
La complexite´ technologique de la fabrication de jonctions tunnel a conduit au de´veloppement
de dispositifs alternatifs dans lequel le transport se fait d’une e´lectrode de manganite vers
l’autre a` travers une zone tre`s re´sistive voire isolante situe´e dans le plan des e´lectrodes. Les
magne´tore´sistances obtenues sont parfois aussi fortes que dans le cas des jonctions tunnel comme
dans le cas des jonctions bicristallines.
2.4.1 Jonctions bicristallines
Lorsqu’une couche mince est de´pose´e sur un substrat bicristallin, si les conditions
d’e´laboration sont bien optimise´es, la structure cristalline du substrat est reproduite dans la
couche. Ainsi, une interface analogue a` un joint de grain est de´finie avec pre´cision dans la
couche. Dans le cas des manganites, les premiers e´chantillons de ce type ont e´te´ e´labore´s en
1997 a` Cambridge [17] et Ie´na [162] 5. La magne´tore´sistance mesure´e a` travers l’interface artifi-
cielle peut atteindre des valeurs comparables aux valeurs de TMR pre´sente´es ci-avant (voir Fig.
2.3), la de´pendance en tempe´rature e´tant semblable. Ce comportement a deux conse´quences :
premie`rement, ces donne´es confirment qu’une telle interface, pre´sentant un certain de´sordre
structural voit sa re´sistivite´ augmenter suffisamment pour pouvoir jouer le roˆle d’une barrie`re
tunnel (ceci a e´te´ confirme´ par des mesures de conductance [166, 167]) et pour qu’un de´couplage
magne´tique se produise entre les deux parties de la couche de manganite [168] ; deuxie`mement,
les jonctions bicristallines apparaissent comme une alternative tre`s inte´ressante aux jonctions
tunnels du fait de leur simplicite´ de fabrication et de leurs performances.
5Pour des de´tails sur les conditions d’e´laboration, voir [163, 164, 165].
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Fig. 2.3 – de´pendance en champ de la magne´tore´sistance mesure´e a` travers une interface bicris-
talline (d’apre`s [166]) et image de microscopie e´lectronique a` balayage d’une telle interface [167].
La MR de´croˆıt si l’angle de de´sorientation diminue [169] ce qui est a` rapprocher de l’effet de
la de´sorientation des grains sur la MR de couches minces (voir 2.2.3). Des re´sultats concernant la
de´pendance de la MR avec l’orientation du champ magne´tique par rapport a` l’interface artificielle
ont permis a` Philipp et al [170] de de´velopper un mode`le expliquant l’origine de la MR observe´e
dans les jonctions bicristallines. Selon ces auteurs, l’interface artificielle pie`ge les parois des
domaines magne´tiques ce qui permet de basculer d’une configuration paralle`le a` antiparalle`le de
fac¸on efficace, fiable et reproductible (voir aussi [171]).
2.4.2 Autres types d’interfaces artificielles
D’autres types d’interfaces artificielles ont e´te´ utilise´es pour induire une augmentation de la
magne´tore´sistance de bas champ. Des jonctions tunnel de type ramp-edge ont e´te´ de´veloppe´es et
e´tudie´es par Kwon et al [172], une MR de plus de 20 % e´tant ainsi obtenue a` basse tempe´rature.
Cependant, la fabrication de telles interfaces ne´cessite une e´tape d’ion-milling et n’a donc pas
vraiment d’avantage par rapport aux jonctions tunnel conventionnelles. Srinitiwarawong et Ziese
[173] ont propose´ une technique tre`s simple permettant de ge´ne´rer des jonctions planaires. Celle-
ci consiste a` de´finir une rayure d’environ 50 µm sur un substrat de LaAlO3 graˆce a` une pointe
diamante´e avant la croissance de la couche de manganite. La re´sistance mesure´e a` travers la
re´gion ainsi de´finie est trois ordres de grandeurs plus e´leve´e que la re´sistance de la couche ce qui
confirme le fait que l’interface est fortement re´sistive et peut donc jouer le roˆle d’une barrie`re
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tunnel. En effet, a` basse tempe´rature, une augmentation de la MR a` bas champ est obtenue (MR
' 20 %). Cette technique a l’avantage d’eˆtre tre`s simple et tre`s bon marche´ avec l’inconve´nient
d’un manque de controˆle de la nature de l’interface (et donc d’une certaine non-reproductibilite´)
et d’une MR relativement faible. La ge´ne´ration par ion-beam etching d’un re´seau de marches
hautes d’un centaine de nm sur un substrat de LaAlO3 conduit e´galement a` une augmentation de
la MR (15 % a` basse tempe´rature) mesure´e perpendiculairement aux marches dans une couche
de manganite de´pose´e a posteriori [174].
Il existe donc plusieurs alternatives aux jonctions tunnel, leurs performances e´tant assez
varie´es. Les jonctions bicristallines combinent beaucoup d’avantages mais ont l’inconve´nient de
leur couˆt. La ge´ne´ration d’une interface par transfert de de´fauts cristallins du substrat vers la
couche, comme c’est le cas dans la jonction de Srinitiwarawong et al, est d’une grande simplicite´
technologique et d’un couˆt relativement bas. Dans la Partie III, nous de´crivons la proce´dure
de fabrication d’interfaces artificielles analogues mais ge´ne´re´es par un laser de puissance, ce
qui ajoute aux avantages de ce type d’e´chantillons un bon controˆle de la zone isolante et une
reproductibilite´ satisfaisante. Comme nous le verrons, une LFMR substantielle apparaˆıt a` basse
tempe´rature, en corre´lation avec la largeur de l’interface ge´ne´re´e.
Deuxie`me partie
Travail expe´rimental
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Chapitre 3
Montage et automatisation d’un
baˆti de sputtering
3.1 Principe de la pulve´risation cathodique radiofre´quence
La pulve´risation cathodique radiofre´quence ou sputtering RF consiste en l’e´rosion d’une cible
stœchiome´trique due au bombardement par des particules massives charge´es. Dans des conditions
optimales, les atomes arrache´s de la cible se de´posent sur un substrat place´ a` courte distance
pour former un compose´ cristallin ou amorphe. En ge´ne´ral, les particules charge´es sont des ions
d’argons car ils pre´sentent l’avantage d’eˆtre facilement ionisables, peu re´actifs et d’avoir une
masse suffisamment importante. Ces ions sont cre´e´s a` partir d’atomes d’argon introduits dans
la chambre de sputtering et que l’on ionise au moyen d’une onde radiofre´quence (13.56 MHz).
Apre`s un e´tat transitoire de quelques fractions de secondes, une tension ne´gative apparaˆıt
au niveau de la cible et le champ e´lectrique associe´ acce´le`re les ions Ar+ vers la cible, ce qui
re´sulte en un rythme d’attaque important. Afin d’augmenter encore l’e´rosion de la cible, le
baˆti dispose d’un syste`me de deux aimants concentriques en forme d’anneau qui ge´ne`rent un
champ magne´tique entre le centre et les bords de la cible (magne´trons). L’orientation du champ
e´lectrique et de ce champ magne´tique oblige les ions a` suivre une trajectoire ferme´e a` proximite´
de la cible. Aussi, la densite´ d’ions d’argon venant choquer sur le mate´riau a` de´poser augmente
conside´rablement, et ainsi la vitesse de croissance de la couche mince [175]
3.2 Description du syste`me : aspect mate´riel
Le baˆti de pulve´risation cathodique utilise´ pour ce travail de recherche a e´te´ conc¸u, monte´
et automatise´ entie`rement a` l’ICMAB. L’enceinte a e´te´ fabrique´e par l’entreprise Telstar. Ses
dimensions sont de 80 cm de diame`tre sur 50 cm de hauteur, soit un volume de 250 l. Les
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e´le´ments les plus importants sont commerciaux alors que les divers modules de controˆle ont e´te´
conc¸us et de´veloppe´s a` l’ICMAB. Une vue globale du baˆti ainsi qu’un sche´ma de connexion des
diffe´rents e´lements d’alimentation et de controˆle de tempe´rature, de pression et de de´poˆt sont
pre´sente´s figures 3.1 et 3.2 respectivement.
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Fig. 3.1 – Le baˆti de sputtering.
3.2.1 Interfaces de controˆle et cartes d’acquisition
La communication avec les controˆleurs, la lecture des variables (pression, tempe´rature, etc)
et l’interaction avec les diffe´rents e´le´ments du syste`me sont assure´es par un ordinateur e´quipe´
d’un processeur Intel Pentium (vitesse d’horloge : 166 MHz ; me´moire vive : 64 Mo ; syste`me
d’exploitation : Windows 98) par l’interme´diaire des pe´riphe´riques suivants :
– Une carte comportant 14 entre´es analogiques avec conversion digitale sur 14 bits et deux
sorties analogiques (14 bits). Par la suite nous de´signerons cette carte par carte AD/DA.
– Une carte de 48 sorties digitales (6 registres de 8 bits) comportant deux compteurs 8255
(carte 8255).
– Deux cartes de port se´rie (RS-232) comportant chacune deux ports.
– Le port paralle`le du PC.
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Fig. 3.2 – Repre´sentation sche´matique des connexions entre les divers e´lements du syste`me de
de´poˆt.
3.2.2 Vide et controˆle de pression et de gaz
Le vide ne´cessaire a` l’e´laboration de couches minces d’oxydes de proprie´te´s structurales et
magne´tiques optimales est obtenu par l’interme´diaire d’une pompe a` palettes Telstar 2G-6 (per-
mettant d’atteindre un vide primaire de 10−3 torr) et d’une pompe turbomole´culaire de marque
Alcatel mode`le ATP 400 (controˆleur mode`le ACT 600 avec module de communication RS-232).
Une fois le vide primaire atteint, la pompe turbomole´culaire peut eˆtre mise en marche et une
pression infe´rieure a` 2 10−6 torr est obtenue en une heure environ. La pression minimale obte-
nue avec ce syste`me est de 2 10−7 torr apre`s environ 2 jours de pompage ininterrompu a` vitesse
maximale (27000 rotations par minute). La vitesse de rotation de la pompe turbomole´culaire
peut eˆtre ajuste´e dans l’intervalle 4000 - 27000 rpm.
Trois capteurs diffe´rents permettent de mesurer la pression a` l’inte´rieur de l’enceinte (voir
figure 3.3) :
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– Une sonde Pirani MKS Sensavac 907 (10−3 torr ≤ Ptravail ≤ 750 torr).
– Une sonde Baratron MKS 626A (10−4 torr ≤ Ptravail ≤ 1 torr).
– Une sonde Penning MKS HPS-903 (10−10 torr ≤ Ptravail ≤ 10−3 torr).
Si un capteur est alimente´ sous une pression supe´rieure a` la limite de son intervalle de travail,
il peut eˆtre endommage´. Cette pression limite est de 3 atm pour la Baratron, et de 10−2 torr pour
la Penning. Ce dernier capteur posse`de un relai inte´gre´ pilotant l’alimentation, et que nous avons
relie´ a` une ligne du port paralle`le. Par ailleurs, l’alimentation de chaque capteur est commande´
par une ligne de la carte 8255.
%DUDWURQ
3HQQLQJ
3LUDQL
Fig. 3.3 – Pompe a` palettes (gauche) ; pompe turbomole´culaire et capteurs de pression (droite).
L’admission de gaz dans l’enceinte est controˆle´e par deux fluxome`tres Bronkhorst El-Flow Se-
ries (un pour l’argon, un pour l’oxyge`ne) et par une e´lectrovalve (permettant une entre´e massive
d’oxyge`ne au moment du recuit). Les fluxome`tres laissent passer un flux de gaz proportionnel a`
une tension d’entre´e qui est administre´e par les sorties de la carte AD/DA. Il est ainsi possible
de controˆler la stœchiome´trie de l’atmosphe`re avec pre´cision en ajustant la vitesse de rotation
de la pompe turbomole´culaire et les flux de gaz admis dans l’enceinte.
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Enfin, un relai commande´ par la carte 8255 permet de stopper la pompe a` palettes automa-
tiquement et de fermer l’enceinte herme´tiquement.
La pression courante, le type de capteur en cours d’utilisation, l’e´tat des e´lectrovalves et le
flux de gaz dispense´ sont affiche´s en temps re´el sur le moniteur du PC, de meˆme que l’e´tat de la
pompe turbomole´culaire et sa vitesse (voir figure 3.8).
3.2.3 Porte-substrats, chaufferettes et controˆle de tempe´rature
Afin de pouvoir porter les substrats a` des tempe´ratures de l’ordre de 800oC, des chaufferettes
spe´ciales ont e´te´ de´veloppe´es. Elles se pre´sentent sous la forme d’une boˆıte cylindrique dont la
paroi est en alumine et le fond constitue´ d’un ciment spe´cial re´sistant aux hautes tempe´ratures.
L’e´le´ment chauffant est une spire de khantal (alliage de fer et de chrome) dont les extreˆmite´s
sont connecte´es aux caˆbles d’alimentation par des dominos de nickel ou d’acier inoxydable. La
partie supe´rieure est une plaque de nickel amovible, de 2 mm d’e´paisseur, perce´e d’un trou d’un
millime`tre de diame`tre dans lequel est place´e l’extre´mite´ du thermocouple utilise´ pour lire la
tempe´rature. C’est sur cette plaque qu’est colle´ le substrat avec de l’e´poxy d’argent. Le dispositif
global a un diame`tre de 40 mm et une hauteur d’environ 20 mm (voir figure 3.4).
Fig. 3.4 – Une chaufferette a` base de khantal.
Des chaufferettes commerciales Thermocoax ont e´galement e´te´ utilise´es. Leur couˆt est lar-
gement supe´rieur a` celui des chaufferettes de´crites pre´ce´demment mais elles ont l’avantage de
pre´senter une plus grande dure´e de vie. La figure 3.5 montre une chaufferette Thermocoax durant
le de´poˆt d’une couche a` 775oC.
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Fig. 3.5 – Vues de deux chaufferettes utilise´es pendant le de´poˆt d’une couche mince a` Tdep =
775oC (khantal : gauche ; Thermocoax : droite).
Un controˆleur programmable Eurotherm 2416 permet de re´guler la tempe´rature par PID pour
une des quatre chaufferettes que comporte le baˆti. Celles-ci sont monte´es sur des tubes en laiton
fixe´s sur un axe central pouvant tourner a` 360o. Il est ainsi possible de de´placer chaque chauffe-
rette et de la positionner sous chacun des magne´trons (voir figure 3.6). La connexion des caˆbles
d’alimentation et du thermocouple de chaque chaufferette avec le controˆleur de tempe´rature est
assure´e par des relais commande´s par la carte 8255.
La communication avec le controˆleur s’effectue par liaison se´rie. Des programmes de 2 a` 8
e´tapes (de type rampe ou palier) peuvent ainsi eˆtre de´finis. Selon la chaufferette utilise´e, les
parame`tres PID ade´quats sont transmis au controˆleur et durant le process, la tempe´rature, la
puissance fournie, l’e´tat du controˆleur (HOLD, RUN, END) et le nume´ro de l’e´tape en cours
sont affiche´s en temps re´el sur le moniteur du PC (voir figure 3.8).
3.2.4 Magne´trons
Le syste`me dispose d’un ge´ne´rateur radiofre´quence (RF) de marque Hu¨ttinger (mode`le PFG
300 RF), d’un boˆıtier adaptateur d’impe´dance (matching box) et de deux magne´trons de marque
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Fig. 3.6 – Vue de l’axe central du baˆti et des quatre bras pouvant supporter chacun une chauf-
ferette.
US gun (mode`le Minimak) s’utilisant avec des cibles de 1.3 pouce de diame`tre 1. Un se´lecteur
commande´ par une ligne de la carte 8255 permet de connecter l’un ou l’autre des magne´trons.
La communication entre le ge´ne´rateur et le PC s’effectue par liaison se´rie. La puissance RF
et les valeurs initiales des condensateurs de l’adaptateurs d’impe´dance (CL et CT) sont ainsi
transmises au ge´ne´rateur. Durant le process, l’e´tat du ge´ne´rateur, les valeurs courantes de la
puissance efficace, de la puissance re´fle´chie, de la tension entre la cible et la masse (dc-bias) et
de CL et CT sont affiche´es en temps re´el sur l’e´cran du Pentium.
3.2.5 Moteur pas-a`-pas
La rotation de l’axe du syte`me de chaufferettes est assure´e par un moteur pas-a`-pas couple´ a`
un re´ducteur de rapport 100/3. Le moteur est commande´ par une carte de´veloppe´e a` l’ICMAB
[176] et relie´e a` la carte 8255 du PC. Celle-ci fournit le signal des phases du moteur, controˆle
le sens de rotation et ge`re la de´tection de la position de re´fe´rence (ze´ro). Un interrupteur de
1Les cibles sont fabrique´es a` l’ICMAB par frittage de poudres stœchiome´triques, e´galement e´labore´es a` l’IC-
MAB.
60 CHAPITRE 3. BAˆTI DE SPUTTERING
se´curite´ stoppe la rotation par voie mate´rielle lorsqu’une position limite est atteinte.
Fig. 3.7 – Moteur pas-a`-pas permettant le positionnement des chaufferettes.
3.3 Description du syste`me : aspect logiciel
3.3.1 Fabrication d’une couche mince
Tous les programmes ge´rant les diffe´rents e´le´ments du baˆti et les se´quences des process
de fabrication d’e´chantillons ont e´te´ de´veloppe´s sous LabView 5.0. Pour le controˆleur de la
turbopompe, le controˆleur de tempe´rature et le ge´ne´rateur RF, des drivers ont e´te´ programme´s.
L’application permettant de ge´rer l’inte´gralite´ de l’e´laboration d’un e´chantillon comporte une
quarantaine d’e´tapes que l’on peut re´sumer par la liste suivante :
– Initialisation et positionnement de la chaufferette.
– Re´alisation d’un vide primaire puis d’un vide secondaire.
– Programmation du controˆleur Eurotherm et lancement du programme de tempe´rature.
– Admission des gaz et stabilisation de la pression de de´poˆt.
– Presputtering
– De´poˆt de la couche mince
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– Arreˆt de la pompe turbomole´culaire, admission d’oxyge`ne et annealing.
Fig. 3.8 – Interface utilisateur du programme permettant la fabrication automatique d’une
couche mince. L’utilisateur spe´cifie les conditions de de´poˆt (partie de droite) avant le lancement
du process ; durant la croissance, les diffe´rents parame`tres sont affiche´s et actualise´s en temps
re´el (partie de gauche).
3.3.2 Fabrication d’une tricouche
Le programme permettant la fabrication automatique d’une tricouche comprend les meˆmes
e´tapes que le programme pre´ce´dent, plus les e´tapes suivantes venant s’intercaler avant la dernie`re
phase de la liste pre´ce´dente :
– Admission des gaz et stabilisation de la pression de de´poˆt pour la seconde couche
– Presputtering
– Positionnement du substrat sous le magne´tron ade´quat et de´poˆt de la seconde couche
– Admission des gaz et stabilisation de la pression de de´poˆt pour la troisie`me couche
– Presputtering
– Positionnement du substrat sous le magne´tron ade´quat et de´poˆt de la troisie`me couche
Le montage de ce baˆti de sputtering ainsi que son automatisation ont e´te´ re´alise´s sur une
pe´riode d’environ 6 mois par deux personnes (Lluis Balcells et l’auteur) y consacrant 4 a` 5 heures
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par jour en moyenne. Le couˆt de revient de ce syste`me est environ 250 kF, mise a` part la main
d’œuvre. La fabrication d’un tel syste`me dans son inte´gralite´ a l’avantage d’offrir une grande
flexibilite´ de modifications et de permettre des re´parations plus simples et moins couˆteuses.
Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, des couches de manganite de tre`s bonne qualite´
ont e´te´ obtenues avec ce baˆti. Par ailleurs des tests pre´liminaires ont de´montre´ la faisabilite´
d’he´te´rostructures de type jonction tunnel dont l’e´laboration et l’e´tude sont pre´vues dans les
prochains mois a` l’ICMAB.
Chapitre 4
Techniques expe´rimentales
4.1 Proprie´te´s structurales
4.1.1 Composition chimique
La composition chimique d’une couche de LCMO de 180 nm d’e´paisseur (TC ' 270K) a e´te´
estime´e par microsonde de rayons X aux Serveis Cientificote`cnics de l’Universitat de Barcelona
par Dr. Xavier Llovet avec un syste`me CAMECA SX-50. La de´termination de la stœchiome´trie
de couches minces par cette technique est assez de´licate car les e´lectrons incidents induisent
des transitions interatomiques dans la couche et dans le substrat, la profondeur de pe´ne´tration
augmentant avec la tension applique´e. Afin d’obtenir une estimation correcte, il convient de
mesurer les intensite´s des pics associe´s aux transitions interatomiques (raies Kα) des diffe´rents
e´le´ments (La, Mn, Ca, O, Sr et Ti) pour plusieurs e´nergies diffe´rentes (dans notre cas 12, 15,
18 et 20 keV), puis d’ajuster la de´pendance en e´nergie de l’intensite´ correspondant a` chaque
espe`ce. Cette analyse (effectue´e avec le programme layerf) nous a permis de de´terminer les
concentrations suivantes :
Ces valeurs n’e´tant que relatives, il n’est pas possible de connaˆıtre la formule exacte du
Ele´ment Concentration massique (%) Concentration molaire (%)
La 42.8 12.2
Mn 27.8 20.0
Ca 5.81 5.74
O 25.1 62.1
Tab. 4.1 – Concentrations massique et molaire des diffe´rentes espe`ces pre´sentes dans la manga-
nite.
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compose´ constituant la couche. Si nous supposons que le contenu en oxyge`ne correspond a` la
valeur ide´ale, nous obtenons La0.59Ca0.28Mn0.96O3. Dans le cas ou` l’on conside`re que c’est la
concentration en Mn qui est ide´ale, le compose´ obtenu est La0.61Ca0.29MnO3.10. Si l’on essaie
d’estimer la concentration en ions Mn3+ a` partir de ces donne´es, on obtient environ 0.20 au lieu
de 0.67 dans le cas ide´al. Cette valeur correspond a` un compose´ isolant et antiferromagne´tique,
ce qui est en forte contradiction avec le comportement observe´ pour cet e´chantillon, et nous
devons donc conclure que l’erreur dans les donne´es expe´rimentales ne permet pas de calculer
cette quantite´.
A partir des donne´es du tableau 4.1.1, il est possible d’estimer le rapport de concentrations
entre La, Ca et Mn, ce qui e´vite d’avoir recours aux suppositions pre´ce´dentes. Si nous suppo-
sons que l’erreur de de´termination vaut environ 10% (erreur typique dans le cas de mesures sur
des couches minces), on peut de´duire La/Mn = 0.609±0.061, Ca/Mn = 0.286±0.029 et Ca/La
= 0.470±0.047. Ces valeurs sont raisonnables et indiquent donc que cette couche a une stœ-
chiome´trie correcte bien que les concentrations en La et en Ca soit le´ge`rement trop faibles par
rapport au compose´ ide´al La2/3Ca1/3MnO3.
4.1.2 Diffraction de rayons X
Le diffractome`tre utilise´ 1 (Philips MRD) permet de travailler en configuration syme´trique
(les plans de diffraction sont paralle`les a` la surface de l’e´chantillon) ainsi qu’en configura-
tion asyme´trique (l’e´chantillon est oriente´ de sorte que les plans non paralle`les a` la surface
de l’e´chantillon puissent diffracter). Un sche´ma du diffractome`tre est pre´sente´ figure 4.1.
L’angle d’incidence ω est l’angle que forme le faisceau incident avec la direction corespondant
a` l’intersection de la surface de l’e´chantillon et du plan de diffraction. Dans la configuration
syme´trique, ω est donc l’angle que forme le faisceau incident avec la surface de l’e´chantillon. Ce
plan diffracte si l’angle θ satisfait la condition de Bragg :
2d(hkl )sin θ = nλ (4.1)
d(hkl) e´tant la distance interre´ticulaire des plans (hkl) et λ la longueur d’onde du faisceau inci-
dent. Dans notre cas, la radiation incidente contient deux longueurs d’onde provenant des raies
Kα1 et Kα2 du cuivre. La longueur d’onde moyenne associe´e a` ces deux raies vaut λ¯=1.5418 A˚.
Apre`s avoir diffracte´ sur le plan (hkl), le faisceau est re´fle´chi avec un angle 2θ par rapport a` la
direction incidente, vers le de´tecteur. Le diffractome`tre utilise´ posse`de un autre degre´ de liberte´
auquel on associe l’angle Ψ (angle d’inclinaison). Dans la configuration syme´trique, Ψ = 0, et
comme Ψ = θ−ω, l’angle d’incidence est e´gal a` l’angle de diffraction (ω = θ). En pratique, la ro-
tation du porte-e´chantillon selon z (associe´e a` ω) s’effectue de fac¸on corre´le´e avec le de´placement
du de´tecteur (angle associe´ 2θ).
1Les mesures de´crites dans cette section ont e´te´ effectue´es au Servei de Diffraccio´ de Raigs X des Serveis
Cientificote`cnics de l’Universitat de Barcelona dont les responsables sont Dr. Josep Bassas et Dr. Xavier Alcobe´.
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Fig. 4.1 – Sche´ma du diffractome`tre utilise´.
Dans la configuration asyme´trique, Ψ 6= 0 et donc ω 6= θ. Cette condition peut eˆtre re´alise´e de
deux manie`res : soit en effectuant une rotation du porte-e´chantillon selon un axe horizontal (voir
figure 4.2a), soit en de´couplant le mouvement du porte-e´chantillon (ω) et du de´tecteur (figure
4.2b). Ces deux ope´rations induisent une diffe´rence entre ω et θ et permettent de de´tecter des
re´flexions asyme´triques, c’est-a`-dire des re´flexions sur des plans non paralle`les a` la surface de
l’e´chantillon. Un quatrie`me angle (φ), associe´ a` la rotation du porte-e´chantillon selon un axe
normal a` son plan permet notamment d’e´tudier la texture dans le plan (φ scans).
La diffraction de rayons X est une technique primordiale et tre`s puissante pour e´tudier la
qualite´ structurale de couches minces. Une analyse comple`te permet de classer la couche dans
la liste e´nonce´e page 38. En ge´ne´ral, la caracte´risation d’une couche s’effectue selon les e´tapes
suivantes :
– Un balayage en θ− 2θ est effectue´ en configuration syme´trique, d’environ 10 a` 20o jusqu’a
100 a` 120o. Dans le cas ou` le substrat est un monocristal oriente´ selon (001), l’obtention
d’un diffractogramme ne pre´sentant que des pics correspondant a` des re´flexions du type
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Fig. 4.2 – Repre´sentation sche´matique des deux ge´ome´tries de mesure possibles : syme´trique
(a), asyme´trique (b).
(00l) pour le substrat et la couche est la preuve que la couche est e´pitaxiale hors du plan
(tous les crystallites la constituant sont oriente´s selon la direction [001]). La position en 2θ
des pics (00l) permet de calculer le parame`tre de maille de la couche normal a` la surface
(c).
– Une rocking-curve permet d’obtenir de l’information sur la dispersion de l’orientation des
plans de´tecte´s pre´ce´demment. Ce type de difractogramme est obtenu en maintenant θ fixe
et en faisant varier ω autour de la valeur ide´ale (ω = θ). La largeur a` mi-hauteur du pic
obtenu (∆ω) caracte´rise cette dispersion pour la re´flexion conside´re´e.
– Un balayage en φ (ou φ scan) selon une direction asyme´trique permet d’explorer la texture
de la couche dans le plan. Si le nombre de pics obtenus est en accord avec la syme´trie
de la re´flexion, la couche est e´pitaxiale dans le plan. Pour une meˆme re´flexion, si les pics
de´tecte´s lors de φ scans apparaissent a` des positions angulaires identiques pour la couches
et le substrat, on peut de´duire que la texture dans le plan de la couche est analogue a` celle
du substrat. La combinaison de cette proprie´te´ avec l’observation d’une e´pitaxie hors du
plan (par des θ − 2θ scans) constitue la preuve d’une croissance ”cube-on-cube” . Si les
pics de´tecte´s en φ scan apparaissent en plus grand nombre (deux fois plus par exemple), la
texture de la couche dans le plan est celle d’une mosa¨ıque, avec des cristallites de´soriente´s
entre eux. Une autre fac¸on de s’assurer de la qualite´ e´pitaxiale (dans le plan) de la couche
consiste a` effectuer des figures de poˆles. Celles-ci sont obtenues en re´alisant plusieurs φ
scans pour diffe´rentes valeurs de Ψ ou de ω.
– La de´termination des parame`tres planaires s’ope`re via la de´tection de re´flexions
asyme´triques de la couche. La de´tection de la re´flexion e´quivalente pour le substrat permet
de calculer le parame`tre planaire (a) avec pre´cision et rapidite´, par comparaison des posi-
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Fig. 4.3 – φ scan de la direction [112] pour une couche de LCMO sur STO (a). Figure de poˆles
autour de la direction [103] (b).
tions en 2θ et ω du pic du substrat et de celui de la couche. Lorsque l’on s’inte´resse aux
re´flexions asyme´triques, les valeurs de Ψ = θ−ω obtenues contiennent un certain de´calage
par rapport aux valeurs re´elles, duˆ a` une aberration instrumentale. Afin de de´terminer
a, il convient donc de corriger Ψ : la diffe´rence entre la valeur expe´rimentale et la valeur
the´orique de Ψ pour le substrat de´termine un ∆Ψ qui permet de calculer la vraie valeur
de Ψ pour la couche. Cette valeur the´orique correspond a` l’angle que forme le vecteur
repre´sentant le plan associe´ dans le re´seau re´ciproque par rapport a` l’axe correspondant a`
la direction normale a` la surface de la couche, voir figure 4.4. Dans le cas ou` on e´tudie la
re´flexion (103), on a les deux relations suivantes :
Ψ = θ − ω (4.2)
Ψ = atan
(
a∗
3c∗
)
= atan
(
1/a
3/c
)
= atan
(
c
3a
)
(4.3)
Dans le cas ou` le substrat est cubique (cas de SrTiO3), Ψth = atan(c/3a) = atan(1/3) ≈
18.43o. La diffe´rence entre cette valeur the´orique et la valeur expe´rimentale (∆Ψ) permet
de corriger la valeur de Ψ obtenue pour la re´flexion relative a` la couche. Le parame`tre a
est ensuite de´duit par la formule suivante :
acouche =
1
3
ccouche
tan
(
θcouche exp − ωcouche exp ±∆Ψ
) (4.4)
– Enfin, afin de mieux visualiser le degre´ de relaxation du parame`tre de maille de la couche,
on peut effectuer un ”area-scan” pre`s d’une re´flexion asyme´trique (plusieurs θ − 2θ scans
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Fig. 4.4 – Repre´sentation des re´flexions (103) de la couche et du substrat dans l’espace
re´ciproque. Les plans associe´s a` ces re´flexions sont repre´sente´s par des vecteurs (en rouge pour
le film, en bleu pour le substrat) dont les coordonne´es s’expriment en fonction des parame`tres
de maille re´ciproques a* et c* du mate´riau correspondant. Les axes du re´seau re´ciproque sont
tels que les projections du vecteur d’onde incident ~q, ~q// et ~q⊥ sont paralle`les a` ~a* et ~c* respec-
tivement.
pour diffe´rentes valeurs de ω) et le repre´senter dans l’espace re´ciproque (”cartes d’espace
re´ciproque”). Dans le cas ou` le mate´riau constituant la couche est cubique sous sa forme
bulk, le lieu des pics correspondant a` la re´flexion de la couche est un secteur angulaire
limite´ par une demi-droite verticale (le pic de la couche et du substrat aparaissent pour
la meˆme valeur de a* et la couche a le meˆme parame`tre de maille que le substrat : cas
totalement contraint) et une demi-droite oblique formant un angle Ψth avec l’axe vertical
(cette demi-droite est le lieu des compose´s cubiques et correspond donc a` une couche
totalement relaxe´e.
4.1.3 Re´flectome´trie de rayons X
La re´flectome´trie de rayons X est une technique tre`s utile pour de´terminer les e´paisseurs et
rugosite´s des diverses couches d’une he´te´rostructure 2. Contrairement a` la diffraction de rayons X,
le faisceau incident n’est pas sensible a` la position des plans atomiques mais aux interfaces entre
deux milieux de constantes die´lectriques diffe´rentes. Les interfe´rences entre les faiceaux incidents
et re´fle´chis sur les diverses interfaces de l’e´chantillons produisent des oscillations dans le signal
mesure´. Celles-ci peuvent eˆtres mode´lise´es et la comparaison entre la courbe expe´rimentale et les
2Ces mesures ont e´te´ re´alise´es par Dr. Pierre Baule`s au Service de Diffraction de Rayons X du CEMES.
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courbes the´oriques permet de de´duire les diffe´rentes grandeurs caracte´ristiques de l’e´chantillon,
c’est-a`-dire e´paisseurs et rugosite´s.
Dans ce type de mesures, l’angle d’incidence du faisceau est tre`s faible, infe´rieur a` 5o. Dans
une courbe expe´rimentale typique, l’intensite´ rec¸ue par le re´cepteur est maximale entre 0o et
un angle critique qui de´pend de la densite´ du mate´riau. Pour des angles supe´rieurs, l’intensite´
diminue de fac¸on exponentielle dans un intervalle de quelques degre´s en formant des oscilla-
tions pe´riodiques, cette de´pendance e´tant convolue´e par une enveloppe relie´e a` la rugosite´ des
diffe´rentes interfaces. La pe´riode des oscillations est inversement proportionnelle a` l’e´paisseur du
milieu conside´re´ et leur amplitude varie de fac¸on non syste´matique en fonction des rugosite´s. Il est
ainsi possible de de´terminer avec pre´cision l’e´paisseur d d’une couche : la courbe expe´rimentale
est compare´e avec des courbes simule´es pour diverses valeurs de d. Par taˆtonnement, on aboutit
ainsi a` la valeur de l’e´paisseur.
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Fig. 4.5 – Courbe de re´flectivite´ (en noir) pour une couche de LCMO sur STO (haut) ; les
courbes bleues sont des simulations effectue´es pour une e´paisseur constante (540 A˚) et pour
diverses valeurs de la rugosite´ de surface, la courbe rouge e´tant la simulation qui reproduit le
mieux le spectre expe´rimental ; on de´duit ainsi une rugosite´ de surface de 21 A˚. Courbe de
re´flectivite´ et simulation pour une couche de STO sur LAO (bas) : on de´duit d = 176 A˚.
La re´flectome´trie de rayons X a e´te´ utilise´e pour de´terminer l’e´paisseur de couches de LCMO
de´pose´e sur STO et de STO de´pose´e sur LAO. Les courbes expe´rimentales ont e´te´ compare´es a`
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des courbes mode´lise´es et des e´paisseurs de 540 A˚ et 176 A˚, respectivement, ont e´te´ obtenues.
Ainsi, les vitesses de croissance pour ces deux mate´riaux ont pu eˆtre de´termine´es. La figure 4.5
montre les spectres expe´rimentaux et the´oriques pour ces deux e´chantillons. Les rythmes de
croissance de´duits de ces mesures sont de 6 A˚.min−1 pour LCMO et de 3 A˚.min−1 pour STO.
Outre l’e´paisseur du mate´riau conside´re´, il est ge´ne´ralement possible d’estimer la rugosite´
des diffe´rentes interfaces (avec le vide et avec le substrat, dans le cas d’une couche mince) : en
effet, le spectre ide´al est convolue´ par des fonctions caracte´ristiques de chacune de ces rugosite´.
Par mode´lisation, et lorsque l’on dispose de donne´es expe´rimentales de tre`s bonne qualite´, il
est ainsi possible de de´terminer la rugosite´ de surface et la rugosite´ d’interface (voir figure 4.5).
Cependant, si l’une d’entre elles est importante (> 10-15 A˚), les valeurs obtenues sont peu
fiables. Lorsque les conditions expe´rimentales sont optimise´es, la valeur de la rugosite´ de surface
d’une couche mince obtenue par re´flectome´trie de rayons X est analogue a` la rugosite´ moyenne
de´termine´e par AMF (voir paragraphe suivant).
4.1.4 Microscope a` force atomique
Les images de microscopie a` force atomique pre´sente´es dans cette the`se ont e´te´ obtenues aux
Serveis Cientificote`cnics de l’Universitat de Barcelona avec un syste`me Nanoscope III (Extended
multimode atomic force microscope, Digital Instruments). L’observation des e´chantillons a e´te´
re´alise´e par Dr. Ismael Diez et Dr. Albert Verdaguer. Les images ont e´te´ obtenues en mode sans
contact (tapping mode) a` une fre´quence de 1 Hz. Dans ces conditions, la re´solution late´rale vaut
environ 5 nm et la re´solution axiale 1 A˚.
4.2 Proprie´te´s magne´tiques
4.2.1 Mesures d’aimantation par susceptome`tre SQUID
Les mesures d’aimantation ont e´te´ effectue´es a` l’ICMAB graˆce un susceptome`tre SQUID
(Superconducting QUantum Interference Device) de marque Quantum Design comportant une
bobine supraconductrice permettant d’atteindre des champs de ± 5.5 teslas, dans un intervalle
de tempe´rature allant de 4.2 K jusqu’a` 400 K. Lors de la mesure, l’e´chantillon est de´place´ selon
l’axe vertical le long duquel sont situe´es deux spires a` SQUID. La tension induite par la variation
de flux magne´tique provoque´e par le de´placement de l’e´chantillon a` l’inte´rieur des deux spires
SQUID permet de remonter a` la valeur de l’aimantation de l’e´chantillon avec une tre`s grande
pre´cision, un SQUID e´tant capable de mesurer des variations de flux de l’ordre du quantum e/~2.
L’e´lectronique de mesure re´duit cette re´solution, mais des variations d’aimantation de l’ordre de
10−7 emu sont de´tectables.
Lorsque l’on mesure des couches minces, la quantite´ de mate´riau est tre`s faible, de l’ordre de
10−6 cm3. Le signal d’une couche mince ferromagne´tique est donc faible (entre 10−4 et 10−3 emu)
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et il convient de minimiser la contribution du porte-e´chantillon au signal total. L’e´chantillon est
donc ge´ne´ralement attache´ a` une paille en plastique qui donne un signal diamagne´tique quasi-
ne´gligeable (de l’ordre de 10−6 emu). Il est important de prendre en compte la contribution du
substrat, qui est faible pour SrTiO3 et LaAlO3 (environ 10−5 emu) mais qui peut prendre des
valeurs beaucoup plus e´leve´e que le signal provenant de la couche meˆme dans le cas de NdGaO3
qui est paramagne´tique (on obtient dans ce cas des aimantations supe´rieures a` 0.01 emu a` basse
tempe´rature).
Le mode de chargement du champ magne´tique a une importance significative sur la qualite´
des mesures d’aimantation, surtout pour les couches les plus fines. Les trois mode de chargement
possibles sont :
– Hysteresis mode : l’interrupteur connectant la source de courant a` la bobine supraconduc-
trice est constamment ferme´ et le champ est peut eˆtre varie´ rapidement en fonction du
courant administre´.
– Oscillate mode : l’interrupteur connectant la source de courant a` la bobine supraconductrice
ne se ferme que lorsque l’utilisateur de´cide de changer la valeur du champ applique´ ; alors,
la source de courant alimente la bobine jusqu’a` ce que la valeur de´sire´e du champ soit
atteinte, la stabilisation s’effectuant par oscillation autour de cette valeur.
– No overshoot : l’action de l’interrupteur est identique au cas pre´ce´dent, mais la stabilisation
du champ s’effectue sans jamais de´passer la valeur de consigne.
Divers tests re´alise´s sur des couches d’e´paisseurs diffe´rentes ont clairement indique´ que le
mode Oscillate permet d’obtenir les mesures de meilleure qualite´.
4.2.2 Mesures magne´to-optiques
Principe physique
Des mesures d’aimantation par effet Kerr magne´to-optique ont e´te´ re´alise´es au Laboratoire de
Physique de la Matie`re Condense´e de Toulouse dans le groupe du Prof. Andre´ Fert. Le principe
de mesure consiste en la de´tection de l’angle θk (angle Kerr) correspondant a` la rotation de la
direction du vecteur champ e´lectrique (polarisation) d’un faisceau laser apre`s sa re´flexion sur
un mate´riau aimante´, en l’ocurrence une couche de manganite. L’angle Kerr est proportionnel a`
l’aimantation du mate´riau par l’interme´diaire des coefficients magne´to-optiques. Ceux-ci n’e´tant
pas connus pour les manganites, il n’est pas possible d’obtenir des valeurs quantitatives de
l’aimantation. Cependant, la de´pendance en tempe´rature de θk permet d’extraire la TC du
compose´. Le champ coercitif peut e´galement eˆtre de´termine´ avec pre´cision.
Syste`me expe´rimental
Le syste`me expe´rimental (voir figure 4.6) consiste en un cryostat comportant une tige en
cuivre refroidie par un cryoge´ne´rateur et e´quipe´e d’un syste`me de chauffage. L’e´chantillon est
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colle´ a` la tige par du vernis General Electric. La tempe´rature est mesure´e par un thermocouple
et re´gule´e par un controˆleur e´lectronique. L’inte´rieur du cryostat est porte´ a` une pression de
quelques torrs par l’interme´diaire d’une pompe a` palettes ; ainsi, il est possible de travailler entre
40 K et 320 K. Le cryostat est e´galement perce´ de trois feneˆtres : une permet au faiceau laser
(He-Ne, P=15 mW) d’atteindre l’e´chantillon avant d’eˆtre re´fle´chi vers le syste`me de de´tection en
traversant la seconde feneˆtre, la troisie`me servant a` observer l’e´chantillon et a` re`gler la position
du spot.
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Fig. 4.6 – Sche´ma du dispostif expe´rimental utilise´ pour re´aliser les mesures d’effet Kerr
magne´to-optique.
Apre`s re´flexion sur l’e´chantillon, le faisceau atteint un bisprisme de Wollaston qui en se´pare
les deux composantes circulaire gauche et circulaire droite et les de´vie vers deux photodiodes.
L’intensite´ de chaque sous-faisceau est lue par un voltme`tre et enregistre´e dans le fichier de
mesure ; la diffe´rence entre les deux tensions δV est proportionnelle a` θk et donc a` l’aimantation.
Les tensions correspondant aux deux sous-faisceaux sont e´galement acquises et utilise´es pour
normaliser le signal Kerr, ce qui permet d’annuler l’effet d’e´ventuelles variations de re´flectivite´
de la surface de l’e´chantillon. En aval du biprisme un syste`me optique permet de re´gler δV a`
ze´ro a` champ magne´tique nul. Celui-ci est produit par deux bobines de sorte qu’il est possible
d’aimanter la couche dans le plan ou dans la direction perpendiculaire. Nous avons travaille´ dans
la premie`re configuration (effet Kerr longitudinal). Afin de caracte´riser l’e´chantillon localement,
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un syste`me de lentilles couple´es a` une vis microme´trique a e´te´ inse´re´ sur le chemin du faisceau
laser. Le spot peut ainsi avoir une taille minimale d’environ 50 µm et eˆtre de´place´ sur la couche
avec une re´solution de 10 a` 20 microns.
Exemples de mesures
Quelques exemples de cycles d’hyste´resis obtenus avec ce syste`me expe´rimental sont pre´sente´s
figure 4.7.
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Fig. 4.7 – Quatre cycles d’hyste´resis obtenus par effet Kerr magne´to-optique sur diffe´rentes
re´gions d’une couche de manganite pre´sentant des interfaces artificielles ge´ne´re´es par irradiation
laser (voir Partie III) a` T=150K.
4.3 Proprie´te´s de transport
4.3.1 De´pendence en champ et en tempe´rature de la re´sistivite´
Dispositif expe´rimental
La majorite´ des mesures de transport ont e´te´ re´alise´es a` l’ICMAB dans un syste`me commer-
cial nomme´ PPMS (Physical Properties Measurements System) de marque Quantum Design.
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Il comprend un crystotat a` deux enveloppes (interne : he´lium ; externe : azote) permettant de
travailler dans un intervalle de tempe´rature allant de 4.2 K a` 370 K avec une pre´cision de
moins de 0.1 K. Une bobine supraconductrice permet d’effectuer des mesures jusqu’a` un champ
magne´tique de ± 9 teslas.
Ce cryostat est e´quipe´ d’un syste`me de mesure de re´sistance permettant de caracte´riser jus-
qu’a` trois e´chantillons lors d’une meˆme expe´rience, l’intensite´ provenant de la source de courant
e´tant applique´e successivement aux trois e´chantillons. Ce courant peut prendre des valeurs dans
l’intervalle 5 nA - 5 mA, la limite de re´solution du voltme`tre e´tant environ 10−8 V.
Pre´paration des e´chantillons
Le porte-e´chantillon utilise´ pour re´aliser des mesures standard du type R(T) et/ou R(H)
comporte 12 bornes correspondant a` deux contacts de courant et deux contacts de tension pour
chacun des trois e´chantillons. Ces bornes sont relie´es aux e´chantillons par des fils de platine de 50
ou 25 microns de diame`tre et le contact est ge´ne´ralement re´alise´ a` l’aide de laque d’argent (solu-
tion collo¨ıdale de particules d’argent baignant dans un liquide organique, l’isobutyl-me´tace´tone).
Dans le cas ou` les e´chantillons sont des couches minces e´pitaxiales, la rugosite´ de surface est
souvent assez basse ce qui re´duit l’adhe´rence de l’argent et augmente la re´sistance des contacts.
Le niveau de bruit est alors plus e´leve´ ce qui peut eˆtre geˆnant si l’on de´sire mesurer des tensions
faibles. De plus, les contraintes me´caniques lie´es aux changements de tempe´rature lors de la
mesure peuvent parfois conduire a` un de´collement partiel ou total d’un contact auquel cas les
donne´es obtenues sont inexploitables. Afin d’augmenter l’adhe´rence de l’argent et ainsi ame´liorer
la qualite´ du contact, on de´finit 4 pistes d’or sur la couche (par pulve´risation cathodique DC)
avant de re´aliser les contacts de laque d’argent. La re´sistance de contact obtenue est ge´ne´ralement
plus basse et les contacts sont beaucoup plus stables sous l’effet des variations thermiques. Des
images d’e´chantillons en configuration de mesures sont pre´sente´es figures 4.8 et 4.11.
4.3.2 Magne´tore´sistance anisotrope
La magne´tore´sistance anisotrope (AMR) a e´te´ mesure´e dans le PPMS graˆce a` une option
spe´ciale permettant une rotation du porte-e´chantillon autour d’un axe horizontal, de 0o a` 360o.
Comme dans ce syste`me, le champ magne´tique est oriente´ selon un axe vertical, l’e´chantillon doit
eˆtre positionne´ sur le porte-e´chantillon de sorte que lorsque celui-ci tourne, le champ magne´tique
soit contenu dans le plan de la couche. Ainsi, selon l’angle de rotation du porte-e´chantilon, le
champ magne´tique fait un angle Θ avec le courant dont la direction est fixe. Cette configuration
de mesure est obtenue via le montage de la couche dans un plan orthogonal au plan du porte-
e´chantillon. Une photographie d’un e´chantillon monte´ dans ce type de configuration est pre´sente´e
sur la figure 4.8.
De manie`re ge´ne´rale, les mesures sont effectue´es a` tempe´rature constante, en commenc¸ant
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Fig. 4.8 – Repre´sentation she´matique de la configuration de mesures de la magne´tore´sistance ani-
sotrope (gauche) et images optiques de deux e´chantillons monte´ sur le porte-e´chantillon (droite).
par le champ applique´ le plus e´leve´. La tension de mesure est collecte´e pour Θ croissant et
de´croissant, par intervalles de 5o.
4.3.3 Effet Hall
De´finition et description phe´nome´nologique
La mesure de l’effet Hall d’un compose´ permet d’en de´terminer de nombreuses ca-
racte´ristiques relatives aux proprie´te´s de transport intrinse`ques, comme la densite´ de porteurs de
charge, leur type (e´lectrons ou trous), leur mobilite´, etc. Dans les manganites, l’effet Hall a e´te´
e´tudie´ par quelques groupes seulement, a` cause des difficulte´s expe´rimentales qui accompagnent
sa de´termination.
L’effet Hall ordinaire, de´couvert en 1879 par E.H. Hall [177, 178], consiste en l’apparition
d’un champ e´lectrique EH perpendiculaire a` la fois a` la densite´ de courant ~j et a` l’induction
magne´tique ~B de sorte que ~EH, ~j et ~B forment un trie`dre (voir Figure 4.9).
EH est relie´ a` j et a` B par l’expression :
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EH = RHOjB (4.5)
ou` RHO est le coefficient Hall ordinaire donne´ en cm3/C (j : A/cm2, EH : V/cm, B : V.s/cm2).
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Fig. 4.9 – Repre´sentation she´matique d’un e´chantillon dans lequel on de´sire mesurer l’effet Hall.
L’induction magne´tique est applique´e normalement au plan de l’e´chantillon, plan dans lequel
sont contenus les vecteurs densite´ de courant ~j et champ de Hall ~EH. Le courant est applique´
entre les contacts 1 et 2 et la tension mesure´e entre 3 et 4.
Dans le cadre d’un mode`le simplifie´, l’effet Hall ordinaire apparaˆıt sous l’effet de la force de
Lorentz qui de´vie les porteurs dans la direction transversale par rapport a`~j. Un e´tat stationnaire
est atteint lorsque l’exce`s de charge induit dans la direction transversale par cet effet conduit a`
l’apparition d’un champ e´lectrique ~EH qui compense la force de Lorentz. On peut alors e´crire :
qEH = q(~v × ~B)y = qvBz (4.6)
Comme la densite´ de courant vaut j = nqv (v : vitesse des porteurs), on a :
RHO =
1
qn
(4.7)
ou` n est la densite´ des porteurs et q leur charge (q = ± e).
Lorsque plusieurs bandes inde´pendantes interviennent simultane´ment dans la conduction
e´lectrique, le coefficient Hall s’e´crit :
RHO =
1
e2
∑
i qiriniµ
2
i(∑
i niµ
2
i
)2 (4.8)
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ou` µ est la mobilite´ et r un facteur nume´rique de´pendent du me´canisme de diffusion.
Dans les mate´riaux ferromagne´tiques, un second terme vient s’ajouter a` l’effet Hall normal.
Il est proportionnel a` l’aimantation du compose´ et est appele´ effet Hall extraordinaire.
EH = RHOBj + µ0RAHEMj (4.9)
Les me´canismes pouvant donner lieu a` l’effet Hall extraordinaire ont e´te´ pre´sente´s dans la
premie`re partie (page 27).
Ge´ome´tries de mesure
La mesure pre´cise du coefficient Hall d’un e´chantillon requiert la re´solution d’un grand
nombre de proble`mes expe´rimentaux. La premie`re difficulte´ vient du fait que la mesure d’une
tension transversale est force´ment entache´e d’une contribution longitudinale due a` la non-
ponctualite´ des contacts de mesures, aux de´fauts d’alignement et a` la diffe´rence de re´sistance
de ces contacts. Cette contribution longitudinale conduit a` une tension non nulle a` champ nul
entre les contacts 3 et 4 de la figure 4.9.
Cet inconve´nient peut-eˆtre supprime´ par l’utilisation d’une ge´ome´trie de mesure a` cinq
contacts (voir Fig. 4.10). Un potentiome`tre est place´ entre deux des trois contacts de mesure
et son ajustement permet d’obtenir une tension nulle a` champ nul. Cependant, l’ajout du po-
tentiome`tre induit souvent une forte augmentation du bruit de sorte que l’augmentation de la
pre´cision apporte´e par cette ge´ome`trie a` cinq contacts ne peut eˆtre vraiment exploite´e si les
signaux sont faibles.
Dans les manganites, la pre´sence d’une contribution longitudinale dans la tension mesure´e
est un proble`me d’autant plus grand que cette partie du signal de´pend fortement du champ
magne´tique, notamment pre`s de TC (dans le re´gime CMR). Cette difficulte´ peut ne´anmoins
eˆtre surmonte´e si la tension V3−4 est mesure´e pour des valeurs positives puis ne´gatives
du champ magne´tique. Comme l’effet Hall est une fonction impaire du champ alors que la
magne´tore´sistance est une fonction paire, on a :
VMR =
1
2
(
V3−4(H) + V3−4(−H)
)
(4.10)
VH =
1
2
(
V3−4(H)−V3−4(−H)
)
(4.11)
Par ailleurs, les effets magne´tocaloriques et thermoe´lectriques sont a` prendre en compte si le
signal Hall est faible [179]. Ces effets peuvent eˆtre en partie e´limine´s si le courant de mesure est
alternatif et par retournement du champ magne´tique.
Afin de re´duire le poids de la contribution longitudinale, les couches minces utilise´es ont e´te´
lithographie´es en une piste de 150 microns de large comportant 6 contacts (voir figure 4.11). Le
courant est applique´ entre les contacts 1 et 2, et la tension est mesure´e entre 3 et 4 ou entre 5
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Fig. 4.10 – Trois exemples de ge´ome´trie de mesure a` cinq contacts permettant d’ajuster la
tension mesure´e (ici entre les points 1 et 2) a` l’aide d’un potentiome`tre de sorte que celle-ci soit
nulle sous champ nul (d’apre`s [179]).
et 6, selon la valeur de la tension a` champ nul (plus la tension a` champ nul est faible, moins le
poids de la contribution longitudinale dans le signal total sera grand et plus la pre´cision sur la
tension Hall sera importante).
Les mesures d’effet Hall ont e´te´ re´alise´es dans le cryostat du PPMS Quantum Design de´crit
en 4.3.1 utilise´ comme cryostat et controˆleur de champ magne´tique, la mesure e´lectrique e´tant
effectue´e par un appareil externe : un voltme`tre a` de´tection synchrone Lakeshore 100 AS. Ce
voltme`tre n’a pas une fonction de ge´ne´rateur de courant mais de tension (Vmax = 2V) de sorte
qu’un changement de la re´sistance de l’e´chantillon fait varier la valeur du courant applique´ et
induit une erreur sur la de´termination poste´rieure des coefficients Hall. A nouveau, cet effet
est d’autant plus important que les manganites sont des mate´riaux fortement magne´tore´sistifs.
Cette difficulte´ a e´te´ re´solue en inse´rant une forte re´sistance en se´rie entre la source de tension
en le contact 1. Si la re´sistance totale du circuit correspondant est supe´rieure a` la re´sistance
R1−2 d’un facteur 20 ou plus, la variation de R1−2 avec H n’induira qu’un changement faible
sur la densite´ de courant traversant l’e´chantillon, celle-ci pouvant ainsi eˆtre conside´re´e comme
quasi-constante. Cette ope´ration a pour inconve´nient de re´duire le courant de mesure (comme
la tension maximale applique´e par le voltme`tre est de 2 V, si la re´sistance de R1−2 vaut 10 kΩ
et la re´sistance ajoute´e vaut 240 kΩ, le courant total vaudra seulement 8 µA), ce qui diminue
l’amplitude de la tension totale mesure´e.
De meˆme que pour les mesures de transport standard, des pads d’or ont e´te´ de´pose´s sur les
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zones de contact par pulve´risation cathodique DC, et des contacts de laque d’argent ont permis
de relier des fils de platine de 25 microns de diame`tre a` l’e´chantillon (voir Figure 4.11).
Fig. 4.11 – Images d’une couche de LCMO sur STO (5 mm × 5 mm) apre`s lithographie optique
(gauche), de´poˆt de pads d’or (centre) et montage sur le porte-e´chantillon (droite).
Acquisition et traitement des donne´es
Lors de la mesure, le champ magne´tique et la tempe´rature sont ge´re´s et enregistre´s dans un
fichier texte par le PC controˆlant le PPMS. Un autre ordinateur communique avec le Lakeshore
100 AS par liaison GPIB et la valeur des tension en phase et en quadrature de phase sont lues et
enregistre´es dans un autre fichier texte. Le temps est e´galement enregistre´ dans les deux fichiers
texte de sorte qu’il est possible de reconstruire les courbes tension - champ magne´tique a` partir
des deux fichiers de donne´es.
La se´paration des contributions ordinaire et extraordinaire a` l’effet Hall est e´galement une
taˆche ardue. Dans la limite de fort champ, a` basse tempe´rature, l’effet Hall total ne de´pend pas
de M mais seulement de H. Le calcul de la pente ∂VH/∂H donne RHO par la formule suivante :
RHO =
∂VH
∂H
d
I
(4.12)
ou` d est l’e´paisseur de l’e´chantillon et I le courant applique´.
Cependant, lorsque la tempe´rature augmente, la susceptibilite´ a` fort champ devient non
ne´gligeable et la pente ∂VH/∂H inclut une contribution lie´e a` l’effet du champ (effet Hall ordi-
naire) et une contribution lie´e a` cette variation de l’aimantation avec H (effet Hall extraordi-
naire). Dans le cas ou`, comme dans les manganites, l’effet Hall extraordinaire devient largement
pre´dominant lorsque T augmente, la forte variation du signal total observe´e a` bas champ peut
80 CHAPITRE 4. TECHNIQUES EXPE´RIMENTALES
0 10 20 30 40 50
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
VH<0 Ë
VH<0 É
VH>0 Ë
VH>0 É
 
 
V 
(µV
)
H (kOe)
0 10 20 30 40 50
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
H (kOe)
V H
 
(µV
)
 
 
Fig. 4.12 – Exemple de mesure d’effet Hall a` 10K. Sur la figure de gauche est repre´sente´e
la de´pendance en champ magne´tique de la tension totale, pour des valeurs de H positives et
ne´gatives, le champ e´tant applique´ a` partir de H=0 ou de H= ±9 teslas. Sur la figure de droite,
la demi-diffe´rence entre les tensions moyennes obtenues a` champ postif et ne´gatif est repre´sente´e.
Cette courbe est donc le signal Hall en fonction du champ.
eˆtre interpre´te´e comme provenant quasi-exclusivement de la contribution extraordinaire, auquel
cas le coefficient RAHE est directement relie´ aux pentes ∂VH/∂H et ∂M/∂H calcule´es a` champ
faible.
Si RHO est ge´ne´ralement de´termine´ par la pente de la tension totale a` fort champ, une des
deux me´thodes suivantes est utilise´e pour de´terminer RAHE :
RAHE =
(
∂VH
∂H
)
H→0
/(
∂M
∂H
)
H→0
(4.13)
RAHE = lim
H→0
[(
∂VH
∂H
)
H→∞
H
]
(4.14)
Remarquons que, quelle que soit la me´thode utilise´e pour se´parer les deux composantes de
l’effet Hall, il est ne´cessaire de faire des approximations et que l’interpre´tation des donne´es ainsi
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obtenues doit en tenir compte.
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Chapitre 5
Croissance, caracte´risation et
lithographie de couches minces de
LCMO
5.1 Description du processus de fabrication
5.1.1 Pre´paration des substrats
Les substrats utilise´s pour l’e´laboration de couches minces de LCMO ont e´te´ acquis aupre`s
du fabricant Crystec. La majorite´ des couches ont e´te´ de´pose´es sur des substrats monocristallins
de SrTiO3 dont la surface polie est paralle`le au plan (001) a` une erreur de moins de 0.2o pre`s,
les coˆte´s e´tant paralle`les aux directions [100] et [010]. Ces cristaux sont des paralle´le´pipe`des de
10 ou 5 mm de coˆte´, l’e´paisseur valant 0.5 mm. La rugosite´ de surface moyenne mesure´e par le
fournisseur vaut ge´ne´ralement moins de 2 A˚ (voir figure 5.1) mais on n’observe pas de terrasses
atomiques car la surface du substrat adsorbe des mole´cules de H2O et CO2 [180]. Nous verrons
dans la section 5.4 que l’e´tat de surface de substrats de STO peut eˆtre notablement ame´liore´
par des traitements chimiques ou thermiques approprie´s.
Nous avons e´galement e´labore´ des couches sur des substrats de LaAlO3 et de NdGaO3.
L’analyse de rugosite´ fournie par le fabricant re´ve`le des surfaces tre`s lisses, la rugosite´ moyenne
e´tant d’environ 2 A˚, comme nous avons pu le ve´rifier par nos propres observations en AFM.
La dimension de ces substrats est e´galement 5 mm × 5 mm × 0.5 mm. Les substrats de LAO
sont oriente´s selon [001] et ceux de NGO selon [110] (dans la maille orthorhombique). Les
carate´ristiques structurales des trois types de substrats utilise´s sont re´sume´es dans le tableau
5.1.1.
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Fig. 5.1 – Images AFM d’un substrat de STO vierge (rugosite´ : 0.17 nm).
Compose´ Structure Orient. Prm. planaires (A˚) De´s. Maille (%) Prm. normal (A˚)
SrTiO3 Cubique (001) 3.905 - 3.905 1.17 3.905
LaAlO3 Cubique (001) 3.792 - 3.792 -1.76 3.792
NdGaO3 Orthorh. (110) 3.861 - 3.853 -0.08 3.853
Tab. 5.1 – Parame`tres structuraux des diffe´rents substrats utilise´s.
Les parame`tres de maille sont donne´s dans la maille pseudo-cubique et le de´saccord de maille
est calcule´ par rapport aux parame`tres de LCMO, conside´re´ comme pseudo-cubique (a ' c '
3.860 A˚). Notons que LAO est cubique pour T > 500oC et donc lors de la de´position. A des
tempe´ratures infe´rieures, ce compose´ est orthorhombique : cette transition structurale induit
la ge´ne´ration d’un re´seaux de maˆcles oriente´es selon les directions [100] et [010] de la maille
cubique.
Comme nous l’avons de´ja` mentionne´ dans le chapitre pre´ce´dent, les substrats sont colle´s
aux plaques porte-substrats graˆce a` de l’e´poxy d’argent. Un traitement thermique (T=240 oC)
de 90 min permet d’e´vaporer le compose´ organique de cette colle et d’assurer ainsi une bonne
adhe´rence et un bon contact thermique. Suite a` cette e´tape, la plaque portant le substrat est
monte´e sur une des chaufferettes de la chambre de sputtering, le thermocouple est introduit dans
ce porte-substrat et le processus est lance´.
5.1.2 Fabrication d’une couche mince de LCMO
La premie`re phase de la proce´dure de fabrication consiste a` atteindre une pression de base
suffisamment basse pour que des impurete´s (H2O, CO2, etc) pre´sentes dans l’atmosphe`re ne
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puissent pas perturber la phase de de´poˆt en induisant des instabilite´s du plasma, une vitesse de
croissance diffe´rente ou un mauvais transfert de stœchiome´trie de la cible vers la couche. Dans
le cas des manganites, une pression de 10−5 torr semble suffisante pour satisfaire ces impe´ratifs.
Cependant, la chambre est porte´e a` une pression de 2 10−6 torr durant cette phase afin de
re´duire au maximum l’incidence d’e´ventuelles impurete´s. Cette phase dure environ 60 minutes.
Dans la seconde phase, le substrat est porte´ a` la tempe´rature de de´poˆt (en ge´ne´ral Tdep =
775oC) a` 20oC.min−1. Ensuite, la vitesse de la pompe turbomole´culaire est re´duite de 27000 rpm
a` 10400 rpm. Lorsque cette vitesse est atteinte, les fluxome`tres admettent l’oxyge`ne et l’argon
avec un de´bit de 4.37 cm3.min−1 et 17.5 cm3.min−1 respectivement. La pression d’e´quilibre est
atteinte au bout de quelques minutes et vaut Pdep=225 mtorr a` une erreur de 5 mtorr pre`s.
Comme la pompe turbomole´culaire agit de la meˆme fac¸on sur l’oxyge`ne que sur l’argon, la
proportion des gaz dans l’atmosphe`re est fixe´e par les flux de gaz entrant et contient donc 80 %
d’Ar et 20 % d’O2.
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Fig. 5.2 – Evolution de la pression et de la tempe´rature du substrat durant le de´poˆt.
Lorsque la pression est stable, la source RF est active´e (la puissance standard vaut 15 W) et
un plasma s’allume sous le magne´tron connecte´. Le substrat est situe´ a` une distance d’environ
20 cm du plasma pendant cette e´tape de presputtering (dure´e : 20 min). Ensuite, la chauferette
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est place´e sous le magne´tron (distance : 6 cm) et la de´position commence.
Lorsque le temps pre´vu pour le de´poˆt est e´coule´, la source RF est de´sactive´e, la pompe
turbomole´culaire s’arreˆte et le flux d’argon est re´duit a` ze´ro. La chambre est ensuite de´connecte´e
de la pompe a` palettes (via la fermeture d’une e´lectrovalve) et l’oxyge`ne est admis a` fort flux
(via l’ouverture d’une seconde e´lectrovalve) jusqu’a` ce que la pression d’annealing (350 torr)
soit atteinte. La tempe´rature du substrat se stabilise alors a` 700oC et reste constante durant 60
min. Enfin, la tempe´rature de´croˆıt a` 15oC.min−1 jusqu’a` la tempe´rature ambiante. Les diffe´rents
parame`tres du processus sont grave´s en temps re´el dans un fichier texte, ce qui permet de ve´rifier
le bon de´roulement de la fabrication a posteriori. Un exemple de graphe repre´sentant l’e´volution
des principaux parame`tres est pre´sente´ figure 5.2.
5.2 Influence des conditions de de´poˆt
5.2.1 Structure
Influence de la tempe´rature de croissance
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Fig. 5.3 – Balayage en θ−2θ de deux couches de LCMO sur STO de´pose´es a` deux tempe´ratures
diffe´rentes.
Des couches de LCMO ont e´te´ de´pose´es sur des substrats de STO (001) a` une vitesse de
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croissance constante de 0.6 nm/min et a` diffe´rentes tempe´ratures (650oC ≤ Tdep ≤ 800oC)
durant 90 min (l’e´paisseur correspondante valant environ 54 nm). Des balayages en θ− 2θ entre
20o et 120o ont e´te´ effectue´s et n’ont re´ve´le´ que la pre´sence de cristallites oriente´s selon [001].
Deux de ces diffratogrammes sont pre´sente´s figure 5.3 a` titre d’exemple. Les pics indique´s par
des fle`ches vertes sur la figure 5.3 correspondent a` des re´flexions d’Ag, une faible quantite´ de
ce compose´ restant colle´e sous le substrat apre`s fabrication de la couche. Le pic de´signe´ par la
fle`che mauve provient d’un proble`me de l’e´lectronique de mesure [181].
Le parame`tre normal au plan c a` e´te´ calcule´ a` partir de la position du pic correspondant a` la
re´flexion (004) de la couche de manganite. Les valeurs obtenues sont plus faibles que le parame`tre
du LCMO bulk ce qui sugge`re que les couches sont fortement contraintes ; c augmente pour les
couches de´pose´es aux tempe´ratures les plus basses et se rapproche de cbulk (voir figure 5.4). Les
parame`tres de maille de ces e´chantillons sont donc d’autant plus relaxe´s que la tempe´rature de
croissance diminue. La largeur en ω des pics (004) augmente sensiblement pour Tdep ≤ 750oC ce
qui semble en accord avec la relaxation des parame`tres de maille. Pour la plupart de ces couches,
des φ scans ont e´te´ effectue´s, re´ve´lant une croissance du type ”cube-on-cube”.
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Fig. 5.4 – Evolution du parame`tre de maille normal au plan (c) de´duit de la position du pic
associe´ a` la re´flexion (004) de la couche de LCMO en fonction de la tempe´rature de de´poˆt
(gauche). Largeur a` mi-hauteur des rockings curves de ces pics en fonction de Tdep (droite).
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Influence de la vitesse de de´poˆt
Des couches de LCMO d’environ 54 nm d’e´paisseur ont e´te´ e´labore´s a` 775oC et sous une
pression de 225 mTorr, la puissance RF e´tant varie´e de 15 W a` 45 W. Les vitesses de de´poˆt
associe´es a` ces puissances ont e´te´ estime´es (graˆce a` des mesures de re´flectome´trie de rayons X
ou de perfilome´trie) a` 6 A˚.min−1 pour P=15 W, 15 A˚.min−1 pour P=30 W et 32 A˚.min−1
pour P=45 W. Un e´chantillon a e´te´ fabrique´ pour chacune de ces trois puissances. L’analyse
des couches obtenues en diffration de rayons X re´ve`le une croissance e´pitaxiale hors du plan
comme dans le plan. Les positions des pics associe´s aux re´flexions (004) et (103) sont le´ge`rement
modifie´es en fonction de la puissance, ce qui indique que la structure de la manganite est plus
ou moins relaxe´e ; la largeur en ω augmente avec la vitesse de croissance, ce qui est cohe´rent
avec une relaxation progressive des parame`tres de maille du LCMO (voir figure 5.5).
0 1 2 3
3.80
3.82
3.84
3.86
3.88
3.90 a,cSTO
 
a,cbulk
 
a
,
c 
(Å
)
Vitesse de dépôt (nm min-1)
0 1 2 3
0.15
0.20
0.25
0.30
Vitesse de dépôt (nm min-1)
∆ω
00
4 
(º)
 
 
Fig. 5.5 – Evolution des parame`tres a (symboles vides) et c (symboles pleins), et de la largeur
en ω du pic de la re´flexion (004) en fonction de la vitesse de croissance.
Des couches plus e´paisses ont e´galement e´te´ fabrique´es a` des vitesse de de´poˆt diffe´rentes.
Alors qu’une couche de 180 nm de´pose´e a` 6 A˚.min−1 est totalement contrainte, si le rythme de
croissance augmente jusqu’a` 22 A˚.min−1 (P=37 W), pour t=195 nm, la manganite est fortement
relaxe´e et proche de la structure du bulk, voir figures 5.6.
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Fig. 5.6 – Cartes d’espace re´ciproque de deux couches de LCMO de´pose´es a` des vitesses
diffe´rentes.
Il semble donc clair que la vitesse de croissance est un facteur crucial qui de´termine le
degre´ de relaxation des parame`tres de maille de la couche de LCMO. Son effet est d’autant
plus sensible que l’e´paisseur des couches augmente. L’e´paisseur critique a` partir de laquelle
une couche de´pose´e sur un substrat pre´sentant un certain de´saccord de maille commence a` se
relaxer peut eˆtre calcule´e par les lois de la thermodynamique : si l’e´nergie e´lastique ne´cessaire
pour maintenir une structure totalement contrainte devient supe´rieure a` l’e´nergie associe´e a` la
ge´ne´ration d’un re´seau de dislocations, le syste`me va adopter une structure relaxe´e. Cependant,
les e´paisseurs critiques observe´es expe´rimentalement sont souvent largement supe´rieures a` ce que
pre´voit ce simple mode`le thermodynamique : ceci est ge´ne´ralement explique´ par un phe´nome`ne
de surfusion [182]. Une couche totalement contrainte de grande e´paisseur se trouve ainsi dans
un e´tat me´tastable qui sera d’autant plus facilement de´truit que la dynamique de croissance va
le perturber. Ainsi, une vitesse de de´poˆt faible favorise la pe´rennite´ de cet e´tat et autorise la
croissance de couches contraintes de plus de 10 fois l’e´paisseur critique the´orique.
La vitesse de de´poˆt et l’e´paisseur sont donc deux facteurs qui tendent a` rapprocher les
parame`tres de la couche de ceux du bulk. Cette tendance peut eˆtre observe´e expe´rimentalement
sur la figure 5.7 ou` est repre´sente´ le parame`tre c de couches d’e´paisseurs diverses de´pose´es a` des
vitesses diffe´rentes.
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Fig. 5.7 – Evolution du parame`tre c pour des couches de diverses e´paisseurs de´pose´es a` des
vitesses diffe´rentes.
5.2.2 Transition me´tal-isolant et tempe´rature de Curie
L’influence de la tempe´rature a` laquelle est porte´ le substrat durant la croissance sur la
position de la transition me´tal-isolant a e´te´ e´tudie´e pour des couches d’e´paisseur t ' 54 nm
dans l’intervalle 650oC ≤ Tdep ≤ 800oC. La courbe correspondante est pre´sente´e figure 5.8. La
variation de TP est relativement faible (environ 13 K) et n’est pas syste´matique, ce qui peut eˆtre
duˆ a` de le´ge`res variations de la stœchiome´trie et notamment du contenu en oxyge`ne. Toutefois,
une conse´quence positive de cette observation est que, quelle que soit la tempe´rature de de´poˆt
dans cet intervalle, la tempe´rature de transition me´tal-isolant est proche de la valeur du LCMO
bulk (environ 270K).
5.2.3 Magne´tore´sistance
La magne´tore´sistance en fonction du champ magne´tique a e´te´ mesure´e a` 10 K pour les
e´chantillons pre´ce´dents. On n’observe pas de de´croissance abrupte a` bas champ (LFMR), signe
que les grains constituant la couche de manganite ne sont pas magne´tiquement de´couple´s. Une
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Fig. 5.8 – Evolution de la tempe´rature de transition me´tal-isolant TP et de la MR a` 10 K et 9
teslas selon la tempe´rature de croissance.
augmentation quasi-line´aire de MR lorsque H augmente signale la pre´sence d’un certain de´sordre
de spin. Cependant, la magne´tore´sistance mesure´e sous 9T a` 10K est remarquablement faible
(environ 4 %) et peu sensible a` la valeur de Tdep (voir figure 5.8). Les valeurs de MR obtenues
indiquent donc que ce de´sordre de spin est faible, ce qui peut eˆtre interpre´te´ comme une preuve
de la bonne qualite´ cristalline de ces e´chantillons.
5.2.4 Rugosite´ de surface
Des images d’AFM de couches de LCMO sur STO de´pose´es a` 775oC pour diffe´rentes valeurs
de d sont pre´sente´es figure 5.9. La rugosite´ augmente avec l’e´paisseur et des structures granulaires
apparaissent pour d > 2.4 nm. Etant donne´ que ces couches sont toutes totalement contraintes,
cette augmentation de la rugosite´ n’est pas lie´e a` une relaxation des parame`tres de maille.
Par contre, il est possible que les conditions d’e´laboration ne correspondent pas strictement a`
l’e´quilibre thermodynamique, auquel cas la mobilite´ des atomes sur la surface de la couche peut
ne pas eˆtre suffisante pour qu’un mode de croissance monocouche par monocouche soit conserve´.
Dans ce cas, la croissance peut se faire en ıˆlots (island growth), ce qui semble eˆtre le cas ici. La
figure 5.9 pre´sente e´galement un image d’AFM obtenue pour une couche de 54 nm de´pose´e a`
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Fig. 5.9 – Images AFM de la surface de couches de LCMO sur STO (Tdep=775oC, vitesse : 0.6
nm/min) pour diffe´rentes e´paisseurs (e´chelle : 5 nm), et pour une couche de 54 nm de´pose´e a`
3.2 nm/min (Tdep=775oC, e´chelle : 50 nm).
775oC et 3.2 nm/min. La forte augmentation de la rugosite´ par rapport a` une couche similaire
mais de´pose´e a` 0.6 nm/min indique qu’une faible vitesse de croissance est un facteur essentiel
pour l’obtention de couches peu rugueuses.
Cette sensibilite´ de la rugosite´ aux conditions de croissance est illustre´e par la figure 5.10 :
pour des couches d’e´paisseur constante, la tempe´rature de de´poˆt est un parame`tre de´terminant
pour l’obtention de couches peu rugueuses, la tempe´rature optimale valant environ 800oC. Ces
re´sultats sont re´sume´s dans la figure 5.11.
5.3 Lithographie des couches
5.3.1 Description du processus
Afin de de´finir des pistes de largeur micronique sur des couches minces de LCMO, nous
avons utilise´ le proce´de´ de patterning par lithographie ultraviolet (UV). Celui-ci compte les
quatre e´tapes suivantes :
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Fig. 5.10 – Images AFM de la surface de couches de LCMO sur STO (d=54 nm) pour diffe´rentes
tempe´ratures de de´poˆt (e´chelle : 15 nm).
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Fig. 5.11 – Evolution de la rugosite´ de surface de couches de LCMO sur STO en fonction de
l’e´paisseur (a` tempe´rature de croissance constante Tdep=775oC) et de la tempe´rature de de´poˆt
(a` e´paisseur constante d=54 nm).
– de´poˆt de la re´sine photosensible ;
– positionnement du masque repre´sentant le motif a` transfe´rer a` la manganite et insolation
de la re´sine ;
– de´veloppement de la re´sine ;
– attaque acide de la couche de manganite.
Les paragraphes suivants de´crivent chacune de ces e´tapes ainsi que les re´sultats des
diffe´rentes proce´dures d’optimisation des conditions expe´rimentales. La figure 5.12 pre´sente une
repre´sentation sche´matique de l’e´chantillon durant le processus.
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Fig. 5.12 – Repre´sentation sche´matique de l’e´tat de la couche pour chacune des e´tapes du
processus de lithographie.
De´poˆt de la re´sine
Afin de de´poser sur l’e´chantillon a` lithographier une couche uniforme de re´sine photosensible,
celui-ci est monte´ sur une platine rotative dont la vitesse et l’acce´le´ration peuvent eˆtre ajuste´es
par l’utilisateur. Une goutte de re´sine est de´pose´e sur la couche de LCMO juste avant sa mise en
rotation et pour une vitesse de 5000 rpm, une acce´ration de 12000 rpm2 et une dure´e de rotation
de 25 s, une pellicule de re´sine d’environ un micron d’e´paisseur est obtenue. Suite a` cette e´tape,
l’e´chantillon est place´ a` l’e´tuve a` 105oC pendant 30 min.
Insolation de la re´sine
Les masques utilise´s sont des feuilles transparentes sur lesquelles ont e´te´ imprime´s les motifs
a` lithographier par un photoplotter haute re´solution (2400 dpi). L’analyse des masques au micro-
scope optique indique une faible rugosite´ late´rale (1-2 µm) et un fort contraste entre l’inte´rieur
et l’exte´rieur du motif. Cette technique de fabrication de masques permet de de´finir des pistes
larges de 15 µm avec une bonne reproductibilite´.
Le masque est positionne´ sur l’e´chantillon recouvert de re´sine (marque Shipley re´fe´rence S-
1813) graˆce a` un syste`me d’alignement de un a` deux microns de pre´cision. Ensuite, on proce`de a`
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l’insolation de la re´sine au moyen d’une lampe a` mercure (λ = 345 nm) durant 5 a` 10 secondes.
Cette dure´e a` e´te´ de´termine´e en fonction du temps de de´veloppement poste´rieur de la re´sine de
sorte que celui-ci soit de l’ordre de une a` deux minutes.
De´veloppement de la re´sine
Le de´veloppement de la re´sine s’effectue par immersion de l’e´chantillon dans un bain de
re´ve´lateur de marque Shipley (re´fe´rence MF-319). Apre`s optimisation du temps d’insolation,
le de´veloppement dure donc entre une et deux minutes. Une telle dure´e permet de limiter la
possibilite´ d’un de´veloppement excessif qui pourrait induire une augmentation de la rugosite´
late´rale des motifs. A la fin de cette e´tape, l’e´chantillon consiste donc en une couche de manganite
recouverte d’une pellicule de re´sine de´finissant le motif pre´sent sur le masque.
Attaque acide de la couche de manganite
L’ultime e´tape du proce´de´ consiste a` e´liminer la manganite dans les zones non recouvertes
de re´sine. Ceci est obtenu via l’immersion de la couche dans une solution aqueuse a` 2 % de
H2SO4 (30 %) et H2O2 (26 %). Dans ces conditions, la manganite disparaˆıt a` une vitesse de 10
a` 20 nm par minute. Poste´rieurement, la re´sine est e´limine´e avec de l’ace´tone et l’e´tat final de
l’e´chantillon est une couche de manganite de´finissant le motif de´sire´ de´pose´e sur le substrat (en
ge´ne´ral de STO).
5.3.2 Caracte´risation des e´chantillons lithographie´s
Les couches de manganites lithographie´es par la technique pre´ce´dente ont e´te´ caracte´rise´es
par microscopie optique et microscopie e´lectronique a` balayage (SEM). Les pistes obtenues apre`s
optimisation du processus de patterning pre´sentent une faible rugosite´ late´rale comme on peut
le constater sur la figure 5.13.
5.3.3 Influence de la largeur de piste sur les proprie´te´s de transport
Afin d’e´tudier l’effet de la lithographie et l’e´ventuelle influence de la largeur de piste sur
la re´sistivite´ de la manganite, des couches (LCMO sur STO) aux proprie´te´s de transport sem-
blables (245K≤ TP ≤265K) sur lesquelles ont e´te´ de´finies des pistes de diffe´rentes largeurs w
ont e´te´ mesure´es dans le PPMS. Les courbes de re´sistance en fonction de la tempe´rature sont
pre´sente´es figure 5.14. Si la re´sistance a` 10 K par unite´ de largeur de piste est repre´sente´e en
fonction de w, une variation quasi-line´aire est obtenue ce qui indique que le processus pre´serve
les caracte´ristiques de la couche de LCMO. La pente de cette fonction vaut 120 µΩ cm, ce qui
correspond a` la re´sistivite´ du LCMO a` basse tempe´rature.
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Fig. 5.13 – Images de SEM de la piste de 35 microns.
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Fig. 5.14 – Re´sistance en fonction de la tempe´rature pour diffe´rentes largeurs de pistes.
5.4 Optimisation de l’e´tat de surface des substrats.
Nous avons teste´ plusieurs techniques dans le but d’optimiser l’e´tat de surface et d’obtenir des
substrats pre´sentant une rugosite´ atomique (les diffe´rences maximales d’altitude correspondent
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a` la hauteur d’une maille unite´ : 3.905 A˚). En effet, les re´sultats pre´sente´ dans le Chapitre 1 de la
Partie III indiquent que les premie`res monocouches de manganite de´pose´es sur le substrat ont des
proprie´te´s de magne´totransport tre`s diffe´rentes de celles du mate´riau massif. Il est possible que
ce phe´nome`ne soit en partie lie´ a` de le´ge`res perturbations structurales induites par le substrat
sur le LCMO et il semble donc que la pre´paration de l’e´tat de surface du substrat puisse re´duire
cet effet.
Fig. 5.15 – Images AFM d’un substrat de STO apre`s recuit a` 1000oC durant une heure a` l’air
(haut) et apre`s recuit a` 775oC durant 30 min sous vide (bas)
Lors d’un processus de fabrication standard, avant le de´but de la croissance du LCMO, le
substrat est porte´ a` une tempe´rature de 775oC dans une atmosphe`re de 10−5 torr environ durant
20 a` 30 minutes. Nous avons observe´ l’e´tat de surface d’un substrat de STO apre`s que celui-ci
a e´te´ soumis a` ces conditions (voir figure 5.15). Des terrasses atomiques sont visibles mais leur
de´finition est assez mauvaise et la surface obtenue est loin d’eˆtre optimale.
Plusieurs traitement diffe´rents ont e´te´ teste´s afin d’ame´liorer l’e´tat de surface du STO. Afin
d’obtenir des terrasses atomiques parfaitement de´finies et ne comportant qu’un seul type de
terminaison (TiO2 ou SrO), Koster et al [131] et Kawasaki et al [129] proposent d’appliquer
un traitement chimique consistant en une immersion dans une solution tampon de HF. Les
terminaisons SrO re´agissent pre´fe´rentiellement avec l’acide et, d’apre`s ces auteurs, une surface
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Fig. 5.16 – Images AFM d’un substrat de STO apre`s traitement d’acide fluorhydrique.
ne comportant que des terminaisons du type TiO2 peut eˆtre ainsi obtenue. Nous avons applique´
cette technique mais n’avons pas observe´ d’ame´lioration de la surface du STO. Au contraire,
l’acide fluorhydrique attaque la surface du substrat et des de´pressions de forme pyramidale
apparaissent (voir figure 5.16). La dure´e de l’immersion et le pH de la solution semblent eˆtre des
parame`tres critiques [183] dont n’avons pas pu e´tudier l’influence de fac¸on syste´matique.
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Fig. 5.17 – Images AFM d’un substrat de STO apre`s recuit a` 1000oC durant une heure a` l’air
suivi d’un recuit a` 775oC durant 30 min sous vide.
Le traitement propose´ par Iwahori et al [184] a e´te´ applique´ avec succe`s. Celui-ci consiste a`
placer le substrat dans un bain d’eau distille´e et de l’agiter aux ultrasons durant une minute,
puis de lui faire subir un recuit a` 1000oC a` l’air. Suite a` ce traitement, le substrat pre´sente
effectivement des range´es paralle`les de terrasses atomiques, comme nous avons pu l’observer par
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AFM. La figure 5.15 pre´sente l’image d’un substrat apre`s traitement. Les marches atomiques
de´tecte´es ont une hauteur d’environ 0.4 nm. Ceci sugge`re que le traitement chimique pre´ce´dent
n’est pas indispensable pour l’obtention de terrasses atomiques pre´sentant la meˆme terminaison.
Apre`s avoir recuit un substrat de STO a` 1000oC a` l’air, nous l’avons place´ dans la chambre de
sputtering et porte´ a` 775oC durant 30 min (P=10−5 torr) afin de caracte´riser l’e´tat de surface du
substrat avant le de´but de la croissance de la manganite. L’image AFM obtenue est pre´sente´e
figure 5.17. Des terrasses atomiques parfaitement de´finies sont obtenues, re´ve´lant un e´tat de
surface ide´al. Nous nous attendons donc a` une ame´lioration sensible des proprie´te´s de couches
de LCMO de quelques nm d’e´paisseur de´pose´es sur un tel substrat par rapport aux couches
de´pose´es sur les substrats non traite´s. Cette comparaison fait l’objet d’une e´tude en cours. Par
ailleurs, l’influence des diffe´rents parame`tres du traitement (dure´e de recuit, tempe´rature, temps
d’immersion et d’agitation ultrasonique) reste a` de´terminer.
En re´sume´, nous avons pre´sente´ dans ce chapitre les re´sultats de mesures de diffraction de
rayons X, de rugosite´ par microscopie a` force atomique et de magne´totransport de couches de
LCMO de´pose´es sur des substrats monocristallins de SrTiO3 oriente´s selon [001]. Des couches
e´pitaxiales et posse´dant des tempe´rature de transition me´tal-isolant d’environ 250 K (approxi-
mativement la valeur typique pour le LCMO massif) ont e´te´ obtenues. Les faibles valeurs de
la MR obtenues a` fort champ et a` basse tempe´rature indiquent que ces couches pre´sentent un
de´sordre magne´tique peu important, ce dont on peut de´duire que le de´sordre structural est
e´galement faible. La tempe´rature et la vitesse de croissance ont une forte influence sur le degre´
de relaxation des parame`tres de maille et sur la rugosite´ de surface. Les re´sultats pre´sente´s in-
diquent que des couches de plus de 100 nm d’e´paisseur totalement contraintes (leur parame`tre
de maille planaire est identique a` celui du substrat) peuvent eˆtre obtenues si la tempe´rature de
de´poˆt est supe´rieure a` 750oC et la vitesse de croissance de l’ordre de 0.6 nm/min. La rugosite´
de surface est minimise´e pour une tempe´rature de croissance de 800oC.
Un processus de lithographie UV a e´te´ mis au point et des pistes larges de 15 a` 20 microns
ont e´te´ obtenues avec une bonne reproductibilite´. Afin de re´duire le couˆt de cette ope´ration,
nous avons utilise´ des masques imprime´s sur des feuilles transparentes et non des masques de
chrome. Il est probable que la taille des pistes obtenues puisse diminuer si des masques de ce
type e´taient employe´s. Les e´chantillons lithographie´s ont e´te´ utilise´s avec succe`s pour re´aliser
des mesures de magne´totransport.
Enfin, dans le but d’optimiser la qualite´ structurale des couches, nous avons teste´ plusieurs
techniques permettant de pre´parer la surface du substrat avant de´poˆt. Parmi celles-ci, un recuit
du substrat de STO a` 1000oC apre`s immersion dans un bain d’eau distille´e et agitation ultra-
sonique nous a permis d’obtenir une surface pre´sentant des terrasses atomiques parfaitement
de´finies et se´pare´es de la hauteur d’une maille unite´.
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Chapitre 6
Interface LCMO/substrat
Comme nous l’avons de´ja` expose´, leur forte polarisation de spin fait des manganites a` va-
lence mixte comme LCMO ou LSMO des e´lectrodes quasi-ide´ales pour la re´alisation de jonc-
tions tunnel magne´tiques. Cependant, les performances de ces dispositifs sont de´cevantes, la
magne´tore´sistance tunnel diminuant fortement avec la tempe´rature. Ceci sugge`re donc que les
proprie´te´s de la manganite sont fortement perturbe´es par la proximite´ de l’intercouche isolante,
mais il reste a` de´terminer en quoi consiste cette perturbation, si ceci est un effet intrinse`que et
inhe´rent a` la nature des inte´ractions magne´tiques dans la manganite ou bien si la pre´sence de
de´fauts structuraux (dislocations, lacunes d’oxyge`ne, etc) est le facteur de´terminant.
Dans ce but, nous avons de´pose´ des couches minces de LCMO de diffe´rentes e´paisseurs (2.4
nm < d < 180 nm) sur trois substrats diffe´rents : SrTiO3, LaAlO3 et NdGaO3. Les deux premiers
substrats pre´sentent un de´saccord de maille de 1.17 % et -1.76 % respectivement alors que le
parame`tre de maille du NGO est sensiblement le meˆme que celui du LCMO. La faible vitesse de
croissance correpondant aux conditions de fabrication permet d’obtenir des couches e´pitaxiales
dont le parame`tre de maille planaire est, sauf exception, e´gal a` celui du substrat. Comme nous
avons pu le ve´rifier en microscopie e´lectronique en transmission haute re´solution (HRTEM), cette
caracte´ristique permet d’e´viter la pre´sence de dislocations qui pourrraient affecter notablement
les proprie´te´s macroscopiques et masquer l’effet de la proximite´ du substrat. Les proprie´te´s de
transport ainsi que le comportement magne´tique des e´chantillons ont e´te´ mesure´s et analyse´s,
et la comparaison de ces donne´es avec des mesures de re´sonance magne´tique nucle´aire (NMR)
55Mn a permis d’identifier une se´paration de phases pour les couches sur STO. Notamment, il
apparaˆıt qu’a` l’interface LCMO / STO, une re´gion non-ferromagne´tique et isolante (nfi) de 2
a` 4 nm se forme et perturbe les proprie´te´s de la phase ferromagne´tique me´tallique (fm) jusqu’a`
des e´paisseurs d’environ 50 nm. La comparaison des comportements observe´s selon le substrat
permet de de´gager plusieurs causes aux pertes de proprie´te´s oberve´es lorsque d diminue.
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6.1 Contraintes et effet sur les parame`tres de maille
6.1.1 Diffraction de rayons X
L’analyse des couches de LCMO en diffraction de rayons X a e´te´ re´alise´e graˆce au diffrac-
tome`tre Philips MRD de´crit dans la partie pre´ce´dente. Nous avons fixe´ l’ouverture du faisceau a`
2 mm par 1 mm et utilise´ la radiation Kα du cuivre (λ¯ = 1.5418 A˚). Pour toutes les couches ana-
lyse´es, seuls des pics du type (00l) correspondant a` des re´flexions du substrat ou de la manganite
sont observables sur des balayages en θ− 2θ en configuration syme´trique. Des figures de poˆles et
des φ scans ont confirme´ la bonne texture dans le plan et la croissance de type ”cube-on-cube”.
Couches sur SrTiO3
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Fig. 6.1 – Balayages en θ-2θ (configuration syme´trique) pour des couches de LCMO sur STO aux
environs de la re´flexion (004). Encart : largeur a` mi-hauteur des rocking-curves de la re´flexion
(004) de la manganite.
La position du pic (004) a e´te´ utilise´e pour de´terminer le parame`tre de maille normal au plan.
Les diffractogrammes obtenus en configuration syme´trique dans la re´gion angulaire correspon-
dante pour des couches d’e´paisseurs diverses sont pre´sente´s figure 6.1. La position du pic (004)
du STO correspond a` un parame`tre de maille de 3.905 A˚ et les pics associe´s a` la re´flexion (004)
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de la couche apparaissent pour une valeur de 2θ supe´rieure et quasiment constante (environ
108o), ce qui signifie que le parame`tre c de ces couches est constant et plus petit que 3.905 A˚.
Les valeurs de c obtenues par la formule de Bragg sont repre´sente´es figure 6.2a. La diffe´rence
entre ces valeurs et le parame`tre de maille du LCMO bulk (3.86 A˚) sugge`re donc que les couches
obtenues sont fortement contraintes en tension. La dispersion de l’orientation des plans cristallo-
graphiques (004) a e´te´ mesure´e par la largeur a` mi-hauteur des rocking-curves correspondantes
(∆ω). Comme on peut l’appre´cier sur la figure 6.1 (encart), ∆ω est presque constant quelle que
soit l’e´paisseur du LCMO et on peut en de´duire que la texture selon c est similaire pour toutes
les couches analyse´es.
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Fig. 6.2 – Evolution des parame`tres c et a des couches de LCMO de´pose´es sur STO en fonction
de l’e´paisseur de manganite.
Afin de confirmer l’e´tat de contrainte des e´chantillons, nous avons analyse´ la position de
la re´flexion (103) de la couche par rapport a` celle du substrat. Le parame`tre a a e´te´ calcule´
par la proce´dure de´crite page 67 ; les re´sultats pour des couches d’e´paisseurs 12 nm < d < 180
nm sont pre´sente´s figure 6.2b. De meˆme que c, le parame`tre a est quasiment constant quelle
que soit l’e´paisseur de la couche. De plus a est approximativement e´gal au parame`tre de maille
du STO. Ceci indique que les couches de LCMO sont totalement contraintes en tension et que
la croissance s’effectue sans relaxation du parame`tre de maille. Cette caracte´ristique peut eˆtre
visualise´e par l’interme´diaire d’”area-scans” repre´sente´s dans l’espace re´ciproque (voir page 68)
pour les re´flexions (103) de la manganite et du substrat. Sur la figure 6.3 sont repre´sente´s quatre
diagrammes de ce type. Pour les quatre couches conside´re´es, les pics associe´s a` la couche et au
STO sont obtenus pour la meˆme valeur de q// ce qui signifie qu’ils correspondent a` une meˆme
valeur du parame`tre planaire a. Cette information confirme donc l’e´tat de contrainte du LCMO.
106 CHAPITRE 6. INTERFACE LCMO/SUBSTRAT
27 nm 54 nm
180 nm108 nm
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Fig. 6.3 – ”Aera-scans” pre`s des re´flexions (103) du LCMO et du STO, repre´sente´s dans l’espace
re´ciproque, pour quatre couches de diffe´rentes e´paisseurs. Le pic correspondant a` la manganite
apparaˆıt pour une valeur supe´rieure de q⊥ par rapport a` celui du substrat car le parame`tre c de
la couche est plus faible que celui du STO.
Couches sur LaAlO3
L’aluminate de lanthane posse`de un parame`tre de maille plus faible que celui du LCMO
(3.792 A˚ contre 3.86 A˚) et tend donc a` induire une contrainte en compression pour la manganite.
Cependant, en valeur absolue, le de´saccord de maille est plus grand que dans le cas de STO et
on peut donc s’attendre a` ce qu’il soit plus difficile de conserver une structure non-relaxe´e
pour des e´paisseurs importantes. Les balayages en θ − 2θ en configuration syme´trique pre`s des
re´flexions (004) sont pre´sente´s figure 6.4. Pour la couche de 27 nm, la pic associe´ a` la re´flexion
(004) du LCMO apparaˆıt a` 2θ ' 103o ce qui correspond a` un mate´riau fortement contraint
en compression. Pour la couche de 108 nm, deux pics sont de´tecte´s pour la re´flexion (004) du
LCMO. L’un d’entre eux apparaˆıt a` 2θ ' 103o et correspond a` une population de cristallites pour
lesquels la structure est e´galement fortement contrainte. Le second pic (2θ ' 104o) correspond a`
un parame`tre plus proche de la valeur du bulk et re´ve`le donc la pre´sence d’une seconde population
de cristallites pour lesquels la structure est partiellement relaxe´e. Ces re´sultats sugge`rent donc
que les couches de LCMO sur LAO sont fortement contraintes mais que pour la couche de 108 nm,
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Epaisseur (nm) c (A˚) a (A˚) ∆ω004 (
o) ∆ω103(
o)
27 3.9402 3.7996 0.260 0.262
108 (pic 2) 3.9166 3.8203 0.471 0.482
Tab. 6.1 – Valeurs des parame`tres de maille a et c de couches de LCMO de´pose´es sur LAO et
largeur en ω de la re´flexion correspondante.
une certaine relaxation structurale se produit. Les valeurs de c de´duites de ces diffractogrammes
sont re´sume´es dans le tableau 1.1.
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Fig. 6.4 – Balayages en θ-2θ (configuration syme´trique) de couches de LCMO sur LAO aux
environs de la re´flexion (004).
De meˆme que pour les couches de´pose´es sur STO, nous avons calcule´ le parame`tre a a` partir de
la position relative des re´flexions (103) de la couche et du substrat. Les valeurs de a (voir tableau
1.1) sont e´gales au parame`tre planaire du LAO dans le cas d = 27 nm, mais pour la couche la plus
e´paisse, a se rapproche de la valeur du mate´riau massif. Nous pouvons donc conclure de cette
analyse que les couches de LCMO de´pose´es sur LAO sont totalement contraintes en compression
pour des e´paisseurs infe´rieures ou e´gales a` 27 nm et qu’au-dela` d’une e´paisseur critique (comprise
entre 27 nm et 108 nm), la structure de la manganite est partiellement relaxe´e. Notons que ce
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comportement est tre`s similaire a` celui observe´ pour des couches de La1−xCaxMnO3 sur LAO
par Konishi et al [185]. Cette tendance est confirme´e sur des ”aera-scans” repre´sente´s en espace
re´ciproque (voir figure 6.5) : alors que pour la couche de 27 nm les pics correspondant a` la
manganite et au LAO apparaissent pour une meˆme valeur de q//, un le´ger de´placement est
observe´ dans le cas de la couche de 108 nm.
27 nm 108 nm
Fig. 6.5 – ”Aera-scans” pre`s des re´flexions (103) du LCMO et du LAO, repre´sente´s dans l’espace
re´ciproque, pour d=27 et 108 nm. Le pic correspondant a` la manganite apparaˆıt pour une valeur
infe´rieure de q⊥ par rapport a` celui du substrat car le parame`tre c de la couche est plus grand
que celui du LAO.
Couches sur NdGaO3
L’analyse des parame`tres de maille des couches de LCMO de´pose´es sur NGO est difficile
voire impossible car ces deux mate´riaux ont des parame`tres de maille tre`s proches (voir tableau
5.1.1 dans la Partie II). Aussi, si le LCMO est pre´sent sous sa forme bulk, les pics associe´s a` la
couche se superposent a` ceux du NGO. L’absence de pics associe´s a` d’autres re´flexions sugge`re
que la manganite est bien texture´e selon c.
6.1.2 Microscopie e´lectronique par transmission a` haute re´solution
Les re´sultats de l’analyse des couches en diffraction de rayons X re´ve`le donc que toutes
les couches (sauf la couche de 108 nm sur LAO) posse`dent un parame`tre de maille identique
a` celui du substrat, ce qui sugge`re que la structure cristalline de ces e´chantillons ne doit pas
pre´senter de de´fauts apparaissant ge´ne´ralement lors de la relaxation comme des dislocations.
Afin de confirmer cette hypothe`se, plusieurs des couches de´pose´es sur STO ont e´te´ pre´pare´es
et observe´es en microscopie e´lectronique en transmission haute-re´solution. Les cliche´s pre´sente´s
ici ont e´te´ obtenus par Dr. M.J. Casanove au Centre d’Elaboration de Mate´riaux et d’Etudes
Structurales (CEMES) de Toulouse avec un Philips CM30 (300 keV).
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Fig. 6.6 – Vues transverses des couches de LCMO sur STO de 2.4, 6 et 27 nm d’e´paisseur. Le
grossissement est identique pour les trois images.
Sur la figure 6.6 sont pre´sente´es des images de vues transverses pour les couches de LCMO
de 2.4, 6 et 27 nm d’e´paisseur. Sur ces trois cliche´s, on observe une interface nette et abrupte
entre le substrat et la manganite. De plus, l’analyse de´taille´e des images re´ve`le un alignement
sans de´fauts des atomes dans la couche de LCMO ; aucune dislocation n’est de´tecte´e. L’analyse
de couches de plus grande e´paisseur est en cours mais, au vu de ces informations et des re´sultats
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de la section pre´ce´dente, il est d’ores et de´ja` possible de conclure que les couches de LCMO sur
STO sont d’excellente qualite´ structurale et que la pre´sence de de´fauts structuraux est minimise´e.
Aussi, nous pouvons supposer que les mesures macroscopique pre´sente´es ci-apre`s ne contiennent
qu’une tre`s faible contribution extrinse`que.
6.2 Proprie´te´s magne´tiques
6.2.1 De´pendance en tempe´rature de l’aimantation
L’aimantation des couches a e´te´ mesure´e dans un magne´tome`tre a` SQUID en fonction de la
tempe´rature sous un champ applique´ de quelques kOe. Un substrat de chaque type (STO, LAO
et NGO) a e´te´ e´galement mesure´ et sa contribution a e´te´ soustraite des donne´es mesure´es afin
d’obtenir la de´pendance de la manganite.
Couches sur SrTiO3
Les courbes M(T) des couches de´pose´es sur STO sont pre´sente´es figure 6.7. La courbe d’ai-
mantation d’un e´chantillon de LCMO bulk est e´galement repre´sente´e pour comparaison. Alors
que le comportement de la couche de 108 nm est similaire a` celui du bulk, avec une TC d’environ
270 K et un moment magne´tique a` saturation de 3.6 µB/f.u., les couches de plus faible e´paisseur
pre´sentent de notables de´viations par rapport a` cette de´pendance ide´ale. En effet, lorsque d
diminue, la tempe´rature de Curie baisse pour atteindre seulement 110-120 K pour les couches de
6 et 12 nm. Paralle`lement a` ceci, l’aimantation mesure´e a` basse tempe´rature diminue fortement
(jusqu’a` 0.5 µB/f.u. pour la couche de 6 nm). Une couche de LCMO de 2.4 nm d’e´paisseur a
e´galement e´te´ mesure´e mais le signal obtenu est de l’ordre de celui du substrat et il n’est pas
possible de de´terminer si cet e´chantillon est ferromagne´tique ou non.
Ces re´sultats conduisent a` deux conclusions. Premie`rement, la forte diminution de la
tempe´rature de transition ferromagne´tique indique que le couplage magne´tique entre sites
est plus faible pour les couches les moins e´paisses. Nous verrons dans la section 6.5 que ce
phe´nome`ne peut avoir plusieurs origines. Deuxie`mement, l’observation d’un moment magne´tique
a` basse tempe´rature plus faible lorsque d diminue sugge`re que l’ordre magne´tique peut eˆtre non-
colline´aire ou qu’une proportion importante de la manganite n’est pas ferromagne´tique. Dans
le premier cas, il est the´oriquement possible de re´orienter les moments de´sordonne´s par l’ap-
plication d’un fort champ magne´tique, ce qui peut eˆtre teste´ expe´rimentalement par des cycles
d’hyste´resis (voir 6.2.2).
Couches sur LaAlO3
Les courbes d’aimantation de couches de´pose´es sur LAO sont pre´sente´es figure 6.8a (H pa-
ralle`le au plan). En analogie avec le cas des couches sur STO, la TC d’une couche de 108
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Fig. 6.7 – Courbes d’aimantation de couches de LCMO sur STO (H=1 kOe) et d’un e´chantillon
de LCMO bulk (H=10 kOe).
nm est similaire a` celle du bulk. Lorsque d diminue, la tempe´rature de transition baisse et le
moment magne´tique e´galement : la couche de 27 nm pre´sente une transition ferromagne´tique-
paramagne´tique a` environ 235 K et son moment a` saturation de moins de 3 µB/f.u. Pour une
couche de 6 nm, aucune transition n’a pu eˆtre observe´e ce qui sugge`re que cette couche n’est
pas ferromagne´tique, contrairement a` ce qui est observe´ pour un e´chantillon analogue sur STO.
Couches sur NdGaO3
La mesure de l’aimantation d’une couche ferromagne´tique de´pose´e sur un substrat de NGO
est de´licate car ce mate´riau est paramagne´tique et contribue donc fortement au signal mesure´
(voir figures 6.9(b) et (c)). Pour les couches les plus e´paisses (d ≥ 27 nm), il est ne´anmoins
possible d’extraire le signal provenant de la manganite avec une certaine fiabilite´, mais cela est
impossible pour les couches les plus minces. Les courbes ainsi obtenues sont pre´sente´es figure
6.8 (H paralle`le au plan). Un comportement de type bulk est obtenu pour les deux couches
pre´sente´es (d = 27 nm et 108 nm), avec une TC de 270 K environ. Cependant, le moment
magne´tique obtenu diminue le´ge`rement avec l’e´paisseur, bien que les valeurs nume´riques soient
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Fig. 6.8 – Courbes d’aimantation de couches de LCMO sur LAO (H=5 kOe) (a) et sur NGO
(H=1 kOe) (b).
probablement entache´es d’une erreur de quelques dixie`mes de µB/f.u. Pour la couche de 108 nm,
un cycle d’hyste´re´sis est pre´sente´ figure 6.9(a).
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Fig. 6.9 – Cycle d’hyste´resis mesure´ a` 10 K pour une couche de LCMO sur NGO (d=108 nm)
apre`s e´limination du signal du substrat (a) ; courbes M(H)(b) et M(T)(c) mesure´es pour un
substrat de NGO.
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Fig. 6.10 – Moment magne´tique a` basse tempe´rature pour des couches de diffe´rentes e´paisseurs
sur STO, LAO et NGO.
La de´pendance en e´paisseur du moment magne´tique a` basse tempe´rature pour toutes les
couches mesure´es est re´sume´e sur la figure 6.10. Au vu de ces donne´es, il semble que l’influence
du substrat sur le comportement magne´tique de couches de LCMO soit importante. Pour les
couches de 108 nm, la valeur du moment de saturation est quasiment e´gal a` celui du bulk si le
substrat est STO alors qu’une diffe´rence de 0.2 a` 0.5 µB/f.u. est observe´e dans le cas de NGO
et LAO. La de´pendance en e´paisseur de MS est forte, surtout en-dec¸a` de d = 27 nm et il est
difficile de de´gager une influence de la nature du substrat, bien que pour les couches sur NGO
(dm ' 0), aucune perturbation significative n’a pu eˆtre observe´e pour d ≥ 27 nm.
6.2.2 Anisotropie
Comme nous l’avons vu dans la Partie I 2.2.4, l’orientation des axes de facile et de diffi-
cile aimantation est de´termine´e par la compe´tition entre l’anisotropie de forme et l’anisotropie
magne´toe´lastique. Dans le cas d’une contrainte en tension, ces deux termes induisent des axes
faciles contenus dans le plan alors que dans le cas d’une contrainte en compression, il est possible
que l’axe d’aimantation facile tende a` s’orienter selon la direction normale.
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Couches non contraintes ou en tension (NGO et STO)
Des cycles d’hyste´resis ont e´te´ mesure´s pour la plupart des couches sur STO mentionne´es
pre´ce´demment, le champ magne´tique H e´tant applique´ paralle`lement au plan de l’e´chantillon
(T = 10 K). Ces couches e´tant toutes contraintes en tension, l’axe d’aimantation facile doit
eˆtre contenu dans le plan, ce qui est bien refle´te´ par les cycles obtenus (voir figure 6.11). Apre`s
correction de la contribution du substrat, les valeurs d’aimantation obtenues a` fort champ sont
en bon accord avec les valeurs du moment magne´tique a` basse tempe´rature de´termine´es a` partir
des courbes M(T). Pour les couches les moins e´paisses, la susceptibilite´ a` fort champ est faible
ce qui sugge`re que la diminution du moment magne´tique refle`te la pre´sence d’une proportion
importante de mate´riau ne contribuant pas au signal.
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Fig. 6.11 – Cycles d’hyste´re´sis mesure´s a` 10 K pour des couches de LCMO sur STO d’e´paisseurs
diffe´rentes (H paralle`le au plan).
Pour les couches de´pose´es sur NGO, les cycles d’hyste´re´sis (H paralle`le au plan) ont e´te´
de´termine´s en e´liminant la forte contribution paramagne´tique du substrat. La forme des courbes
obtenues indique que le champ est applique´ selon une direction facile. Cependant, pour les
couches les plus minces, il n’est pas possible d’obtenir des donne´es fiables et un cycle correct
n’a pu eˆtre obtenu que pour la couche de 108 nm (voir figure 6.9). En accord avec le mode`le
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pre´sente´ pre´ce´demment, l’anisotropie de forme domine, les contraintes e´tant ne´gligeables pour
ces e´chantillons sur NGO.
Couches en compression
Dans le cas de couches de´pose´es sur LAO, le de´saccord de maille avec le substrat induit une
forte contrainte en compression. Il existe donc une forte compe´tition entre l’anisotropie de forme
et l’anisotropie magne´toe´lastique. Pour ces couches, des cycles d’hyste´resis ont e´te´ mesure´s, le
champ e´tant applique´ dans le plan ou selon la direction perpendiculaire. La couche de 27 nm
pre´sente une de´pendance en champ de l’aimantation diffe´rente a` celle des couches conside´re´es
jusqu’ici : lorsque H est paralle`le au plan, la forme du cycle obtenu sugge`re que H est applique´
selon une direction difficile (voir figure 6.12). Dans le cas H normal au plan, un cycle ”carre´”
est observe´ ce qui signale que le champ est oriente´ selon un axe d’aimantation facile. Pour cette
couche, nous pouvons donc de´duire que l’anisotropie magne´toe´lastique domine et induit un axe
facile perpendiculaire au plan.
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Fig. 6.12 – Cycles d’hyste´re´sis mesure´s a` 10 K pour des couches de LCMO sur LAO pour d=27
nm et 108 nm.
Les meˆmes mesures ont e´te´ re´alise´es pour la couche de 108 nm. Comme nous l’avons vu
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auparavant, les parame`tres de maille de cette couche correspondent a` une situation interme´diaire
entre le cas totalement contraint et le cas relaxe´. Les cycles obtenus pour H paralle`le et H
perpendiculaire (figure 6.12) ont une forme similaire et ne semblent correspondre a` aucun des
deux cas limites pre´ce´dents (H applique´ selon un axe facile ou difficile). Ces re´sultats sugge`rent
donc que les directions d’aimantation facile se situent a` une direction interme´diaire entre le plan
et la normale au plan, et on peut supposer que le lieu de ces directions est un coˆne dont l’axe
correspond a` la direction perpendiculaire au plan de l’e´chantillon [148].
Une forte contrainte en compression conduit donc a` une forte anisotropie magne´toe´lastique
capable d’induire une direction d’aimantation facile normale au plan de la couche. Cependant,
dans le cas ou` cette contrainte est le´ge`rement soulage´e et qu’une fraction importante des cris-
tallites constituant la couche pre´sente une relaxation partielle des parame`tres de maille de la
manganite, la compe´tition avec l’anisotropie de forme est renforce´e et peut induire une orienta-
tion non conventionnelle des directions faciles.
6.3 Proprie´te´s de magne´totransport
La re´sistance des e´chantillons a e´te´ mesure´e en fonction de la tempe´rature par la me´thode
quatre pointes, les contacts e´tant dispose´s paralle`lement au bord de l’e´chantillon (et donc a` la
direction [100] ou [010] du LCMO dans la maille pseudo-cubique). La re´sistivite´ a e´te´ de´termine´e
a` partir de l’e´paisseur de la couche et de la distance entre les contacts mesure´e au microscope
optique. Les mesures ont e´te´ re´alise´es dans le PPMS Quantum Design. Dans le cas des mesures
sous champ magne´tique, celui-ci a e´te´ applique´ perpendiculairement au plan des e´chantillons.
6.3.1 De´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´
Couches sur SrTiO3
Les re´sultats de mesure pour les couches sur STO sont pre´sente´s figure 6.13. La couche
de 180 nm pre´sente une de´pendance en tempe´rature analogue a` celle d’e´chantillons massifs, la
transition me´tal-isolant se produisant a` une tempe´rature de 270 K environ. La re´sistivite´ a` basse
tempe´rature (ρ0) vaut 100-200 µΩ cm ce qui correspond e´galement aux valeurs rapporte´s pour
le bulk. Lorsque l’e´paisseur de la manganite se re´duit, la transition se de´place vers les basses
tempe´ratures : TP vaut environ 250 K pour d = 54 nm, 160 K pour d = 27 nm et 110 K
pour d = 12 et 6 nm. Cette forte baisse de la tempe´rature de transition est accompagne´e d’une
augmentation de ρ0. La de´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ de la couche de 2.4 nm n’a
pu eˆtre mesure´e que pour des tempe´ratures supe´rieures a` 130 K. En-dec¸a`, la re´sistance est trop
importante et meˆme sous l’application d’un champ de 9 teslas, cette couche reste isolante, ce
qui sugge`re que cet e´chantillon est isolant jusqu’a` T=0.
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Fig. 6.13 – De´pendance en tempe´rature de la re´sitivite´ de couches de LCMO sur STO pour
diffe´rentes valeurs de d.
Couches sur LaAlO3
La de´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ des couches de LCMO sur LAO est pre´sente´e
figure 6.14. Pour la couche de 108 nm, TP = 260 K et ρ0 ' 600µΩ cm. De meˆme que dans
le cas des couches sur STO, la tempe´rature de transition me´tal-isolant diminue fortement pour
les couches les moins e´paisses. La re´sistivite´ a` basse tempe´rature augmente sensiblement et les
couches de 6 et 9 nm d’e´paisseur pre´sentent un comportement isolant dans tout l’intervalle de
tempe´rature accessible. En analogie avec le cas de la couche de 2.4 nm sur STO, un champ de
9 teslas ne permet pas d’observer un comportement me´tallique a` basse tempe´rature et ces deux
e´chantillons sont donc conside´re´s comme isolants. La couche de 12 nm pre´sente une transition
me´tal-isolant a` 95 K environ mais est a` nouveau isolante pour T<75 K.
Couches surNdGaO3
Les courbes de re´sistivite´ des couches sur NGO (voir figure 6.15) montrent une de´pendance
en e´paisseur moins marque´e. Les e´chantillons pre´sentent une TP de 270 K environ pour d ≥ 27
nm avec une re´sistivite´ a` basse tempe´rature assez faible (quelques centaines de µΩ cm). A partir
de d = 12 nm, le comportement de la manganite s’e´loigne de celui du massif et la TP diminue
fortement ; ceci est accompagne´ d’une augmentation de ρ0.
Sur la figure 6.16, nous repre´sentons la conductance G de ces couches en fonction de
l’e´paisseur. Quelle que soit le substrat, la de´pendence G(d) est line´aire et coupe l’axe des abcisses
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Fig. 6.14 – De´pendance en tempe´rature de la re´sitivite´ de couches de LCMO sur LAO pour
diffe´rentes valeurs de d.
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Fig. 6.15 – De´pendance en tempe´rature de la re´sitivite´ de couches de LCMO sur NGO pour
diffe´rentes valeurs de d.
a` une valeur non nulle correspondant a` l’e´paisseur e´quivalente de mate´riau non me´tallique ou
couche morte (voir Partie I, 2.2.3). L’e´paisseur de cette couche varie selon le substrat et refle`te
une modification des proprie´te´s e´lectroniques de la manganite a` la proximite´ du substrat. Nous
reviendrons sur ce point dans la section 6.5.
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Fig. 6.16 – De´pendance en e´paisseur de la conductance de couches de LCMO sur diffe´rents
substrats.
Transition me´tal-isolant
La de´pendance en e´paisseur de la tempe´ratur de transition me´tal-isolant TP pour les couches
de´pose´es sur STO, LAO et NGO est re´sume´e par la figure 6.17. Les valeurs de TC de´termine´es
a` partir des courbes d’aimantation sont e´galement repre´sente´es. De manie`re ge´ne´rale, les deux
tempe´ratures de transition concordent avec pre´cision, ce qui sugge`re que la contribution a` la
re´sistivite´ d’e´ventuels de´fauts structuraux de type joints de grains est faible, en accord avec les
re´sultats de l’analyse structurale. Quel que soit le substrat, les couches les plus e´paisses ont
des tempe´ratures de transition similaires a` celles du massif alors que pour les couches ferro-
magne´tiques et me´talliques les moins e´paisses, ces tempe´ratures valent environ 100 K. Cepen-
dant, la forme de la de´pendance en e´paisseur de TP et TC diffe`re selon le substrat. Alors que
TP et TC diminuent quasi-line´airement avec d a` partir de 27 nm pour les couches sur NGO et
de 54 nm pour les couches sur LAO, dans le cas de STO, on observe une forte de´croissance dans
l’intervalle 12 nm < d < 54 nm, puis un palier pour d ≤ 12 nm. Cette observation sugge`re que
plusieurs me´canismes peuvent eˆtre responsable de la de´croissance des tempe´ratures de transition
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avec l’e´paisseur. Ceux-ci seront pre´sente´s dans la section 6.5.
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Fig. 6.17 – Evolution de la tempe´rature de Curie (symboles pleins) et de la tempe´rature de
transition me´tal-isolant (symboles vides) avec d pour des couches de LCMO de´pose´ss sur STO,
LAO ou NGO.
Comportement a` basse tempe´rature
A basse tempe´rature, la forme des courbes de re´sistivite´ est de´termine´e par la nature et
l’amplitude des diffe´rents processus de diffusion des porteurs de charges. Comme nous l’avons
vu dans la Partie I, plusieurs mode`les the´oriques ont e´te´ propose´s pour de´terminer la de´pendance
en tempe´rature de ρ pour T < TC/2. Parmi ceux-ci, nous retiendrons les mode`les associe´s aux
e´quations suivantes :
– Mode`le de Kubo-Ohata :
ρ = ρ0 + ρ2T 2 + ρ9/2T 9/2 (6.1)
– Mode`le de Calde´ron-Brey :
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ρ = ρ0 + ρ5/2T 5/2 (6.2)
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Fig. 6.18 – De´pendance en tempe´rature de la re´sitivite´ de couches de LCMO sur STO pour T
< TC/2 (symboles) et courbe mode´lise´e par l’e´quation 6.1. La figure en bas a` droite repre´sente
l’erreur entre les donne´es expe´rimentales et l’ajustement par l’e´quation 6.1 pour la couche de
12nm.
Les donne´es obtenues pour les couches de LCMO sur STO ont e´te´ ajuste´es par ces deux
e´quations et les re´sultats sont pre´sente´s figure 6.18 et figure 6.19. Afin d’estimer la qualite´ d’ajus-
tement entre les deux mode`les nous avons calcule´ la diffe´rence entre la courbe expe´rimentale et
la courbe ajuste´e. A titre d’exemples, nous avons repre´sente´ cette diffe´rence en fonction de T
pour la couche de 12 nm : il apparaˆıt clairement que la qualite´ de l’ajustement est meilleure dans
le cadre du mode`le de Kubo-Ohata (l’erreur vaut au maximum 0.07 mΩ cm au lieu de 0.18 mΩ
cm dans le cas ou` le mode`le de Caldero´n-Brey est utilise´). Les parame`tres ρ2 et ρ9/2 obtenus
pour ces couches peuvent eˆtre repre´sente´s en fonction de l’e´paisseur, voir figure 6.20a.
Comme nous l’avons vu dans la premie`re Partie, section 1.3.1, le coefficient ρ9/2 de´pend de
la rigidite´ du re´seau de spin D et de la densite´ de porteurs de charge n. D s’exprime donc en
fonction de ρ9/2 et de n via la relation :
D = (ρ9/2)−2/9C2/9f(n) (6.3)
C e´tant une constante e´gale a` :
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Fig. 6.19 – De´pendance en tempe´rature de la re´sitivite´ de couches de LCMO sur STO pour T
< TC/2 (symboles) et courbe mode´lise´e par l’e´quation 6.2. La figure en bas a` droite repre´sente
l’erreur entre les donne´es expe´rimentales et l’ajustement par l’e´quation 6.2 pour la couche de
12nm.
C =
3a~
32pie2
2.52
4
(6pi2)5/3
( a2kB
(6pi2)2/3
)9/2
(6.4)
et f(n) une fonction de la densite´ de porteurs de´finie par :
f(n) = n10/27(0.52/3 − n2/3)−1 (6.5)
Comme la TC des couches de LCMO sur STO varie entre 275 K et 110 K environ, on peut
s’attendre a` ce que la densite´ de porteurs varie au maximum entre 0.33 et 0.15 environ, si n
est le principal facteur de´terminant TC. Si d’autres facteurs (voir 6.5.3) sont responsables de
la diminution de la tempe´rature de Curie, n doit varier dans un intervalle plus restreint. Dans
l’intervalle 0.15 ≤ n ≤ 0.33, f(n) (repre´sente´e dans l’encart de la figure 6.20) ne varie que d’un
facteur 2 environ et on peut donc supposer que la majeure partie de la de´pendance en e´paisseur
de D provient de la variation de ρ9/2. Dans la figure 6.20b, nous avons repre´sente´ les valeurs de
D pour chaque couche de LCMO sur STO et sur NGO. Une claire de´pendance line´aire avec TC
est observe´e, conforme´ment aux donne´es de Zhao et al [53] obtenues pour des couches mincees
de La1−xCaxMnO3 et La1−xSrxMnO3. Cette analogie sugge`re donc que la densite´ de porteurs
est le facteur principal qui de´termine la TC des couches de LCMO sur STO.
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6.3.2 Magne´tore´sistance
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Fig. 6.21 – De´pendance en champ de la magne´tore´sistance mesure´e a` 10 K pour des couches de
LCMO sur STO, LAO et NGO
La magne´tore´sistance des couches a e´te´ mesure´e a` basse tempe´rature (10 K) en fonction du
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champ magne´tique (voir figure 6.21). Tout d’abord, il convient de remarquer que pour aucun
des e´chantillons une forte de´pendance de la MR a` bas champ du type pre´sente´ dans la Partie I
1.4.2 n’est obtenue. Ceci indique que les e´chantillons ne pre´sentent pas de discontinuite´s pouvant
induire des processus de transport par effet tunnel polarise´ en spin. Pour les couches suffisamment
e´paisses, quel que soit le substrat, la magne´tore´sistance est tre`s faible ce qui sugge`re que le
de´sordre de spin est tre`s peu important. Lorsque l’e´paisseur diminue, la MR tend a` augmenter
comme on peut l’observer sur la figure 6.22. Pour toutes les e´paisseurs conside´re´es, la MRmesure´e
a` 9 T et 10K est plus forte lorsque le substrat est LAO que pour STO et NGO. Ceci refle`te un
plus grand de´sordre magne´tique pour les couches sur LAO que l’on peut rapprocher de la valeur
du de´saccord de maille qui est supe´rieur pour LAO que pour STO et NGO.
Par ailleurs, les courbes MR(H) correspondant aux couches les moins e´paisses de´pose´es sur
STO et LAO pre´sentent une forte hyste´re´sis, cet effet e´tant particulairement spectaculaire pour
la couche de 12 nm sur LAO en analogie avec cet qui a e´te´ observe´ par Biswas et al sur des
couches ultraminces de LCMO sur LAO [186]. Cette hyste´re´sis peut signaler la nature per-
colative du transport et donc la coexistence de re´gions me´talliques et de re´gions isolantes.
Il est e´galement possible que cet effet soit lie´ a` l’augmentation du volume relatif des re´gions
me´talliques favorise´e par l’application d’un fort champ magne´tique graˆce auquel les spins, lo-
calement de´soriente´s a` bas champ, s’alignent, ce qui permet la de´localisation des e´lectrons eg
pie´ge´s par le de´sordre magne´tique. L’estimation des fractions volumiques relatives des diffe´rents
types de re´gions e´ventuellement pre´sentes pourrait permettre de mieux cerner l’amplitude de
l’effet duˆ a` ces deux phe´nome`nes (percolation ou de´localisation induite par le champ).
6.3.3 Effet Hall
L’analyse des courbes de re´sistivite´ a` basse tempe´rature nous a permis d’e´tablir une
corre´lation entre la rigidite´ du re´seau de spin et la TC, et la comparaison avec les donne´es
de la litte´rature sugge`re que la densite´ de porteurs a une forte influence sur le couplage ferro-
magne´tique. Les proprie´te´s des porteurs peuvent e´galement eˆtre extrapole´es a` partir de mesures
d’effet Hall. Quelques unes des couches de LCMO sur STO ont donc e´te´ lithographie´es dans
le but de mesurer la composante transverse du tenseur de conductivite´. Ces mesures ont e´te´
re´alise´es selon la technique de´crite en Partie 2 apre`s lithographie des couches en un motif a` six
contacts. Pour les couches de 6 nm et 180 nm, les courbes repre´sentant la tension Hall en fonc-
tion du champ magne´tique obtenues a` 10 K sont approximativement line´aires, ce qui sugge`re que
la contribution extraordinaire est faible (voir figure 6.23). La pente ∂ρH/∂H est beaucoup plus
forte pour d = 6 nm : dans un mode`le d’e´lectrons libres (Drude), cette pente est inversement
proportionnelle a` la densite´ de porteurs de charge n et, dans ce cadre, on peut donc interpre´ter
l’augmentation de ∂ρH/∂H pour la couche de 6 nm comme refle´tant une diminution de la densite´
de porteurs. Les valeurs de n ainsi de´duites sont re´sume´es dans le tableau 1.2. Alors que pour
la couche de 180 nm, n vaut 2.8 trous par ion Mn soit une valeur similaire aux donne´es de la
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litte´rature pour des couches assez e´paisses ou des monocristaux, n vaut seulement 0.0087 trou
par ion Mn pour la couche de 6 nm. Cette valeur est beaucoup trop faible par rapport a` la TC
de cette couche : dans le diagramme de phase du compose´ La1−xCaxMnO3, pour x (' n) ≤
0.18, la conduction n’est plus me´tallique. Cette incohe´rence indique que le mode`le utilise´ pour
calculer n a` partir des mesures d’effet Hall n’est pas compatible avec la structure e´lectronique
du mate´riau. Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, les couches de LCMO sur
STO sont fortement inhomoge`nes et le mode`le de Drude ne peut donc pas eˆtre valide.
Les valeurs de RHO sont parfois interpre´te´es dans le cadre d’un mode`le a` deux bandes (voir
Partie I 1.3.5) dans lequel interviennent les densite´s de porteurs et leur mobilite´s. La valeur
du rapport des mobilite´s µ∗ = µe/µh calcule´e pour d = 180 nm est en accord avec les donne´es
de Gordon et al [73] mais µ∗ n’est pas de´fini pour la valeur du coefficient Hall obtenue pour
la couche de 6 nm. Ceci est une autre indication que les mode`les courants ne permettent pas
d’interpre´ter les mesures d’effet Hall pour cette couche ultramince.
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Epaisseur (nm) RHO (m
3/C) nDrude (h/Mn) µ
∗
6 4.28 10−8 0.0087 –
180 1.31 10−10 2.8 2.77
Tab. 6.2 – Valeur des coefficients d’effet Hall, des densite´ de porteurs (calcule´es dans le mode`le
de Drude) et des mobilite´s relatives (calcule´es dans un mode`le a` deux bandes, cf. 1.3.5 Partie I.)
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Fig. 6.23 – Re´sistivite´ Hall en fonction du champ magne´tique mesure´e pour deux couches de
LCMO sur STO (T=10K).
6.4 Re´sonance magne´tique nucle´aire
6.4.1 Principe physique
La forte diminution de l’aimantation a` saturation et l’augmentation de ρ0 observe´es pour
les couches les moins e´paisses sugge`re que les proprie´te´s magne´tiques et e´lectroniques de la
manganite sont fortement modifie´es pre`s de l’interface avec le substrat. Afin d’obtenir plus
d’information sur ce phe´nome`ne, nous avons utilise´ une technique locale permettant de sonder
l’e´tat magne´toe´lectronique a` l’e´chelle nanoscopique. La re´sonance magne´tique nucle´aire 55Mn
permet de distinguer les ions de mangane`se selon leur valence (3+ ou 4+) et selon la fre´quence
de transfert des e´lectrons eg d’un site a` l’autre. Ainsi, a` basse tempe´rature, dans le spectre
NMR, les pics correspondant a` des ions Mn4+ et Mn3+ apparaissent a` f 4+ = 320-330 MHz et
f 3+ = 400-420 MHz respectivement [187]. Si le pic associe´ aux ions Mn4+ est bien de´fini, celui
correspondant aux ions Mn3+ est ge´ne´ralement peu intense et difficilement de´tectable [187].
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Le signal provenant de re´gions me´talliques dans lesquelles le transfert d’e´lectrons eg entre ions
Mn3+ et Mn4+ s’effectue a` haute fre´quence apparaˆıt a` une position interme´diaire (f 3+/4+ =
370-380 MHz). D’apre`s Allodi et al [188], f 3+/4+ se de´place vers les basses fre´quences lorsque la
valeur du dopage x (e´quivalente a` la densite´ de porteurs) diminue. Par ailleurs, pour chaque pic,
il est possible de de´terminer l’interaction magne´tique des ions environnants soit en analysant
l’effet d’un champ magne´tique sur la position des pics, soit en estimant le facteur reliant la
puissance de la radiation de mesure a` l’amplitude du signal mesure´ (”enhancement factor”) [189].
Dans le cas d’un couplage ferromagne´tique, la puissance ne´cessaire pour maximiser l’amplitude
du pic e´tudie´ est faible alors qu’elle est beaucoup plus importante dans le cas d’un couplage
antiferromagne´tique.
6.4.2 Identification des diffe´rentes phases
Les re´sultats des mesures de NMR a` 4.2 K pour les couches de LCMO sur STO (6 nm < d <
108 nm) sont pre´sente´es sur la figure 6.24. Comme on peut le voir sur la partie supe´rieure de
la figure, la contribution dominante provient de re´gions pour lesquelles les ions Mn pre´sentent
une valence mixte 3+/4+ avec une haute fre´quence de transfert des e´lectrons eg. Si l’on analyse
avec attention la forme de ces spectres, il est possible de de´celer la pre´sence d’un second pic
stiue´ a` une fre´quence d’environ 320 MHz (figures 6.24b a` f), ce qui refle`te la pre´sence d’ions
Mn4+. Ce pic appararaˆıt dans le spectre de chaque couche mesure´e, quelle que soit l’e´paisseur.
Cette observation indique donc qu’au moins deux types de re´gions diffe´rentes coexistent dans
ces couches de LCMO, le premier correspondant a` un mate´riau me´tallique et le second a` un
mate´riau contenant des charges localise´es. Pour ces deux pics, le facteur reliant la puissance de
l’onde de mesure a` l’amplitude du signal correspond a` un couplage ferromagne´tique. L’analyse de
ces donne´es permet donc de conclure que les couches de LCMO sur STO ne sont pas homoge`nes
e´lectroniquement et qu’au moins deux phases sont pre´sentes, l’une correspondant a` un mate´riau
me´tallique et ferromagne´tique (fm) et l’autre a` un mate´riau isolant et ferromagne´tique (fi).
Sur la figure 6.25a est repre´sente´e la de´pendance en e´paisseur de l’amplitude I3+/4+. Celle-ci
varie line´airement avec d mais la droite I3+/4+(d) intercepte l’axe des abcisses a` une e´paisseur
finie de 4.6 nm, ce qui indique qu’une fraction des ions Mn ne contribuent pas au signal NMR. Ce
fait expe´rimental sugge`re donc qu’un troisie`me type de re´gions existe, celles-ci e´tant isolantes et
non-ferromagne´tiques (nfi), et pre´sentes principalement pre`s de l’interface LCMO / STO. Par
ailleurs, le rapport I4+/I3+/4+ diminue lorsque d augmente (figure 6.25b) ce qui est en accord
avec l’augmentation de la condcutivite´ pour les couches les plus e´paisses.
6.4.3 Effet de l’e´paisseur de la couche sur la densite´ e´lectronique
La position du pic associe´ a` la phase fm est repre´sente´e en fonction de l’e´paisseur de manganite
sur la figure 6.26 (encart) ; f 3+/4+ se de´place vers les basses fre´quences lorsque d diminue, ce qui
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Fig. 6.24 – Spectres NMR 55Mn de couches de LCMO sur STO.
sugge`re que la concentration de porteurs diminue [188]. Cette information est a` rapprocher de la
diminution de TC observe´e pour les couches les plus minces (figure 6.17) comme nous le verrons
plus en de´tail dans la section 6.5. De plus, si toutes les couches posse`dent la stœchiome´trie
ide´ale, ces donne´es sugge`rent une migration des e´lectrons eg des re´gions me´talliques vers les
re´gions isolantes (se´gre´gation de charge).
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fi par rapport a` la phase fm en fonction de l’e´paisseur de manganite. La zone grise´e repre´sente
la proportion de mate´riau ne contribuant pas au signal observe´ a` f 3+/4+.
6.5 Discussion
6.5.1 Identification des couches ”mortes”
Les mesures de transport, des proprie´te´s magne´tiques et de NMR montrent toutes que les
caracte´ristiques de la manganite pre`s de l’interface avec le substrat sont profonde´ment modifie´es
par rapport a` celles du bulk, quelle que soit la nature du substrat. En ce qui concerne les
proprie´te´s de transport, ce phe´nome`ne a de´ja` e´te´ observe´ [145, 108] et la forte augmentation de la
re´sistivite´ a` basse tempe´rature lorsque d diminue a e´te´ assigne´e a` la pre´sence d’une couche morte
(”dead-layer”), isolante et localise´e a` l’interface avec le substrat. Dans ce cadre, la re´sistivite´
d’une couche de manganite pour laquelle la couche morte a une e´paisseur dcm peut eˆtre mode´lise´e
par un re´seau de deux re´sistances en paralle`le :
ρ = ρbulk
d
d− dcm (6.6)
L’e´paisseur de la couche morte peut eˆtre de´finie par l’intersection de la droite G(d) avec l’axe d
= 0, voir figure 6.16 (G e´tant la conductance de la couche). Dans le mode`le de MacDonald [144], la
de´pendance G(d) est line´aire lorsque d est supe´rieure a` une e´paisseur critique, ce qui effectivement
observe´. L’e´paisseur de la couche morte vaut 6.7 nm pour les couches sur STO et sur NGO
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Fig. 6.26 – Relation entre la fre´quence du pic associe´ a` la phase fm et la tempe´rature de Curie
des couches. Encart : evolution de cette fre´quence en fonction de l’e´paisseur de manganite.
alors que cette re´gion isolante est beaucoup plus e´paisse pour les couches de´pose´es sur LAO
(dcm ' 15 nm). Comme les couches les plus minces conservant un comportement me´tallique ont
une e´paisseur de 6 nm sur STO et NGO, et de 12 nm sur LAO, les valeurs de dcm sont clairement
en contradiction quelque soit le substrat utilise´. Cette incohe´rence refle`te l’inadaptation du
mode`le de ”dead-layer” pour de´crire correctement les donne´es expe´rimentales. Ceci peut eˆtre
e´galement mis en e´vidence en comparant la de´pendance de ρ0 avec d pre´vue par le mode`le avec
les donne´es expe´rimentales. Sur la figure 6.27, on peut appre´cier la diffe´rence entre le mode`le de
l’e´quation 6.6 et les donne´es obtenues pour des couches de LCMO sur STO.
Il semble donc que le mode`le de couche morte, meˆme s’il permet de quantifier approxima-
tivement la proportion de mate´riau isolant, ne soit pas capable de repre´senter fide`lement le
comportement des couches en transport.
En analogie avec le traitement des valeurs de ρ0, il est possible d’estimer l’e´paisseur d’une
e´ventuelle couche morte magne´tique. Ce mode`le conside`re que l’e´chantillon est constitue´ d’une
couche e´paisse de manganite posse´dant l’aimantation a` saturation du bulk, et d’une couche de
mate´riau non-ferromagne´tique. On conside`re que le volume de chaque re´gion est e´gal au produit
de la surface de l’e´chantillon par l’e´paisseur de chaque couche, la surface e´tant la meˆme pour
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Fig. 6.27 – De´pendance en e´paisseur de la re´sistivite´ mesure´e a` 10 K (symboles) compare´e avec
la courbe ajustant les donne´es dans le mode`le de l’e´quation 6.6 (gauche), et de l’aimantation
par unite´ de surface pour des couches de LCMO de´pose´es sur STO (droite).
les deux re´gions. Comme on peut le voir sur la figure 6.27, le moment a` saturation par unite´
de surface est effectivement une fonction line´aire de l’e´paisseur et la courbe MS (d) intercepte
l’axe horizontal a` d ' 3.7 nm ; cette e´paisseur correspond donc a` l’e´paisseur de la couche morte
magne´tique pour les couches de LCMO sur STO.
Pour les couches sur STO, un troisie`me type de couche morte a e´te´ identifie´ en repre´sentant
l’amplitude du pic NMR associe´ a` la phase fm, l’e´paisseur obtenue valant 4.6 nm (voir figure
6.25). Si l’on compare les e´paisseurs obtenues pour les diffe´rentes couches mortes, il est possible
de tirer quelques conclusions inte´ressantes. Tout d’abord, l’observation d’une couche isolante et
non-ferromagne´tique de 4.6 nm en NMR est en accord avec la de´pendance en tempe´rature de
la re´sistivite´ de la couche de 2.4 nm. Par ailleurs, l’e´paisseur de la couche non-ferromagne´tique
calcule´e a` partir des courbes d’aimantation (3.7 nm) est proche de ces 4.6 nm, ce qui signale une
bonne cohe´rence entre ces re´sultats compte tenu de l’erreur expe´rimentale lie´e notamment au
calcul de MS. Enfin, l’observation d’une couche e´lectriquement morte plus e´paisse (6.7 nm) que la
couche magne´tiquement morte peut eˆtre interpre´te´ de deux fac¸ons : soit une fraction importante
du mate´riau est ferromagne´tique et isolant (un tel type de re´gions nfi a effectivement e´te´ de´tecte´
en NMR), soit il existe une zone dans les couches pour laquelle coexistent des re´gions isolantes et
des re´gions me´talliques sans que le re´gime de percolation entre ces dernie`res soit atteint. Dans le
premier cas, il est possible de repre´senter la structure d’une couche de LCMO sur STO par une
superposition de trois couches, une e´tant de type nfi (d’e´paisseur dcmNMR. soit 4.6 nm), une de
type fi (d’e´paisseur dcm electr.−dcmmag. soit 2-3 nm) et une re´gion e´paisse de type fm posse`dant
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les meˆmes proprie´te´s que le massif. Dans le second cas, ce mode`le de couches superpose´es n’est
pas valide et on doit imaginer une forte inhomoge´ne´ite´ entre des re´gions de plusieurs types.
Il convient de mentionner que la localisation exacte des ”couches mortes” est difficile. No-
tamment, les donne´es pre´sente´es ici ne permettent pas de distinguer de fac¸on directe si ces
re´gions sont situe´es a` l’interface avec le substrat ou a` la surface des couches. Il a e´te´ de´montre´
que les proprie´te´s magne´tiques de la surface (a` 5 A˚ de profondeur) d’une couche de LSMO sont
diffe´rentes de celles du bulk [96] ce qui sugge`re que pour les e´chantillons e´tudie´s ici, une fraction
importante des re´gions de type nfi est probablement localise´e a` la surface des couches. Cepen-
dant, les diffe´rences des proprie´te´s de magne´totransport observe´es selon le substrat sugge`re que
celui-ci a une importance primordiale et nous pensons donc que la majeure partie des ces re´gions
sont situe´es a` l’interface LCMO / substrat.
6.5.2 Texture magne´toe´lectronique des couches
L’inade´quation du mode`le de ”dead-layer” semble refle´ter que la texture des couches est plus
complexe qu’un empilement de couches isolante, non-magne´tique et ide´ale. Pour les couches
sur STO, l’analyse de la de´pendance en e´paisseur de l’amplitude I4+ du pic NMR associe´ aux
re´gions nfi indique clairement que la manganite est fortement inhomoge`ne jusqu’a` des e´paisseurs
bien supe´rieures a` celles des diffe´rentes couches mortes de´crites pre´ce´demment. Cette courbe est
repre´sente´e sur la figure 6.28 ; I4+ augmente line´airement avec d jusqu’a` environ 40-50 nm, puis
reste quasiment constante. Ceci indique donc que des re´gions de type nfi sont pre´sentes dans le
mate´riau jusqu’a` une e´paisseur de 40-50 nm, et qu’a` partir de cette e´paisseur, la manganite est
homoge`ne.
Une repre´sentation sche´matique de la texture magne´toe´lectronique des couches tenant compte
de la pre´sence et de la re´partition des diffe´rentes phases, de l’e´paisseur des couches mortes et de
la variation de TC est pre´sente´e figure 6.29.
Au vu de ces donne´es il semble clair que les couches de LCMO sur STO pre´sentent une
se´paration de phase entre trois types de re´gions diffe´rentes, et que cette inhomoge´ne´ite´ persiste
jusqu’a` des e´paisseurs importantes. La nature exacte de chacune de ces re´gions est difficile
a` de´terminer mais il est possible de l’extrapoler a` partir des donne´es expe´rimentales et par
analogie avec les re´sultats de la litte´rature. L’analyse de la de´pendance en e´paisseur de f,3+/4+
indique que dans la phase me´tallique, la densite´ de porteurs de charge est plus faible pour les
couches les plus minces, ce que sugge`rent e´galement les valeurs de D obtenues via l’ajustement
des courbes ρ (T). Si l’on suppose que toutes les couches sont parfaitement stœchiome´triques,
cette diminution de n doit se traduire par une augmentation de la densite´ d’e´lectrons eg dans
les phases isolantes. Re´cemment, une se´paration de phase a e´te´ observe´e dans des ce´ramiques de
LCMO par diffraction e´lectronique [190]. Une des phases de´tecte´es pre´sente un ordre de charge
similaire a` celui observe´ dans La0.5Ca0.5MnO3. Ce compose´ e´tant isolant et antiferromagne´tique,
nous pouvons imaginer que les re´gions de type nfi posse`dent une morphologie similaire. De plus,
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Fig. 6.28 – Variation de l’intensite´ du signal NMR provenant de re´gions de type fi en fonction
de l’e´paisseur de LCMO.
les re´gions observe´es en diffraction e´lectronique ont un diame`tre de 3.6 nm et une e´paisseur de 1.8
nm environ, ce qui est en accord avec l’e´paisseur des couches mortes pre´sentes dans les couches
de LCMO sur STO et avec le comportement isolant rapporte´ pour la couche de 2.4 nm.
Si la phase nfi est effectivement antiferromagne´tique, il est probable que ce couplage pro-
vienne d’interactions de super-e´change entre les orbitales dz2 et que ces orbitales pre´sentent
un ordre pe´riodique. Dans ce cadre, le signal NMR associe´ a` la phase fi pourrait provenir
de re´gions situe´es a` la pe´riphe´rie de ces clusters AF pour lesquels les re`gles de Goodenough-
Kanamori-Anderson indiquent un couplage ferromagne´tique (comme dans le cas ou` des ions
Mn3+ entourent un ion Mn4+ : l’e´nergie e´lectrostatique favorise l’orientation des orbitales dz2
vers l’ion 3d3 ce qui re´sulte en un couplage FM et un comportement isolant, voir l’e´tude du
compose´ Pr3/4Ca1/4MnO3 par Misokawa et al [191]).
6.5.3 Analyse de la de´pendance en e´paisseur de TC
Effets ste´riques
Comme nous l’avons vu pre´ce´demment, la tempe´rature de Curie et la tempe´rature de tran-
sition me´tal-isolant sont profonde´ment modifie´es lorsque l’e´paisseur de manganite est re´duite
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Fig. 6.29 – Une repre´sentation sche´matique de la texture magne´toe´lectronique des couches de
LCMO sur STO.
en-dec¸a` de quelques dizaines de nanome`tres. D’apre`s le mode`le de Millis et al [153], la TC de
couches minces peut varier avec l’e´paisseur si les parame`tres de maille sont progressivement re-
laxe´s lorsque d augmente. Cependant, dans le cas des couches de´pose´es sur STO et NGO de´crites
ici, les parame`tres de maille sont constant quelle que soit l’e´paisseur et les effets ste´riques ne
peuvent pas eˆtre responsable de la diminution de la tempe´rature de Curie et de la tempe´rature
de transition me´tal-isolant lorsque d diminue.
Influence de la longueur d’inte´raction
Re´cemment, Zhang et al [192] ont interpre´te´ la diminution de TC avec d pour des couches
de Ni et de Gd comme provenant d’un effet dimensionnel apparaissant lorsque d se rapproche
de la distance de couplage entre spins r¯. En effet, dans le cadre de l’approximation de champ
moyen, la tempe´rature critique s’e´crit :
kBTC =
2
3
∑
j
JijS(S + 1) (6.7)
Dans ce mode`le, le couplage entre spins se propage sur plusieurs sites j, en accord avec la
nature du magne´tisme dans ce compose´s (itine´rant). Si le nombre de sites couple´s diminue, la
somme pre´ce´dente est re´duite ce qui induit un abaissement de la tempe´rature critique. Dans le
6.5. DISCUSSION 135
cas d’une couche mince ferromagne´tique, si l’e´paisseur de la couche diminue et devient similaire a`
la distance de couplage (r¯ = a N0, a e´tant le parame`tre de maille et N0 le nombre de sites auxquel
s’e´tend l’interaction), la TC est donc naturellement re´duite par un effet purement dimensionnel.
Dans ce cadre, Zhang et al distinguent deux re´gimes selon l’e´paisseur de la couche par rapport
a` N0 :
t∗(n) = 1− TC(n)/TC(∞) '
(
(N0 + 1)/2n
)β
pour n > N0 (6.8)
t∗(n) = 1− TC(n)/TC(∞) ' 1− (n− 1)/2N0 pour n < N0 (6.9)
n e´tant le nombre de couche atomiques contenues dans la couche mince et TC(∞) la tempe´rature
critique du syste`me dans le cas n →∞. TC est donc une fonction line´aire de l’e´paisseur en-dec¸a`
de n = N0. L’ajustement des donne´es par ces e´quations pour les couches de Ni donne une valeur
de N0 e´gale a` 5 couches atomiques, en accord avec les re´sultats de mesures d’aimantation et de
leur traitement dans le cadre de la the´orie des ondes de spins [193].
Dans le cas des couches de LCMO, les courbes TC(d) pre´sentent des allures diffe´rentes selon
le substrat ce qui sugge`re que cet effet dimensionnel n’est pas le responsable principal de la
diminution de TC avec l’e´paisseur. Afin de ve´rifier cette hypothe`se, nous avons ajuste´ la courbe
TC(d) pour les couches sur NGO par les e´quations 6.8 et 6.9, voir figure 6.30. On obtient N0 ' 29
couches atomiques. Ce nombres est a` comparer avec la distance d’interaction spin-spin r¯ pour
LCMO. Celle-ci peut eˆtre de´termine´e a` partir des coefficients B et C du mode`le d’Heisenberg :
M(0)−M(T)
M(0)
= BT3/2 +CT5/2 + · · · (6.10)
Dans la the´ories de ondes de spins, les coefficients B et C s’e´crivent en fonction des coefficients
de Riemann ζ, du facteur gyromagne´tique g et de la rigidite´ du re´seau de spin D :
B = ζ(3/2)
(
gµB/M(0)
)
(kB/4piD)3/2 (6.11)
C = ζ(5/2)
(
gµB/M(0)
)
(kB/4piD)5/2(3pir¯2/4) (6.12)
La distance d’interaction r¯ s’e´crit alors :
r¯ =
((
ζ(3/2)/ζ(5/2)
)
(16/3kB)(CD/B)
)1/2
(6.13)
Pour un e´chantillon polycristallin de LCMO, l’ajustement d’une courbe d’aimantation donne
B ' 5 10−5 K−3/2 et C ' 1.1 10−6 K−5/2 d’ou` r¯ ' 13.7A˚, soit environ 3.6 couches atomiques.
La conclusion de cette analyse conduit donc a` penser que cet effet dimensionnel n’est pas
responsable de la re´duction de la TC observe´e pour des couches de LCMO sur NGO, dans un
mode`le de couche ferromagne´tique homoge`ne.
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Fig. 6.30 – De´pendance en e´paisseur de la tempe´rature de Curie de couches de LCMO de´pose´es
sur NGO ajuste´e par les e´quations 6.8 (rouge) et 6.9 (bleu). ML : nombre de couches d’e´paisseur
3.86 A˚ (monolayers).
Les re´sultats de mesure de re´sonance magne´tique nucle´aire pour ces couches n’e´tant pas dis-
ponibles a` l’heure actuelle, il est impossible de savoir si ces e´chantillons pre´sentent une se´paration
de phases, en analogie avec les re´sultats obtenues dans le cas LCMO / STO. La pre´sence de
re´gions du type nfi dans une matrice fm aurait probablement une influence sur TC dans le
sens ou` ces zones limiteraient la propagation de l’interaction ferromagne´tique jusqu’a` r¯, ce qui
re´duirait TC. Cependant la faible valeur de r¯ obtenue a` partir de la courbe d’aimantation d’un
e´chantillon bulk sugge`re que cet effet serait probablement faible et qu’il ne permettrait pas d’ex-
pliquer totalement la forte re´duction de TC. L’existence d’autres facteurs est donc ne´cessaire
pour expliquer la de´pendance en e´paisseur de TC pour ces couches.
Effet de la se´paration de phases
Les mesures de NMR ont montre´ que les couches sur STO pre´sentent une se´paration entre
plusieurs phases aux proprie´te´s magne´toe´lectroniques diffe´rentes. La variation en e´paisseur de
f 3+/4+ a en outre indique´ que la densite´ de porteurs dans la phase fm diminue. La forte corre´lation
entre TC et f 3+/4+ illustre´e par la figure 6.26 sugge`re que pour les couches de STO, la diminution
de la densite´ de porteurs dans la phase fm est le principal facteur responsable de la diminution
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de TC pour les couches les moins e´paisses. Par ailleurs, il convient de remarquer que la pre´sence
de plusieurs phases induit un grande varie´te´ de distances Mn-O et peut avoir des conse´quences
analogues a` l’effet de la variance des rayons ioniques e´tudie´ par Rodriguez-Martinez et al no-
tamment [45]. Cette dispersion des distances interatomiques re´duit conside´rablement TC via une
modification du couplage e´lectron-phonon et pourrait jouer un roˆle important dans les couches
de LCMO sur STO.
6.5.4 Origine de la se´paration de phases
Comme nous l’avons mentionne´ page 24, de re´centes simulations Monte Carlo ont montre´
qu’un faible de´sordre dans la valeur des interactions magne´tiques conduit a` la nucle´ation de
re´gions F et AF. Dans l’hypothe`se ou` un tel me´canisme est a` l’origine de la se´paration de phases
observe´e dans les couches de LCMO sur STO, il reste a` identifier le phe´nome`ne conduisant a` une
fluctuation des constantes de couplage. Il a e´te´ de nombreuses fois de´montre´ que l’interaction de
double-e´change est tre`s sensible a` la valeur de l’angle ̂B−O− B et a` la distance Mn-O. De le´gers
de´placements atomiques peuvent donc eˆtre a` l’origine des inhomoge´ne´ite´s observe´es. Au niveau
de la premie`re monocouche de LCMO, la perte de syme´trie autour des ions Mn peut renforcer
la distortion Jahn-Teller et donc modifier les distances et angles entre ions Mn et O, en analogie
avec les pre´visions the´oriques pour une monocouche de LCMO a` l’interface avec le vide [98].
Par ailleurs, des phe´nome`nes de se´gre´gation cationique a` la surface de couche de LCMO ont
e´te´ identifie´s par Choi et al [99] et pourraient e´galement se produire a` l’interface avec le STO,
conduisant ainsi a` une modification de la stœchiome´trie des premie`res monocouches. Enfin, une
modification de la composition en oxyge`ne n’est pas exclue bien que le fait que les parame`tres
de maille soit constants pour toutes les e´paisseurs conside´re´es incite a` croire que ce facteur n’est
pas primordial.
Les re´sultats pre´sente´s dans ce chapitre sugge`rent que la re´duction de l’e´paisseur de man-
ganite renforce l’effet du substrat dans des couches de LCMO, ce qui se manifeste par une
augmentation de la re´sistivite´, une diminution de l’aimantation a` saturation et un de´placement
de TC vers les basses tempe´ratures. Dans les couches de LCMO sur STO, une se´paration entre
des phases pre´sentant des caracte´ristiques magne´toe´lectroniques tre`s diffe´rentes est de´tecte´e via
des mesures de NMR [194]. L’origine de ces modifications par rapport aux proprie´te´s du mate´riau
massif reste obscure mais il semble que la conjonction de plusieurs facteurs soit ne´cesaire pour
expliquer les comportements observe´s. Dans le cas ou` une se´paration de phases apparaˆıt, celle-ci
s’accompagne d’une se´gre´gation de charges conduisant a` une re´duction de la densite´ de porteurs
dans la phase ferromagne´tique me´tallique. Cette diminution de n apparaˆıt comme le principal
facteur responsable de la re´duction de l’intensite´ du couplage ferromagne´tique et donc de TC.
L’effet de la re´duction de la distance d’interaction entre spins semble ne jouer qu’un roˆle secon-
daire vue la faible valeur de r¯ de´duite de l’ajustement de la courbe d’aimantation d’un e´chantillon
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massif.
L’identification des processus donnant lieu a` la se´paration de phase est difficile bien que le
roˆle du de´sordre dans la valeur des constantes de couplage provenant de le´ge`res modifications
structurales a` l’interface avec le substrat soit probablement important. La re´ponse a` ces questions
re´side dans la mesure des spectres NMR pour les couches sur NGO et LAO et dans l’analyse
chimique et structurale de l’interface a` l’e´chelle nanoscopique. L’e´tat de surface du substrat est
certainement un facteur important et les mesures de couches de´pose´es sur des substrats traite´s
via les proce´dures de´crites dans le chapitre 3 de la Partie II peuvent e´galement apporter des infor-
mations inte´ressantes et permettre d’e´tablir une strate´gie pour la fabrication d’he´te´rostructures
d’oxydes et leur inte´gration dans des dispostifs d’e´lectronique de spin performants.
Chapitre 7
Magne´tore´sistance a` travers des
interfaces artificielles
Dans la premie`re Partie, nous avons vu que les manganites pre´sentent un grand inte´reˆt
technologique duˆ notamment a` la forte magne´tore´sistance se de´veloppant a` bas champ dans
des poudres polycristallines et surtout dans des jonctions tunnel. Ce premier type d’e´chantillon
pre´sente des avantages pour des applications de type capteur alors que le second est plus oriente´
vers des dispositifs microe´lectroniques. En de´pit de leurs proprie´te´s spectaculaires, les jonctions
tunnel a` base de manganites ne sont pas adapte´es a` la technologie silicium et leur fabrication
requiert la re´solution d’un grand nombre de proble`mes technologiques. Ces deux inconve´nients
ont e´te´ aborde´s dans ce chapitre :
– Des couches de LSMO ont e´te´ de´pose´es sur des he´te´rostructures de couches e´pitaxiales
d’oxydes sur des substrats de Si. L’analyse des couches en diffraction de rayons X re´ve`le
la pre´sence de plusieurs populations de cristallites de´soriente´s entre eux et les mesures
de magne´totransport montrent une forte LFMR a` basse tempe´rature. Ces re´sultats sont
compare´s avec ceux obtenus sur des couches de´pose´es sur STO et YSZ et analyse´s en
fonction de l’angle moyen de de´sorientation des cristallites dans le plan.
– La corre´lation entre les proprie´te´s physiques et les caracte´ristiques structurales de ces
e´chantillons sugge`re que des dispositifs fonctionnant en ge´ome´trie planaire peuvent eˆtre des
alternatives aux jonctions tunnel. Dans ce cadre, la meilleure alternative est probablement
une jonction bicristalline.
Des mesures a` travers des interfaces biscristallines ainsi que des interfaces artificielles ge´ne´re´es
dans le plan des couches par patterning laser sont e´galement pre´sente´es et analyse´es en fonction
des proprie´te´s de l’interface et du couplage ferromagne´tique.
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7.1 Influence de la nature de l’interface
Dans cette section nous pre´sentons les re´sultats de mesures, principalement de
magne´totransport, a` travers divers types d’interfaces planaires. Dans un premier temps, nous
analysons les donne´es obtenues pour des couches minces compose´es de cristallites pre´sentant
un certain degre´ de de´sorientation dans le plan induit par la nature et l’orientation du sub-
strat et des couches tampons sous-jacents. Comme nous le verrons, les proprie´te´s structurales
ont un impact primordial sur la re´sistivite´ et la magne´tore´sistance. Ensuite, nous montrons
que des interfaces artificielles planaires peuvent e´galement eˆtre ge´ne´re´es par un patterning laser
ade´quat du substrat avant le de´poˆt de la manganite. La magne´tore´sistance obtenue est en e´troite
corre´lation avec la largeur totale de la re´gion irradie´e et pre´sente une magne´tore´sistance a` bas
champ substantielle a` basse tempe´rature.
7.1.1 Joints de grains dans le plan
Afin d’e´tudier l’influence de la pre´sence de joints de grains dans le plan, deux se´ries
d’e´chantillons ont e´te´ pre´pare´es :
– La premie`re se´rie est constitue´e de trois couches de LSMO de´pose´es sur diffe´rentes
he´te´rostructures, le substrat e´tant un monocristal de silicium oriente´ selon [001]. Ces
e´chantillons ont e´te´ fabrique´s par ablation laser par le groupe du Prof. Manuel Varela (Uni-
versitat de Barcelona, Facultat de F´ısica Aplicada i O`ptica). Le choix des couches tampons
permet d’induire une orientation normale pre´fe´rentielle des cristallites de LSMO : [001],
[011] et [111]. Par la suite, ces couches seront de´signe´es par LSMO(001)/Si, LSMO(011)/Si
et LSMO(111)/Si.
– La seconde se´rie comprend quatre couches de LCMO oriente´es selon [011] et e´labore´es par
MOCVD (metal oxide chemical vapour deposition) par Prof. A. Kaul et Dr. O. Gorbenko
(Department of Chemistry, Moscow State University). Parmi celles-ci, LCEM10S est une
couche quasi-monocristalline de´pose´e sur un substrat de STO oriente´ selon [011]. Les trois
autres sont consitue´s de cristallites plus ou moins de´soriente´s selon l’orientation du substrat
([001], [011] et [111]), un monocristal de ZrO2(Y2O3) (YSZ).
Nous de´crivons premie`rement la structure de ces couches, puis pre´sentons les re´sultats de
mesure de magne´totransport. Enfin, nous discutons les corre´lations entre ces deux aspects et
de´gageons les facteurs structuraux responsables des re´sistivite´s et magne´tore´sistances obtenues.
Description et caracte´risation structurale des e´chantillons
• Couches de´pose´es sur des substrats de silicium
Comme l’ont montre´ plusieurs e´tudes, il est possible de controˆler l’orientation dans le plan des
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cristallites constituant une couche mince de manganite en se´lectionnant la nature et l’orientation
cristalline du substrat et des couches tampons intercale´es entre le substrat et le film. Par ailleurs,
l’inte´gration des pe´rovskites d’inte´reˆt technologique dans des dispositifs microe´lectroniques re-
quiert le controˆle de la croissance de couches minces de tels mate´riaux sur des substrats de
silicium. Dans ce but, des he´te´rostructures de couches tampons ont e´te´ de´pose´es sur des sub-
strats de silicium oriente´s selon la direction [001] afin de permettre la croissance d’une couche
supe´rieure de LSMO. Les mate´riaux consituant ces couches tampons ont e´te´ choisis afin de per-
mettre une croissance quasi-e´pitaxiale de la manganite et d’en se´lectionner l’orientation hors du
plan [195]. Ainsi des couches de LSMO oriente´es selon [001], [011] ou [111] ont pu eˆtre fabrique´es.
Leurs proprie´te´s de transport sont en corre´lation avec la microstructure : notamment, l’angle de
de´sorientation des cristallites dans le plan φdes a une influence directe sur la magne´tore´sistance
a` bas champ (LFMR) et la re´sistivite´ a` basse tempe´rature ρ0.
LSMO(001)
   100 nm ∆ω(002)  = 1.0º
STO(001)
   40 nm ∆ω(002)  = 1.2º
CeO2(001)   20 nm
YSZ(001)
   70 nm ∆ω(002)  = 1.6º
Si(001)
∆ω(002)  = 1.5º
LSMO(001)/Si
LSMO(011)
   100 nm ∆ω(022) = 1.3º
STO(011)
   40 nm ∆ω(022) = 1.5º
YSZ(001)
   70 nm ∆ω(002) = 1.6º
Si(001)
LSMO(011)/Si
LSMO(111)
   100 nm ∆ω(111) = 1.9º
STO(111)
   40 nm ∆ω(111) = 1.5º
TiN(001)
   15 nm
YSZ(001)
   70 nm ∆ω(002) = 1.6º
Si(001)
LSMO(111)/Si
Fig. 7.1 – Repre´sentation sche´matique des he´te´rostructures LSMO(001)/Si, LSMO(011)/Si et
LSMO(111)/Si.
Lors de la fabrication de ces he´te´rostructures, la premie`re couche de´pose´e sur le silicium est
YSZ (d=70 nm). L’analyse des donne´es de diffraction de rayons X a montre´ que la couche de YSZ
est oriente´e selon la direction [001] et que la croissance sur le silicium est du type cube-on-cube
(voir page 66) [196]. L’analyse d’une section transverse en TEM re´ve`le une excellente qualite´
structurale malgre´ la pre´sence d’une couche amorphe d’environ 3 nm d’e´paisseur a` l’interface
avec le Si se formant apre`s le de´poˆt, lors du refroidissement [197]. La rugosite´ (de´termine´e par
AFM) est de 1.7 A˚ et la largeur du pic associe´ a` la re´flexion (002) est de ∆ω ' 1.6o.
¦ LSMO(011)/Si
La de´position de SrTiO3 sur un film de YSZ ayant ces carate´ristiques donne lieu a` la formation
d’une couche oriente´e selon [011]. Une tre`s faible population de cristallites de type (111) et de
type (001) est de´tecte´e par un balayage en θ − 2θ. La rocking curve du pic correspondant a` la
re´flexion (002) du STO a une largeur de ∆ω ' 1.5o. Si une couche de LSMO est de´pose´e sur
cette couche de STO, ses cristallites s’orientent selon [011] (∆ω(002) = 1.3o) [198]. Une faible
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Fig. 7.2 – Balayage en θ − 2θ (a, b, c) et φ scans (d, e, f) des couches LSMO(001)/Si,
LSMO(011)/Si et LSMO(111)/Si.
proportion de cristallites oriente´s selon [111] et selon [001] est e´galement pre´sente (voir figure
7.2b). L’analyse du φ scan de la re´flexion (020) pre´sente´ figure 7.2e re´ve`le une riche texture
dans le plan : quatre groupes de trois pics sont de´tecte´s. Ils correspondent a` trois familles de
cristallites (voir figure 7.3) : pour l’une, les cristallites sont oriente´s paralle`lement aux directions
[100] et [010] de la couche de YSZ (STO[101¯]//YSZ[100]//Si[100]) et pour les deux autres, la
direction diagonale des cristallites de STO et de LSMO est paralle`le a` la direction diagonale de la
maille de YSZ (STO[111¯]//YSZ[110]//Si[110]) [195]. L’angle forme´ par les directions cristallines
des cristallites de chaque famille est de 8o environ [198]. Un tel type de texture a e´galement e´te´
observe´ pour des couches d’YBaCuO7−δ de´pose´es sur YSZ (011) [199]. La rugosite´ de surface
de la couche de LSMO ainsi obtenue vaut environ 5 nm (rms) soit dix fois plus que la rugosite´
de la couche de STO [200].
¦ LSMO(001)/Si
Si une couche de CeO2 (d=20 nm) est de´pose´e sur l’he´te´rostructure Si(001)/YSZ(011) de´crite
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de STO et de LSMO pour la couche LSMO(011)/Si (gauche) et LSMO(111)/Si (droite).
pre´ce´demment, celle-ci est oriente´e selon [001], la croissance sur YSZ e´tant du type ”cube-on-
cube”. Le de´poˆt de STO (d=40 nm) sur CeO2 donne lieu a` la formation d’une couche oriente´e
selon [001] (voir figure 7.2a) (∆ω(002) = 1.5o) [198]. La relation d’e´pitaxie entre les diffe´rentes
couches de l’he´te´rostructure est STO[100]//CeO2[110]//YSZ[110]//Si[110]. Si une couche de
LSMO est de´pose´e sur la couche STO, elle adopte e´galement l’orientation (001) [195]. Sa rugosite´
mesure´e par AFM vaut environ 5 nm.
¦ LSMO(111)/Si
La troisie`me he´te´rostructure obtenue consiste en une couche de TiN de´pose´ sur
Si(001)/YSZ(011), par-dessus laquelle sont de´pose´es une couche de STO et une couche de
LSMO [198]. Malgre´ le fort de´saccord de maille existant entre YSZ et TiN, une couche e´pitaxiale
de TiN peut eˆtre obtenue, l’orientation pre´fe´rentielle e´tant controˆle´e en grande partie par les
conditions de de´poˆt [195]. Dans notre cas cette couche est oriente´e selon [001]. Le film de STO
de´pose´ poste´rieurement est principalement oriente´ selon la direction [111] bien qu’une frac-
tion non ne´gligeable de cristallites de type (011) soit de´cele´e par un balayage en θ − 2θ (voir
figure 7.2c). La couche de LSMO de´pose´e sur le STO adopte la meˆme orientation que celui-
ci. La texture dans le plan des cristallites de type (111) est complexe et un φ scan de la
re´flexion (002) (voir figure 7.2f) pre´sente 12 pics correspondant a` quatre familles de cristal-
lites, chaque famille donnant trois pics dans ce diffractogramme. L’orientation des cristallites
qui en est de´duite est re´sume´e par la figure 7.3. Les relations d’e´pitaxie sont donc du type
LSMO[11¯0]//STO[11¯0]//TiN//YSZ[100]//Si[100] et l’angle moyen de de´sorientation entre cris-
tallites vaut environ 30o.
144 CHAPITRE 7. INTERFACES ARTIFICIELLES
En ce qui concerne les rugosite´s de surface, il convient de remarquer que pour cette dernie`re
he´te´rostructure, la couche de LSMO pre´sente de nombreuses inhomoge´ne´ite´s pyramidales et
coniques dont l’e´paisseur atteint parfois pre`s de 300 nm (rappelons que l’e´paisseur moyenne de
manganite vaut environ 100 nm), en de´pit de la tre`s faible rugosite´ observe´e pour la couche de
STO soius-jacente (0.4 nm) [200]. Ce phe´nome`ne est probablement propre a` la croissance de
LSMO selon la direction [111] et nous verrons que cette forte rugosite´ peut eˆtre accompagne´e
de la pre´sence de re´gions non-ferromagne´tiques.
La se´lection de couches tampons ade´quates permet donc de ge´ne´rer des couches quasi-
e´pitaxiales de LSMO sur Si, et de choisir l’orientation principale des cristallites de LSMO. Les
couches oriente´es selon (011) et selon (111) ont une riche texture dans le plan et les cristallites
y sont fortement de´soriente´s. L’analyse des diffe´rents φ scans permet de de´duire que l’angle de
de´sorientation φdes vaut environ 8o pour la couche (011) et 30o pour la couche (111). Pour le
film de type (001), une seule population de cristallites est de´tecte´e et nous conside´rerons que
φdes est e´gal a` la dispersion de leur orientation dans le plan soit 4.1o comme on peut le de´duire
de la largeur de la rocking curve de la re´flexion (103) du LSMO.
• Couches de´pose´es sur SrTiO3 et YSZ
Afin d’e´tudier l’influence des interfaces entre grains fortement de´soriente´s et de re´duire l’effet
des autres proble`mes structuraux inhe´rents a` la croissance d’une he´te´rostructure de mate´riaux
pre´sentant un fort de´saccord de maille entre eux, des couches de LCMO ont e´te´ de´pose´es sur des
substrats de STO et YSZ oriente´s selon [001], [011] et [111]. Toutes les couches obtenues ont une
e´paisseur d’environ 200 nm et sont oriente´es selon [011] mais les grains les constituant peuvent
adopter un certain nombre d’orientations dans le plan en fonction de la forme et de la taille de
la maille du substrat.
¦ LCEM10S
Cette couche est de´pose´e sur un substrat monocristallin de STO oriente´ selon [011]. La
croissance est de type ”cube-on-cube” et la couche de LCMO est donc monocristalline avec un
seul type de cristallites et pre´sente une syme´trie uniaxiale.
¦ LCEM10Y
Pour cette couche, le substrat de YSZ est oriente´ selon [110]. Comme aYSZ=5.14 A˚, la direc-
tion [1¯10] du LCMO (aLCMO
√
2=5.46 A˚, soit un de´saccord de maille de 5.9 % avec aYSZ) s’oriente
paralle`lement a` la direction [001] du YSZ. De meˆme, on a la relation [001]LCMO//[1¯10]YSZ. La
couche de LCMO de´pose´e sur YSZ(110) posse`de donc une syme´trie unixiale et n’est constitue´e
que d’une famille de cristallites. Cependant, l’important de´saccord de maille entre la direction
[1¯10] de la manganite et la direction [001] du YSZ induit une certaine dispersion de l’orienta-
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Fig. 7.4 – φ scans pour les couches LCEM10Y (a), LCEM6 (b) et LCEM4 (c).
tion planaire de ces cristallites comme on peut le voir sur la figure 7.4a (∆φ(002) ' 6o). Cette
couche contient donc des grains pre´sentant une de´sorientation cristallographique d’au plus 6o.
Le type de croissance observe´ pour cet e´chantillon est analogue a` celui d’YBa2Cu3O7−x sur
MgO [201, 202].
¦ LCEM6
Le substrat de YSZ utilise´ ici est oriente´ selon [001]. L’analyse du φ scan pre´sente´ figure
7.4b re´ve`le la pre´sence de quatre familles de cristallites. Les re´flexions associe´es a` la couche
apparaissent par paires, le centre de chaque paire correspondant a` l’alignement de la direc-
tion [11¯0] du LCMO avec les directions [100] ou [010] du YSZ, et les familles de cristallites
de´tecte´es correspondent aux relations du type [111]LCMO//[110]YSZ [203], voir figure 7.5. L’angle
de de´sorientation entre cristallites de deux familles diffe´rentes peut valoir 20o, 70o ou 90o.
¦ LCEM4
Pour cette couche, le substrat de YSZ est oriente´ selon [111]. Douze re´flexions correspondant
aux variantes du plan (220) du LCMO sont de´tecte´es sur le φ scan pre´sente´ figure 7.4c. Celles-ci
apparaissent par paires, le centre de chaque paire correspondant a` l’alignement de la direction
[001]LCMO avec les directions [1¯10]YSZ, [01¯1]YSZ et [1¯01]YSZ et les directions [001] des cristallites
de LCMO font un angle d’environ β=5.5o avec [1¯10]YSZ, [01¯1]YSZ et [1¯01]YSZ, ce qui donne six
variantes diffe´rentes et donc six familles de cristallites (voir figure 7.5). L’angle de de´sorientation
entre cristallites peut donc valoir 11o, 60o, 70o and 50o. Si l’on conside`re que des de´sorientations
de 60o, 70o et 50o sont sensiblement e´quivalente a` des de´sorientations de 30o, 20o et 40o respec-
tivement, on peut estimer l’angle de de´sorientation moyen entre cristallites a` environ 30o pour
cette couche.
Il est donc possible de fabriquer des couches de LCMO oriente´es selon [011] et pre´sentant
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Fig. 7.5 – Repre´sentation sche´matique de l’orientation des diffe´rentes populations de cristallites
de LCMO pour les couches LCEM10Y, LCEM6 et LCEM4. La maille du YSZ est repre´sente´e
en bleu et celle du LCMO en rouge.
plusieurs types de cristallites dans le plan sur un substrat de YSZ oriente´ selon [011], [001] ou
[111]. L’angle de de´sorientation moyen entre cristallites vaut respectivement 6o, 20o ou 30o.
Proprie´te´s magne´tiques
Des cycles d’hyste´re´sis ont e´te´ mesure´s a` 10 K pour les trois e´chantillons sur Si. La figure 7.6
pre´sente les re´sultats pour les e´chantillons LSMO(001)/Si et LSMO(111)/Si. La forme des cycles
obtenus selon l’orientation du champ magne´tique applique´ (dans le plan ou normal au plan)
indique que les directions de facile aimantation sont contenues dans le plan et que l’anisotropie
de forme est dominante. La valeur du moment a` saturation est e´leve´e et semblable a` celle du
bulk dans le cas de la couche oriente´e selon [001], alors que l’aimantation mesure´e ne vaut que 3
µB/f.u. environ pour LSMO(111)/Si, meˆme sous un champ de 10 kOe. Cette perte de moment
magne´tique peut eˆtre lie´e a` une erreur dans la de´termination de l’e´paisseur de la couche de
manganite ou refle´ter la pre´sence d’une proportion importante de re´gions non ferromagne´tiques
- vraisemblablement antiferromagne´tiques - e´ventuellement lie´e a` la forte rugosite´ de surface
mesure´e pour cet e´chantillon. La pre´cision de la mesure ne permet pas de de´terminer si la
susceptibilite´ diffe´rentielle a` fort champ est diffe´rente pour LSMO(111)/Si et pour LSMO(111)/Si
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Fig. 7.6 – Cycles d’hyste´re´sis mesure´s a` 10 K pour les couches LSMO(001)/Si et LSMO(111)/Si.
et il n’est donc pas possible de savoir si la faible valeur de l’aimantation mesure´e pour ce dernier
e´chantillon provient de la pre´sence de de´sordre magne´tique.
La figure 7.7 pre´sente les courbes d’aimantation pour ces trois e´chantillons de´pose´s sur Si.
La TC vaut environ 330 K, soit environ 40 K de moins que le bulk. Cette diffe´rence peut
s’expliquer par une de´viation de la composition en oxyge`ne par rapport a` la situation optimale
ou par des effets lie´s au de´sordre cristallin pre´sent dans ces couches. Le moment a` saturation est
proche de celui du bulk pour les e´chantillons LSMO(001)/Si et LSMO(011)/Si, et le´ge`rement
plus faible pour LSMO(111)/Si comme nous l’avons observe´ sur les cycles d’hyste´re´sis de´crits
pre´ce´demment.
La courbe d’aimantation de la couche LCEM10S, e´galement repre´sente´e figure 7.7 re´ve`le un
moment a` saturation optimal et une TC d’environ 270 K ce qui correspond a` valeur du massif.
Ce re´sultat confirme l’excellente qualite´ de cette couche.
Les re´sultats de ces mesures magne´tiques permettent donc de conclure que les couches ob-
tenues pre´sentent des tempe´ratures de Curie correctes bien que le´ge`rement trop faibles pour
les couches de´pose´es sur silicium. Le moment magne´tique a` saturation vaut environ 3.6 µB/f.u.
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sauf pour LSMO(111)/Si. La forme des cycles d’hyste´resis indique que les directions de facile
aimantation sont contenues dans le plan des couches, en accord avec la forte anisotropie de
forme.
Proprie´te´s de transport
La de´pendance en tempe´rature des couches de´crites ci-avant est pre´sente´e figure 7.8. Les
couches de LCMO de´pose´es sur STO et YSZ ont une tempe´rature de transition me´tal-isolant
(TP) proche de celle du bulk (275 K dans le cas de LCMO) bien que celle-ci soit d’autant plus
basse que φdes augmente (250 K environ pour LCEM4). LCEM10S pre´sente un comportement
identique a` celui d’un e´chantillon massif et l’influence des de´sorientations entre cristallites se
ressent de fac¸on spectaculaire sur la re´sistivite´ a` basse tempe´rature (ρ0) qui augmente de deux
ordres de grandeur lorsque φdes passe de 0.1o a` 45o.
Les courbes ρ(T) des couches de LSMO de´pose´es sur Si re´ve`lent un comportement assez
diffe´rent de celui du massif (voir figure 7.8), notamment du fait de la valeur des TP obtenues
(autour de 200 K alors que TPLSMO ' 370K). La re´sistivite´ a` basse tempe´rature est tre`s e´leve´e
(environ 1000 fois la valeur du bulk) et augmente avec φdes.
La magne´tore´sistance a` 10 K en fonction du champ a e´galement e´te´ mesure´e (voir figure
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(gauche) et Si (droite).
7.9). L’e´chantillon LCEM10S a une MR ne´gligeable meˆme sous un champ de 9 T, ce qui sugge`re
qu’il posse`de un tre`s faible de´sordre magne´tique. Pour les couches de LCMO de´pose´es sur YSZ,
une LFMR (de´termine´e par la diffe´rence entre l’intersection de la de´pendance line´aire de fort
champ en H=0 et le maximum de la magne´tore´sistance se produisant aux environs de HH)
apparaˆıt clairement et son amplitude semble eˆtre corre´le´e a` φdes. La pente de la MR a` fort
champ vaut environ 0.09 % kOe−1 pour LCEM10Y et 0.2 % kOe−1 pour LCEM6 et LCEM4,
ce qui sugge`re qu’une forte de´sorientation entre cristallites s’accompagne d’une augmentation
sensible du de´sordre de spin aux interfaces.
La de´pendance en champ de la MR des couches de LSMO de´pose´es sur Si est pre´sente´e
figure 7.9. Une forte LFMR est observe´e pour les trois e´chantillons et, de meˆme que dans le cas
pre´ce´dent, son amplitude est d’autant plus forte que φdes augmente. Par contre, la HFMR est
sensiblement e´gale pour les trois e´chantillons (0.35 % kOe−1).
Discussion : influence de la nature des joints de grains
L’analyse des re´sultats pre´ce´dents sugge`re que la pre´sence d’interfaces entre des cristallites
fortement de´soriente´s tend a` augmenter la re´sistivite´ re´siduelle. Les valeurs de ρ0 obtenues pour
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Fig. 7.9 – de´pendance en champ de la magne´tore´sistance des couches de´pose´es sur YSZ / STO
(gauche) et Si (droite) (T=10K).
les couches pre´sentant le plus grand degre´ de de´sordre sont toutefois plus basse que la re´sistivite´
re´siduelle de couches e´pitaxiales non texture´es dans le plan (ρ0 ' 1Ω cm) [138]. Il semble donc
clair que, d’une part les interfaces entre grains de´sordonne´s ont une re´sistivite´ beaucoup plus
grande que le massif et d’autre part que leur re´sistivite´ augmente d’autant plus que les grains
qu’elles se´parent pre´sentent une de´sorientation cristallographique importante. Ceci peut eˆtre lie´
a` l’augmentation de la densite´ de de´fauts structuraux, les distortions de la maille au niveau
des joints de grains e´tant plus fortes lorsque φdes croˆıt. Cependant, pour une meˆme valeur
moyenne de la de´sorientation, LSMO(011)/Si et LCEM10Y ont des valeurs de ρ0 diffe´rentes ce
qui sugge`re que bien que φdes ait une influence certaine sur la densite´ de de´fauts aux joints
de grains, la re´sistivite´ de ces interfaces est e´galement sensible a` d’autres facteurs lie´s aux
conditions de fabrication et a` la qualite´ structurale des couche sous-jacentes. De plus, rappelons
que cette couche sur Si posse`de un fraction de cristallites oriente´s selon [001] et selon [111]. Les
interfaces entre des cristallites de ces populations avec ceux de la population majoritaire sont
susceptibles de pre´senter un fort de´sordre structural qui peut se traduire par une augmentation
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de la re´sistivite´.
L’analyse des donne´es relatives a` la LFMR de´duite des courbes de la figure 7.9 est tre`s instruc-
tive : cette grandeur augmente de fac¸on syste´matique avec φdes pour chaque se´rie d’e´chantillons,
mais pour une meˆme valeur de φdes, LCEM10Y n’a qu’une LFMR de 4 % alors que pour
LSMO(001)/Si elle vaut 22 %. Comme nous l’avons vu dans la premie`re Partie, la LFMR
refle`te le transport par effet tunnel polarise´ en spin a` travers les joints de grains. Plus la
re´sistivite´ d’une telle interface s’accroˆıt, plus la hauteur de la barrie`re tunnel augmente. Ce
re´sultat est donc en accord avec les valeurs de ρ0 rapporte´es pour ces deux e´chantillons : comme
ρ0 LSMO(001)/Si > ρ0 LCEM10Y, on peut penser que dans la couche de´pose´e sur Si, les joints de
grains consituent des barrie`res tunnel plus hautes, ce qui conduit a` une LFMR plus importante.
Sur la figure 7.10(a), nous avons repre´sente´ la LFMR et la HFMR en fonction de ρ0 pour les
deux se´ries de couches. Il apparaˆıt qu’une LFMR substantielle n’est obtenue que si la re´sistivite´
de l’e´chantillon est suffisamment e´leve´e, en accord avec le mode`le expliquant l’apparition de la
LFMR. Par ailleurs, nous pouvons observer que les couches de´pose´es sur YSZ pre´sentant une
forte de´sorientation φdes ont une LFMR supe´rieure a` LSMO(111)/Si (φdes ' 30o) alors que ce
dernier e´chantillon pre´sente une re´sistivite´ re´siduelle plus e´leve´e. Nous reviendrons sur ce point
apre`s avoir analyse´ les courbes HFMR(φdes).
Un re´sultat frappant est que les couches de´pose´es sur Si ont toutes une forte HFMR et que
celle-ci ne de´pend pas de φdes. Pour les e´chantillons de l’autre se´rie, la HFMR tend a` augmenter
avec φdes. Ces donne´es sugge`rent que la de´sorientation entre cristallites est certainement un
facteur d’augmentation du de´sordre de spin aux interfaces mais que si une autre source de
de´sordre a un roˆle important, comme cela semble eˆtre le cas pour les e´chantillons sur Si, l’effet
de φdes n’est que du second ordre. Ceci est a` rapprocher de l’analyse des valeurs de ρ0 pour
lesquelles nous avons conclu qu’elles sont en partie de´termine´es par φdes mais qu’un autre facteur
joue un roˆle important. Cette corre´lation sugge`re donc que l’augmentation du de´sordre structural
au niveau des joints de grains s’accompagne d’une augmentation du de´sordre magne´tique. Cette
tendance est illustre´e par la figure 7.10(b) : les couches LCEM10S et LCEM10Y qui posse`dent
une re´sistivite´ relativement faible n’ont qu’une faible HFMR. Par contre, la MR des couches les
plus re´sistives des deux se´ries pre´sente une forte pente a` fort champ.
Revenons sur l’interpre´tation des valeurs de LFMR obtenues pour les couches de fort φdes.
Dans le cas extreˆme d’une interface tre`s re´sistive et pre´sentant un fort de´sordre magne´tique, la
conservation du spin durant le transfert par effet tunnel d’un grain a` l’autre n’est pas garantie
car le transport peut s’effectuer via des e´tats de de´fauts magne´tiques au niveau desquels le
spin des porteurs peut eˆtre de´soriente´. La magne´tore´sistance observe´e dans ce cas diminue par
rapport au cas ide´al car la polarisation effective des porteurs est moindre. Comme le de´sordre
de spin semble plus important pour les couches de´pose´es sur Si, il est possible que cet effet de
de´polarisation duˆ a` l’interaction des porteurs participant au processus tunnel avec des moments
localise´s fortement de´soriente´s soit responsable des valeurs de LFMR mesure´es. Le de´sordre de
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Fig. 7.10 – LFMR (gauche) et HFMR (droite) en fonction de ρ0 pour les deux se´ries de couches.
spin e´tant plus faible pour les couches sur YSZ, pour une hauteur de barrie`re e´quivalente, la
LFMR est plus forte.
La conclusion de cette analyse est donc que la re´sistivite´ de couches minces de manganite est
domine´e par la contribution des joints de grains. Celle-ci est relie´e a` plusieurs facteurs structu-
raux, un d’entre eux e´tant la de´sorientation moyenne entre cristallites. Ce de´sordre structural
est accompagne´ d’un de´sordre magne´tique comme le sugge`re la comparaison entre les donne´es
relatives a` ρ0 et la magne´tore´sistance a` fort champ. De manie`re ge´ne´rale, la magne´tore´sistance a`
bas champ (LFMR) est d’autant plus forte que la re´sistivite´ des joints de grains augmente, ce qui
peut eˆtre obtenu via l’augmentation de la de´sorientation cristallographique moyenne entre grains.
Cependant, l’amplitude de la LFMR de´pend non seulement de la hauteur de la barrie`re tunnel
(relie´e a` la re´sistivite´ des interfaces) mais aussi de la polarisation effective des porteurs de charge
participant au tunneling, celle-ci e´tant affecte´e par le de´sordre magne´tique de l’interface. Afin
d’obtenir des valeurs e´leve´es de LFMR, il convient donc de maximiser la contribution tunnel
dans les processus de transport et de pre´server au maximum une forte polarisation des por-
teurs. Ainsi, un syste`me ide´al consisterait en une interface fortement re´sistive, non de´sordonne´e
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magne´tiquement et situe´e de telle sorte que les porteurs devraient impe´rativement la traverser.
Les jonctions bicristallines re´unissent de fac¸on presque optimale toutes ces caracte´ristiques et
dans la section suivante nous e´tudions d’autres types d’interfaces artificielles ge´ne´re´es via le
patterning par irradiation laser du substrat avant de´position et en analysons les avantages et les
inconve´nients par rapport a` ces jonctions quasi-ide´ales.
7.1.2 Interfaces ge´ne´re´es par laser
Dans les jonctions bicristallines, la manganite reproduit les de´fauts pre´sents sur le substrat ce
qui a pour conse´quence d’augmenter fortement la re´sistivite´ dans une re´gion nanome´trique. Cette
zone fortement re´sistive se´pare deux e´lectrodes de haute qualite´ structurale et joue donc le roˆle de
barrie`re tunnel. Une alternative aux jonctions bicristallines peut donc eˆtre obtenue en ge´ne´rant
une zone fortement re´sisitive dans une couche mince de manganite. Une fac¸on simple d’obtenir
ceci consiste a` de´finir une zone de fort de´sordre structural sur un substrat monocristallin et
d’y faire croˆıtre poste´rieurement un film de sorte que les de´fauts induits au niveau du substrat
conduisent a` une augmentation de la re´sistivite´ du mate´riau de´pose´.
Fabrication
Dans ce but, des pistes de 10 et 40 µm de large ont e´te´ de´finies a` l’aide d’un laser pulse´
KrF (λ = 248 nm, fluence : 2.5 J cm−2) sur des substrats monocristallins de SrTiO3 [204]. Afin
de ge´ne´rer des interfaces de longueur suffisante, le substrat est de´place´ par des pas de quelques
microns de sorte que les marques laisse´es par chaque impact du faisceau se recouvrent et forment
une ligne de 5 mm environ, paralle`le a` la direction [100] du STO. Une couche de LSMO de 20 nm
est ensuite de´pose´e sur ce substrat. Des images de l’e´chantillon sont pre´sente´es figures 7.11, 7.12
et 7.13. Leur analyse re´ve`le la pre´sence de craquelures a` l’inte´rieur de la zone irradie´e, oriente´es
selon [100] et [010] et dont la formation est probablement lie´e aux contraintes thermiques in-
duites par l’irradiation laser. Ces fissures de´finissent une structure de dalles rectangulaires de
dimensions submicroniques et dont la densite´ est constante quelle que soit la largeur de l’inter-
face ge´ne´re´e. Lors du de´poˆt de la couche supe´rieure, ces fissures sont recouvertes d’un chapelet
de grains de manganite, la rugosite´ moyenne a` l’inte´rieur des re´gions irradie´es valant 1.4 nm
(soit environ le double de la rugosite´ mesure´e a` l’exte´rieur). Sur les coˆte´s, de la matie`re fondue
et resolidifie´e s’est accumule´, le crate`re forme´ par chaque impact ayant une hauteur d’environ 3
µm [205].
Afin d’e´tudier, l’influence de ces interfaces sur les proprie´te´s de magne´totransport de la couche
de manganite, des pistes simples ainsi que des se´ries de cinq pistes paralle`les ont e´te´ de´finies.
Dans le paragraphe suivant, nous pre´sentons les re´sultats de mesure a` travers les quatre types
d’interfaces (10 µm, 5×10µm, 40 µm et 5×40µm) et les comparons avec ceux de la couche a`
l’exte´rieur de ces re´gions. La configuration de mesure est sche´matise´e figure 7.11.
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Fig. 7.11 – Images en microscopie e´lectronique a` balayage des diffe´rentes interfaces et sche´ma
des configurations de mesures de transport.
Re´ponse en tempe´rature et en champ
Selon la largeur et le nombre des pistes, la de´pendance en tempe´rature de la re´sistance
pre´sente des allures diffe´rentes (voir figure 7.14) : les interfaces de 10 µm et 5×10µm ont un
comportement proche de celui du film avec une TP de 315 K environ (330 K pour le film) alors
que la mesure a` travers l’interface de 40 µm montre une re´sistivite´ largement supe´rieure et une
forte alte´ration des proprie´te´s de transport, la transition me´tal-isolant e´tant beaucoup moins
abrupte et se produisant a` 150-160 K seulement. A basse tempe´rature, le mate´riau est isolant.
Cette tendance a` l’augmentation de la re´sistivite´ est encore mieux illustre´e par la courbe ρ(T)
de l’interface 5×40µm qui reve`le un comportement isolant dans tout l’intervalle de tempe´rature
accessible. Il est donc clair que les interfaces ge´ne´re´es par laser conduisent a` la formation de
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Fig. 7.12 – Repre´sentation sche´matique de la morphologie d’une interface de 40 µm de´duite a`
partir d’images de microscopie a` force atomique de la couche de LSMO et de microscopie optique
du susbtrat avant de´poˆt de la manganite.
de´fauts cristallins responsable d’une forte diminution de la conductivite´ [104].
La de´pendance en champ de la re´sistance a` travers ces interfaces a e´te´ mesure´e a` 70
K, le champ e´tant applique´ perpendiculairement au plan de la couche (voir figure 7.15). La
magne´tore´sistance a` fort champ est fortement affecte´e par la pre´sence d’interfaces : si le film
pre´sente une MR de 12 % sous 7 teslas (HFMR = 0.2 % kOe−1), ce qui refle`te un degre´ de
de´sordre de spin assez faible, la magne´tore´sistance totale ainsi que la HFMR augmente avec
le nombre et la largeur des interfaces pour atteindre plus de 50 % et une pente a` fort champ
de 0.62 % kOe−1 pour la se´rie de cinq pistes de 40 µm, soit environ le double de la HFMR
mesure´e pour les couches contitue´es de grains fortement de´soriente´s ou pour des ce´ramiques
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Fig. 7.13 – Images de microscopie a` interfe´rome´trie optique des interfaces de 5×10µm et de 40
µm.
nanome´triques [102]. Ceci indique donc que dans cette interface, le de´sordre de spin est tre`s
important et que les interactions magne´tiques y sont fortement perturbe´es par rapport au film.
La magne´tore´sistance de l’interface de 1×10µm a e´galement e´te´ mesure´e a` 10 K le champ
e´tant applique´ dans le plan de la couche et paralle`lement a` la se´rie de pistes. Les re´sultats de ces
mesures sont pre´sente´s sur la figure 7.16a. Lorsque H est paralle`le a` l’interface, une substantielle
magne´tore´sistance se de´veloppe a` bas champ ; en comparaison, la re´ponse observe´e pour H
normal au plan de la couche est beaucoup moins aprupte et moins intense. Nous attribuons cette
diffe´rence a` l’anisotropie du syste`me dont les directions de facile aimantation sont contenues dans
le plan du fait de la forme de l’e´chantillon. La figure 7.16b permet de comparer le comportement
a` bas champ pour les diffe´rentes interfaces. Dans le cas des interfaces comportant une ou cinq
pistes de 10µm, entre −2 et 2 kOe, la magne´tore´sistance ne varie significativement que lorsque H
se rapproche du champ coercitif alors que dans le cas des interfaces de 40µm, une pente ∂MR/∂H
importante contribue a` faire varier la magne´tore´sistance loin du re´gime de retournement. Cet
effet peut eˆtre attribue´ a` une distribution de la valeur de l’aimantation au sein des interfaces de
40µm et/ou a` la structure de domaines [206].
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Fig. 7.14 – de´pendance en tempe´rature de la re´sistance mesure´e a` travers les diffe´rentes inter-
faces.
Proprie´te´s magne´tiques
Les mesures de transport ont donc pu e´tablir que la re´sistivite´ de la manganite a` l’inte´rieur
des pistes est beaucoup plus grande que dans le film vierge, notamment pour les interfaces de
40µm, et que dans ces re´gions le de´sordre de spin est conside´rable. Il est donc inte´ressant de
connaˆıtre le comportement magne´tique dans les interfaces et de le corre´ler aux re´sultats obtenus.
Dans ce but, nous avons utilise´ un sonde magne´tique locale afin de de´terminer les proprie´te´s
magne´tiques de l’e´chantillon, a` l’inte´rieur et a` l’exte´rieur d’une piste de 40µm. Le syste`me
expe´rimental de mesure d’effet Kerr de´crit en 4.2.2 a e´te´ employe´ a` cet effet.
Comme nous l’avons vu, ce syste`me permet de focaliser le spot du laser de mesure jusqu’a` un
diame`tre d’environ 50µm et de le de´placer sur la surface de la couche mince avec un pre´cision
de l’ordre de 10µm. Il est donc possible de focaliser le faisceau sur une des pistes de 40µm
et de re´aliser des cycles Kerr caracte´ristiques de cette re´gion, bien qu’une faible partie du si-
gnal recueilli ne soit probablement pas significative des proprie´te´s de l’interface du fait de la
taille du spot. Nous avons donc effectue´ ce type de mesure, et e´galement mesure´ le comporte-
ment magne´tique de la couche de manganite a` grande distance de toute interface. Deux cycles
d’hyste´resis obtenus a` 150 K correspondant a` la piste et au film sont pre´sente´s figure 7.17. Apre`s
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Fig. 7.17 – Cycles Kerr mesure´s a` 150 K, le spot e´tant focalise´ soit sur une interface de 40 µm
(bleu) ou sur le film (rouge).
normalisation du signal Kerr par la tension totale lue par les photodiodes, l’aimantation ainsi
obtenue apparaˆıt plus faible a` l’inte´rieur de l’interface que loin de celle-ci. Le champ coercitif est
e´galement plus grand lorsque le faisceau est focalise´ sur la piste. Ces deux re´sultats indiquent
donc que les interactions ferromagne´tiques sont perturbe´es par le de´sordre structural induit par
l’irradiation du substrat ante´rieurement a` la croissance de la couche de LSMO, et que ces de´fauts
changent la structure de domaines en agissant comme des points d’ancrage des parois de Bloch.
En de´plac¸ant le spot a` travers la se´rie de cinq pistes de 40µm, il est possible de tracer le profil
d’aimantation d’une telle interface. Les re´sultats correspondants sont pre´sente´s sur la figure 7.18.
Une oscillation quasi-pe´riodique du signal Kerr normalise´ est obtenue et le courbe pre´sente des
pics prononce´s qui coincident avec la position des pistes [207].
Si des cycles d’hyste´resis sont obtenus a` diffe´rentes tempe´ratures, il est possible de recons-
truire la courbe d’aimantation du film et de la piste et notamment d’en de´terminer la tempe´rature
de Curie (voir figure 7.19). Il apparaˆıt que la TC au sein de l’interface est plus basse que celle
du film (environ 320 K), ce qui confirme une re´duction du couplage ferromagne´tique dans ces
re´gions de fort de´sordre structural.
Nous avons donc de´montre´ qu’il est possible de ge´ne´rer des interfaces artificielles dans une
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Fig. 7.18 – Aimantation relative de´duite des cycles Kerr en fonction de la position du spot (x)
a` travers l’interface de 5×40µm.
0 50 100 150 200 250 300 350
0
1
2
3
4
5
 Film
 Interface
δV
/V
 
(a.
u
.
)
T (K)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
M
 (a
.u
.)
Fig. 7.19 – Aimantation relative de´duite des cycles Kerr en fonction de la tempe´rature, le spot
e´tant focalise´ sur une interface de 40 µm ou sur le film. L’aimantation de l’e´chantillon mesure´e
dans un susceptome`tre SQUID est e´galement pre´sente´e pour comparaison (courbe en trait plein).
7.2. INFLUENCE DU COUPLAGE FERROMAGNE´TIQUE 161
couche de LSMO via la de´finition de pistes microme´triques par irradiation laser sur un substrat
de SrTiO3 pre´alablement a` la croissance de la manganite. Les interfaces ainsi obtenues pre´sentent
une grande re´sistivite´, d’autant plus forte que la largeur totale de l’interface augmente. Un im-
portant de´sordre magne´tique accompagne ces modifications des proprie´te´s e´lectroniques comme
nous avons pu l’observer graˆce a` des mesures de la magne´tore´sistance a` 10 K et de l’aimantation
par effet Kerr magne´to-optique. Lorsque la MR est mesure´e a` travers les interfaces de 10µm,
une LFMR de jusqu’a` 13 % apparaˆıt, imitant ainsi le comportement obtenu lors de mesures a`
travers des jonctions bicristallines.
7.2 Influence du couplage ferromagne´tique
7.2.1 Double-e´change
Inte´reˆt de l’e´tude
Pour les manganites, l’effet des interfaces de type jonction bicristalline a e´te´ e´tudie´ par plu-
sieurs groupes, notamment a` l’University of Cambridge [17] et a` Ie´na [162]. A basse tempe´rature,
la magne´tore´sistance mesure´e a` travers l’interface est similaire a` celle obtenue pour des jonc-
tions tunnels, avec un basculement abrupt a` bas champ d’un e´tat faiblement re´sistif vers un
e´tat fortement re´sistif, et vice-versa. Dans cette section, nous nous proposons de comparer cette
re´ponse aux donne´es obtenues dans le cas d’une couche bicristalline de La0.62Y0.05Ca0.33MnO3
(LYCMO). Ce compose´ est ferromagne´tique et me´tallique pour T < TC ' 200 K et cette di-
minution de la tempe´rature de Curie par rapport a` LCMO est attribue´e a` l’effet du couplage
e´lectron-phonon qui re´duit la largeur de bande W via l’augmentation de la dispersion σ2 des dis-
tances Mn-O, la densite´ de porteurs de charge n e´tant identique dans LYCMO que dans LCMO
(n ' x ' 0.33). Dans les deux cas, le couplage ferromagne´tique est attribue´ au me´canisme
de double-e´change mais l’intensite´ du couplage est plus faible dans le cas de LYCMO, ce qui
s’accompagne d’un renforcement de la compe´tition avec les effets lie´s au de´sordre qui tendent
a` induire une localisation des porteurs de charge. Cette diffe´rence par rapport a` LCMO est
susceptible d’induire des diffe´rences significatives de la re´ponse en magne´totransport, tant de
la couche sans interface que de la jonction bicristalline. On peut par exemple s’attendre a` ce
que l’augmentation du de´sordre magne´tique au niveau de l’interface diminue la re´ponse a` bas
champ, en analogie avec les re´sultats obtenus en 7.1.1.
Une couche de LYCMO a donc e´te´ de´pose´e par ablation laser sur un substrat bicristallin
de STO 1. Sa qualite´ structurale a e´te´ examine´e par diffraction de rayons X et sa rugosite´ de
surface par AFM. Ces analyses ont re´ve´le´ une croissance ”cube-on-cube” et une faible rugosite´
(rms = 1.8 A˚). Il est donc raisonnable de penser que cette couche posse`de une excellente qualite´
cristalline et un de´sordre structural peu significatif.
1Cet e´chantillon a e´te´ e´labore´ par Dr. Neil D. Mathur a` Cambridge.
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Mesures de magne´totransport
Afin d’e´tudier l’effet de la substitution en Y sur les proprie´te´s intrinse`ques, nous avons mesure´
les proprie´te´s de transport de la couche de LYCMO (~j // interface). Les re´sultats sont pre´sente´s
figure 7.20.
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Fig. 7.20 – De´pendance en tempe´rature de la re´sistance d’une couche de LYCMO et d’une
couche de LCMO. Encart : variation de la tempe´rature de Curie avec y pour des couches minces
(symboles vides) et des e´chantillons polycristallins (symboles pleins) de La0.67−yYyCa0.33MnO3.
La tempe´rature de transition me´tal-isolant vaut environ 190 K et la re´sistance augmente d’en-
viron deux ordres de grandeur par rapport a` la couche de LCMO. Ces deux re´sultats confirment
que la substitution de Y a pour effet de diminuer la largeur de bande, ce qui diminue a` la fois JF
et la mobilite´ des porteurs de charge. Sur la figure 7.20 (encart) on peut voir que TC diminue
fortement avec la concentration en Y, et de fac¸on analogue pour des couches minces que pour
des poudres ce´ramiques. Ceci refle`te l’effet croissant du de´sordre de type σ2 qui augmente avec
y [36].
Dans cette meˆme configuration de mesure (~j // interface), nous avons mesure´ la
magne´tore´sistance de la couche de LYCMO et l’avons compare´e avec celles d’une couche
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Fig. 7.21 – Magne´tore´sistance a` 10 K an fonction du champ magne´tique pour deux couches
minces et trois e´chantillons polycristallins de a0.67−yYyCa0.33MnO3.
e´pitaxiale de LCMO et de poudres ce´ramiques de La0.67−yYyCa0.33MnO3, voir figure 7.21. Si
l’on conside`re que la qualite´ structurale des couches de LCMO et de LYCMO est similaire, et
que celles de poudres ce´ramiques est e´galement semblable quelle que soit la valeur de y, l’analyse
de ces donne´es peut se re´sumer en trois points :
– La comparaison avec les donne´es obtenues pour la couche et la ce´ramique de LCMO
montrent une forte LFMR et une forte HFMR pour l’e´chantillon polycristallin, alors que
la de´pendance en champ de la magne´tore´sistance de la couche est tre`s faible. Ceci indique
donc que le de´sordre structural pre´sent au niveau des joints de grains dans la poudre
ce´ramique induisent une forte re´sistivite´ des interfaces et un fort de´sordre magne´tique
(voir Partie I 1.4.1).
– L’analyse des courbes MR(H) pour les diffe´rents e´chantillons polycristallines re´ve`le que,
lorsque y augmente, la LFMR de´croˆıt et la HFMR augmente. Ceci peut eˆtre attribue´ a`
l’apparition d’un plus fort de´sordre de spin aux interfaces, responsable de la forte pente
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observe´e a` fort champ et de la diminution de la LFMR, via une perte de la polarisation
effective des porteurs de charge participant aux processus de transport par effet tunnel
polarise´ en spin au niveau des joints de grains.
– La comparaison entre la MR des deux couches minces (LCMO et LYCMO) montre qu’une
forte HFMR se de´veloppe dans le cas y=0.05. Comme ces deux couches pre´sentent une
bonne qualite´ structurale, cette HFMR doit eˆtre assigne´e a` la pre´sence de de´sordre in-
trinse`que, c’est-a`-dire, non lie´ au de´sordre cristallin. Ceci sugge`re donc qu’en pre´sence
d’ions Y, certaines re´gions de la couche ne pre´sentent pas un ordre ferromagne´tique
mais contiennent des moments magne´tiques partiellement de´soriente´s sous l’effet de la
compe´tition entre plusieurs inte´ractions de nature diffe´rente (AF et F).
La comparaison entre ces courbes MR(H) sugge`re que deux types de de´sordres structuraux
diffe´rents (extrinse`que : lie´a` la pre´sence de joints de grains ; intrinse`que : associe´ a` la dispersion
des distance Mn-O) peuvent exister dans les manganites, les deux re´sultant en une augmentation
du de´sordre magne´tique, ce qui se manifeste notamment par une forte MR a` fort champ.
Pour la couche bicristalline de LYCMO, l’effet de la pre´sence de l’interface artificielle sur
le trajet des porteurs de charge lors de mesures R(T) est visible sur la figure 7.22a. Lorsque
le courant traverse la jonction, la re´sistance augmente de deux ordres de grandeur a` basse
tempe´rature, ce qui confirme qu’une zone fortement re´sistive est effectivement cre´e´e dans la
couche de manganite.
La magne´tore´sistance a` bas champ dans les configurations ~j paralle`le et perpendiculaire a`
l’interface est pre´sente´e figure 7.22b. En premier lieu, nous remarquons que pour la mesure a`
travers la jonction, la LFMR est beaucoup plus faible et moins abrupte que dans le cas de LCMO.
Cette diffe´rence est probablement lie´e en partie a` l’absence de patterning pour ces mesures
de l’e´chantillon de LYCMO mais la faible augmentation de LFMR par rapport aux mesures
paralle`lement a` l’interface sugge`re que dans LYCMO, les processus de transport par effet tunnel
polarise´ en spin a` travers la jonction ne s’effectuent pas dans des conditions optimales, meˆme a`
basse tempe´rature. En particulier, ces re´sultats sugge`rent qu’un de´sordre magne´tique important
est pre´sent au niveau de l’interface comme en te´moigne la forte pente ∂MR/∂H encore visible a`
H < 10 kOe.
Ces re´sultats pre´liminaires semblent donc indiquer que le roˆle de l’yttrium est d’induire un
fort de´sordre de spin de nature intrinse`que qui pourrait provenir de la pre´sence de plusieurs
phases aux proprie´te´s magne´to-e´lectroniques diffe´rentes. Dans le compose´ LYCMO, l’interface
bicristalline induit une forte augmentation de la re´sistance a` basse tempe´rature mais les mesures
de magne´tore´sistance sugge`re que le de´sordre intrinse`que perturbe les proprie´te´s des porteurs au
niveau de la jonction de sorte que la forte LFMR observe´e pour des jonctions bicristallines de
LCMO est absente. L’extreˆme sensibilite´ du double-e´change aux modifications structurales est
donc mise en valeur par ces mesures, bien que des donne´es quantitatives directement comparables
aux mesures sur LCMO ne sont pas disponibles pour le moment.
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Fig. 7.22 – De´pendance en tempe´rature de la re´sistance (a) et magne´tore´sistance en fonction du
champ magne´tique (b) pour une couche de LYCMO lorsque ~j est paralle`le ou perpendiculaire
interface.
7.2.2 Magne´tisme itine´rant : cas de SrRuO3
Dans le cas de LCMO et LSMO, si la valeur du couplage permet aux porteurs de charge de
conserver une forte polarisation a` basse tempe´rature, la pre´sence d’un fort de´sordre structural
perturbe suffisamment les interactions magne´tiques pour que la re´gion de´sordonne´e devienne
isolante et puisse ainsi jouer le roˆle de barrie`re tunnel entre deux e´lectrodes ferromagne´tiques et
me´talliques. Cet effet est a` rapprocher de l’observation d’une forte de´pendance en tempe´rature de
l’aimantation de surface d’une couche de LSMO [96] et de la magne´tore´sistance tunnel observe´e
dans des jonctions du type LSMO / STO / LSMO [16]. Dans les mate´riaux ferromagne´tiques
pour lesquels l’interaction dominante est le super-e´change (comme Tl2Mn2O7), l’aimantation
des re´gions de´sordonne´es est beaucoup moins affecte´e et la de´pendance en tempe´rature de la
MR qui apparaˆıt au niveau des joints de grains est similaire a` celle de l’aimantation [208]. Dans
ces compose´s le ferromagne´tisme semble donc plus robuste.
Le ruthanate de strontium SrRuO3 (SRO) est une pe´rovskite ferromagne´tique [209, 210, 211]
(ferromagne´tisme itine´rant) pour laquelle l’effet des interfaces artificielles n’a pas encore e´te´
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e´tudie´. La tempe´rature de Curie de ce compose´ vaut environ 160 K sous sa forme bulk. Nous
avons pre´pare´ un e´chantillon polycristallin de SRO afin de ve´rifier ses proprie´te´s magne´tiques
et de mesurer la magne´tore´sistance intergranulaire. Les re´sultats de ces mesures sont pre´sente´s
figure 7.23. La TC obtenue vaut 163 K et co¨ıncide avec le changement de pente observe´ sur
les courbes de re´sistance en fonction de la tempe´rature. La magne´tore´sistance pre´sente un pic
aux environs de TC et augmente fortement a` basse tempe´rature, ce qui peut eˆtre attribue´ a`
une contribution extrinse`que (lie´e par exemple au de´sordre magne´tique au niveau des joints de
grains) en analogie avec la magne´tore´sistance a` fort champ dans les manganites.
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Fig. 7.23 – de´pendance en tempe´rature de la re´sistance et de la magne´tore´sistance d’un
e´chantillon polycristallin de SrRuO3 (a). Courbe d’aimantation de cet e´chantillon (b).
Afin d’e´tudier l’effet d’interfaces artificielles sur les proprie´te´s de magne´totransport de
SrRuO3, nous nous sommes propose´ de de´poser une couche mince de SRO sur un substrat
bicristallin de STO (angle : 23o) et sur un substrat de STO comportant une interface artifi-
cielle ge´ne´re´e par laser (de largeur 25 µm), analogue a` celles de´crite en 7.1.2, de mesurer la
magne´tore´sistance a` travers ces deux interfaces, puis de comparer les re´sultats aux donne´es
obtenues dans le cas de LSMO dans l’objectif de mieux comprendre le roˆle de la nature de l’in-
teraction F sur les phe´nome`nes de transport se de´veloppant aux interfaces entre deux re´gions
ferromagne´tiques et me´talliques.
Pour les couches de SRO, les courbes de re´sistivite´ de la couche (loin de toute interface), a`
travers la jonction bicristalline et a` travers l’interface ge´ne´re´e par laser sont pre´sente´es figure
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Fig. 7.24 – De´pendance en tempe´rature de la re´sistivite´ de l’interface ge´ne´re´e par laser (AJ),
de la jonction bicristalline (BC) et du film de SrRuO3 (symboles vides : H=0 ; symboles pleins :
H=40 kOe) et de la magne´tore´sistance correspondante.
7.24. Le film posse`de un comportement me´tallique dans tout l’intervalle de tempe´rature explore´
(5 - 200 K), avec un le´ger changement de pente a` environ 125 K, qui signale la tempe´rature de
Curie (voir inset figure 7.26). La re´sistivite´ a` 300 K vaut 346 µΩ cm, ce qui est en bon accord avec
les valeurs rapporte´es dans la litte´rature. La de´pendance en tempe´rature de l’interface ge´ne´re´e
par laser est tre`s diffe´rente : le comportement est isolant pour tout l’intervalle de tempe´rature
et la re´sistivite´ a` 10 K est environ 30 fois plus importante que celle du film. Ceci sugge`re que la
pre´sence d’une piste ge´ne´re´e par laser sur le STO a induit une zone fortement re´sistive dans la
couche de SRO, probablement associe´e a` une grande densite´ de de´fauts structuraux. La courbe
ρ(T) mesure´e a` travers l’interface bicristalline est tout-a`-fait semblable a` celle du film, bien que
la re´sistivite´ soit le´ge`rement plus e´leve´e quelle que soit la tempe´rature.
Sur la figure 7.24 sont e´galement repre´sente´es les courbes ρ(T) pour le film et les
deux interfaces artificielles sous un champ de 40 kOe. La de´pendance en tempe´rature des
magne´tore´sistances correspondantes est instructive : a` travers le film, la MR pre´sente un pic
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a` T ≈ TC et vaut 0.5 % a` 10 K ; a` travers la jonction bicristalline, la MR a une allure similaire
avec un maximum proche de TC et une faible amplitude a` basse tempe´rature. La de´pendance
de la MR mesure´e a` travers l’interface ge´ne´re´e par laser contraste fortement avec ces re´sultats :
un le´ger maximum est visible proche de TC, mais au lieu de diminuer avec la tempe´rature a` T
< TC, la MR augmente pour atteindre environ 3.5 % a` 10 K.
La de´pendance en champ de la MR du film, de la jonction bicristalline et de l’interface ge´ne´re´e
par laser est pre´sente´e figure 7.25. Pour toutes ces courbes, la de´pendance en champ est quasi-
line´aire : meˆme a` travers l’interface ge´ne´re´e par laser, aucune trace d’une forte variation a` bas
champ n’est de´tecte´e, en contraste avec les mesures e´quivalentes obtenues pour des jonctions
dans des couches de LCMO ou LSMO. Cependant, le de´sordre magne´tique introduit par la
pre´sence de cette interface est beaucoup plus important que dans le film comme en te´moigne la
valeur e´leve´e de la MR mesure´e a` 10 K (5.2 % sous 7 teslas). La de´pendance de la MR de la
jonction bicristalline est similaire a` celle du film, ce qui confirme que ce type d’interface n’induit
pas une augmentation du de´sordre de spin dans des couches de SRO.
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Fig. 7.25 – Re´ponse en champ de la magne´tore´sistance mesure´e paralle`lement aux interfaces
artificielles (a) (bicristal : bleu ; interface ge´ne´re´e par laser : noir) et a` travers celles-ci (b)
(bicristal : bleu ; interface ge´ne´re´e par laser : rouge).
La figure 7.26 permet de comparer les courbes MR(H) pour un film de SRO et de LSMO
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pre´sentant le meˆme type d’interfaces. Il est clair qu’a` 10K, la MR a` travers l’interface ge´ne´re´e par
laser dans le film de LSMO pre´sente une forte de´croissance a` bas champ (LFMR) attribue´e au
transfert par effet tunnel polarise´ en spin des porteurs de charges a` travers des re´gions de forte
re´sistivite´. Cette de´croissance est absente dans la courbe correspondant a` la couche de SRO. De
plus, la pente ∂MR/∂H est beaucoup plus grande dans le cas de LSMO (0.32 % kOe−1) que
pour SRO (0.07 % kOe−1) ; a` H = 7 teslas, MR (LSMO) ≈ 6 × MR (SRO).
Les diffe´rences observe´es entre le comportement de LSMO et de SRO peuvent eˆtre re´sume´es
par les quatre points suivants : (1.) absence d’une LFMR a` travers les interfaces dans des
couches de SRO ; (2.) une jonction bicristalline n’affecte de fac¸on significative ni la re´sistivite´ ni
la MR d’une couche SRO alors que pour une couche de LSMO, des changements importants sont
observe´s ; (3.) des interfaces ge´ne´re´es par laser induisent une HFMR substantielle, tant dans des
couches de SRO comme de LSMO : (4.) la pente ∂MR/∂H a` travers des interfaces ge´ne´re´es par
laser est beaucoup plus grande dans le cas de LSMO que pour SRO.
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Fig. 7.26 – Comparaison entre la magne´tore´sistance (a` 10K) mesure´e a` travers des interfaces
artificielles ge´ne´re´es dans des couches minces de LSMO (gauche) et de SRO (droite). Encart :
courbe d’aimantation du film de SRO (H=1 kOe).
Nous allons a` pre´sent discuter l’origine de chacune de ces diffe´rences :
1. L’absence d’une magne´tore´sistance de bas champ a` travers les interfaces bicristallines ou
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ge´ne´re´es par laser dans des couches de SRO sugge`re que ces interfaces ne produisent pas
un de´couplage magne´tique entre les deux parties du film qu’elles se´parent, c’est-a`-dire que
le couplage ferromagne´tique s’e´tend de part et d’autre de la jonction a` travers celle-ci. Ce
couplage semble donc beaucoup plus robuste que le double-e´change dans le sens ou` il est
peu affecte´ par les modifications structurales.
2. Le fait que la re´sistivite´ de la jonction bicristalline soit quasiment e´gale a` celle du film dans
le cas de SRO implique qu’un faible de´sordre structural ne modifie pas significativement les
proprie´te´s e´lectroniques du mate´riau. La similarite´ entre les valeurs de MR pour la jonction
bicristalline et le film sugge`re par ailleurs que ces modifications structurales n’induisent pas
de de´sordre de spin. Ces deux caracte´ristiques sont a` l’oppose´ de ce qui est observe´ dans
le cas de couches de LSMO. A partir des points 1. et 2., nous pouvons donc conclure que
des interfaces fortement re´sistives pouvant jouer le roˆle de barrie`res tunnel sont forme´es
au niveau des jonctions bicristallines dans le cas de LSMO mais pas dans celui de SRO.
3. La largeur de la re´gion structuralement perturbe´e dans le cas des jonctions ge´ne´re´es par
laser est suffisamment importante pour induire une HFMR substantielle dans des couches
de LSMO comme de SRO. Ceci sugge`re donc qu’un fort de´sordre structural induit un
certain de´sordre de spin dans chacun des deux mate´riaux.
4. Afin d’expliquer la diffe´rence de HFMR observe´e entre SRO et LSMO, nous pouvons e´crire
que la pente ∂MR/∂H ≈ F(P)χ ou` χ est la susceptibilite´ magne´tique de l’interface et F(P)
une fonction de la polarisation P des porteurs de charge. Conside´rons tout d’abord la pola-
risation des deux mate´riaux e´tudie´s. Pour SRO, le rapport entre l’aimantation a` saturation
et le moment magne´tique attendu pour une configuration 4d4 de bas spin (S=1) conduit a`
une valeur de PSRO de 50 % environ. Cette valeur est donc largement plus faible que celle
qu’on calcule pour LSMO (PLSMO ≈ 100%). Passons a` pre´sent a` la nature de l’interface
selon le mate´riau : dans le cas de LSMO, il a e´te´ montre´ par de nombreuses e´tudes que les
modifications structurales induisent une forte frustration magne´tique due a` la compe´tition
entre le double-e´change F et le super-e´change AF. Ce de´sordre magne´tique peut mener a`
la formation d’interfaces isolantes lorsque le de´sordre structural et magne´tique provoque
une localisation des porteurs de charge. Dans le cas de SRO, la comparaison des pro-
prie´te´s de ce compose´ avec CaRuO3 est inte´ressante : les diffe´rences structurales entre
SrRuO3 et CaRuO3 sont mimimes mais, alors que SRO est ferromagne´tique, CaRuO3 est
paramagne´tique [211]. Ceci sugge`re que de le´ge`res modifications de l’hybridation entre les
orbitales 4d des ions Ru et 2p des ions O peuvent supprimer le ferromagne´tisme itine´rant.
Notons que si CaRuO3 n’est pas ferromagne´tique, il est cependant me´tallique. Nous pou-
vons donc conclure que les modifications structurales induites par l’interface ge´ne´re´e par
laser induisent une modification des distances et angles interatomiques du SRO, ce qui
re´sulte en un certain de´sordre magne´tique, mais les changements de re´sistivite´ qui accom-
pagnent le de´sordre cristallographique sont trop faibles pour permettre l’observation d’une
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magne´tore´sistance tunnel.
Dans ce chapitre, nous avons pre´sente´ trois fac¸ons diffe´rentes d’obtenir des interfaces pla-
naires dans des couches de manganite. La premie`re consiste a` ge´ne´rer des populations de cris-
tallites de´soriente´s entre eux via la croissance sur un substrat correctement choisi (parame`tre
de maille, orientation). La seconde technique permet de ge´ne´rer des interfaces nanome´triques
et bien de´finies en de´posant la manganite sur un substrat bicristallin. La troisie`me de´rive
de la pre´ce´dente et consiste a` faire croˆıtre une couche de LSMO sur un substrat dont une
re´gion de quelques microns de large a e´te´ pre´alablement irradie´e par un faisceau laser. Les
e´chantillons ont e´te´ caracte´rise´s en diffraction de rayons X et par diverses techniques d’imagerie,
et leurs proprie´te´s magne´tiques et de magne´totranport ont e´te´ mesure´es. De manie`re ge´ne´rale,
un fort de´sordre structural se traduit par une augmentation de la re´sistivite´, l’apparition d’une
magne´tore´sistance a` bas champ (lie´e au transfert par effet tunnel polarise´ en spin des por-
teurs a` travers des re´gions fortement re´sistives vraisemblablement localise´es aux interfaces) et
le de´veloppement d’une forte magne´tore´sistance de fort champ refle´tant le de´sordre magne´tique
apparaissant comme conse´quence des distortions cristallines. Une corre´lation semi-quantitative
entre les proprie´te´s structurales et les valeurs de ρ0, LFMR et HFMR a e´te´ de´duite dans le cas
de couches constitue´es de cristallites de´soriente´s et pour les interfaces ge´ne´re´es par patterning
laser.
La magne´tore´sistance a` travers des interfaces artificielles a e´te´ mesure´e pour plusieurs com-
pose´s pre´sentant des interactions ferromagne´tiques diffe´rentes : LSMO et LCMO (double-e´change
fort, TC ' 370K et 270K), La0.62Y0.05Cax.0.33MnO3 (double-e´change faible, TC ' 200K) et
SrRuO3 (ferromagne´tique itine´rant, TC ' 160K). La comparaison entre les re´sultats obtenus
pour LSMO et SRO indique que le double-e´change est beaucoup plus sensible au de´sordre struc-
tural que l’interaction pre´sente dans SRO, et que dans ce dernier compose´, si un fort de´sordre
structural induit une certaine augmentation de la re´sistivite´ et de la HFMR, aucune forte pente
n’est de´tecte´e a` bas champ. Enfin, l’analyse des mesures de MR a` travers des interfaces bicris-
tallines pour LCMO et LYCMO sugge`re que la polarisation effective des porteurs participant
aux processus tunnel au niveau de l’interface peut eˆtre re´duite par la pre´sence de de´sordre
magne´tique intrinse`que auquel cas la LFMR mesure´e est plus faible.
En re´sume´, les conditions d’obtention d’une forte LFMR dans des couches minces de manga-
nites sont ide´alement une interface fortement re´sistive pre´sentant un faible de´sordre magne´tique
encadre´e par deux re´gions fortement magne´tiques de sorte que la polarisation des porteurs de
charge soit maximale.
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Chapitre 8
Magne´tore´sistance anisotrope
Comme nous l’avons vu dans la Partie I, dans les mate´riaux magne´tiques ”classiques”,
l’anisotropie de la magne´tore´sistance provient de l’interaction entre les porteurs de charge et
les moments magne´tiques oriente´s par le champ magne´tique. Dans les manganites, un certain
nombre de complications par rapport a` cette situation ont empeˆche´ jusqu’a` pre´sent qu’un mode`le
the´orique puisse eˆtre de´veloppe´ et expliquer quantitativement la de´pendance en tempe´rature de
l’AMR. Notamment, le passage d’une conduction me´tallique a` un re´gime thermiquement ac-
tive´ aux alentours de TC dans les manganites orthorhombiques ne permet pas d’utiliser un
mode`le de bandes et impose de prendre en compte d’e´ventuels effets quantiques gouverne´s par
le de´sordre magne´tique et l’interaction spin-orbite. Re´cemment deux mode`les ont e´te´ propose´
pour de´crire la de´pendance en tempe´rature de l’effet Hall extraordinaire (AHE). L’analogie de
cette de´pendance avec celle de l’AMR (toutes deux pre´sentent un maximum vers TC) sugge`re
que les meˆmes me´canismes peuvent eˆtre responsables de ces deux effets de magne´totransport
dans les manganites.
Dans ce chapitre, nous pre´sentons les re´sultats de mesure d’AMR pour plusieurs couches de
LCMO et LSMO pre´sentant diverses qualite´s structurales et e´tudions la forme de la de´pendance
angulaire de la re´sistance en fonction du champ magne´tique et de la tempe´rature. A bas champ,
l’AMR inte`gre un terme clairement relie´ au type d’anisotropie magne´tocristalline (uniaxiale,
biaxiale) et a` fort champ des courbes du type sin2Θ repre´sentatives de la contribution intrinse`que
sont obtenues. L’amplitude de cette contribution pre´sente une de´pendance en tempe´rature
diffe´rente selon la texture cristalline, ce qui indique que les zones fortement de´sordonne´es (joints
de grains) ne donnent pas lieu a` la meˆme AMR que les re´gions intergranulaires. Les donne´es
sugge`rent e´galement que la direction de la densite´ de courant a une importance et nous avons
e´tudie´ la de´pendance en tempe´rature de l’AMR pour~j selon [001] et selon [11¯0]. La comparaison
de ces donne´es avec les courbes d’AHE en fonction de T nous a permis de de´gager plusieurs
similitudes attribue´es au roˆle que joue le couplage spin-orbite pour ces deux phe´nome`nes.
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8.1 Etude de couches e´pitaxiales
Nous avons mesure´ la magne´tore´sistance anisotrope de couches minces de manganites
pre´sentant diverses textures dans le plan afin de corre´ler la variation angulaire de la
magne´tore´sistance a` l’anisotropie magne´tocristalline pour diverses valeurs du champ applique´ et
de la tempe´rature, et d’e´tudier la de´pendance en tempe´rature de l’amplitude de cette oscillation
selon la structure des couches et l’orientation de la densite´ de courant.
De manie`re ge´ne´rale, les mesures de re´sistivite´ en fonction de l’angle Θ forme´ par le vec-
teur densite´ de courant ~j et le champ magne´tique ~H applique´ dans le plan ont e´te´ re´alise´es a`
tempe´rature constante graˆce a` une option spe´cifique du syste`me de mesure PPMS, voir page 74.
Durant la mesure, l’orientation de la densite´ de courant est fixe par rapport aux axes cristal-
lographiques et le champ est oriente´ selon un angle Θ variant entre 0 et 360o. Les mesures en
fonction du champ ont e´te´ effectue´es en commenc¸ant par la valeur de H la plus e´leve´e.
Comme nous l’avons vu dans la premie`re Partie, la de´pendance angulaire de l’AMR comporte
deux termes, un (f) e´tant lie´ a` la variation de la valeur de l’aimantation (due a` l’anisotropie
magne´tocristalline) et l’autre (A) refle´tant la de´pendance intrinse`que en sin2(Θ) :
ρ(~M,~j) = f
(
~M(~H)
)
A(H,T) sin2(~̂j, ~M) (8.1)
Lorsque le champ applique´ est supe´rieur au champ d’anisotropie Ha, l’aimantation est sature´e
quelle que soit l’orientation de ~H. Une de´pendance en sin2(Θ) est donc attendue. Dans le cas
H < Ha, la variation de M selon la direction du champ applique´ induit des termes supple´mentaires
dans les courbes AMR(Θ), cette de´pendance angulaire diffe´rant selon la syme´trie de l’anisotropie
magne´tocristalline.
Dans ce chapitre, nous e´tudions la magne´tore´sistance anisotrope de couches de manga-
nites dans le cas H > Ha puis dans le cas H < Ha. Les e´chantillons utilise´s pre´sentent di-
verses caracte´ristiques structurales qui permettent d’extrapoler la syme´trie de leur anisotropie
magne´tocristalline.
– La couche LCEM10S est oriente´e selon [011] et quasi-monocristalline (voir 7.1.1) et, en
analogie avec les re´sultats de Suzuki et al [212], nous pouvons raisonablement penser que
cette couche pre´sente une anisotropie magne´tocristalline uniaxiale. Pour cette couche, la
de´pendance angulaire de l’aimantation doit eˆtre du type M = M1 +M2 sin(2Θ + ²).
– Les couches oriente´es selon [001] pre´sentent ge´ne´ralement une anisotropie
magne´tocristalline biaxiale [212] ce qui est probablement le cas de l’e´chantillon Si(001) et
de couches de LSMO de´pose´es sur STO(001). De plus, la texture dans le plan des couches
Si(011) et LCEM6 sugge`re que ces e´chantillons sont e´galement biaxiaux (voir 7.1.1 et
7.1.1). Pour ces e´chantillons une variation M(Θ) du type M = M1 +M2 sin(4Θ + ²) est
donc attendue.
– Enfin, nous avons inclus dans cette e´tude des mesures sur la couche Si(111) pour laquelle
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l’analyse structurale a re´ve´le´ une texture complexe ne permettant pas d’extrapoler la
nature de l’anisotropie magne´tocristalline et nous avons eu recours a des mesures de couple
magne´tique afin d’identifier le type et la position des diffe´rents axes remarquables et de
de´duire ainsi la de´pendance M(Θ) [213]
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Fig. 8.1 – Magne´tore´sistance en fonction de l’angle Θ a` 10 K et 50 kOe pour diverses couches
minces de manganites (symboles : donne´es expe´rimentales ; traits pleins : courbes ajuste´es).
8.1.1 Comportement a` champ fort
Les cycles d’hyste´re´sis pre´sente´s sur la figure 7.6 montrent que lorsque le champ est applique´
dans le plan, Ha est atteint pour quelques kOe. Les courbes d’AMR 1) pre´sente´es figure 8.1,
mesure´es a` 10 K et 50 kOe sont donc repre´sentatives du comportement intrinse`que mentionne´
pre´ce´demment. Dans la configuration de mesure, la position Θ = 0 correspond a` ~H ⊥~j et donc la
1L’AMR est de´finie par :
AMR(%) =
ρ(Θ,H,T)− ρ(Θ = 0,H,T)
ρ(Θ = 0,H,T)
(8.2)
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re´sistivite´ des couches est supe´rieure lorsque le champ est perpendiculaire au courant que dans
le cas paralle`le, en accord avec les donne´es de la lite´rature [89, 90].
Pour les six couches de manganite e´tudie´es, l’AMR pre´sente une claire de´pendance en sin2Θ
(ou sin(2Θ)) qui peut s’e´crire :
AMR = P1 sin(2Θ + P2) + P0 (8.3)
Les donne´es expe´rimentales ont e´te´ ajuste´es par cette e´quation et les courbes obtenues sont
e´galement pre´sente´es sur la figure 8.1. La qualite´ de l’ajustement est bonne bien que de le´ge`res
de´viations par rapport au comportement ide´al (sin2Θ) puissent eˆtre de´tecte´es sur les courbes
correspondant aux e´chantillons LCEM10S, Si(001) et LCEM6. On peut les attribuer a` la faiblesse
du signal mesure´ dans le premier cas et a` une e´ventuelle non-saturation de l’aimantation selon
certaines directions cristallines pour les deux autres e´chantillons.
Par ailleurs, il convient de mentionner que les signaux AMR obtenus pour Θ : 0o → 360o
et Θ : 360o → 0o ne se superposent pas exactement re´ve´lant un comportement le´ge`rement
hyste´re´tique (correspondant a` environ 5% de la variation totale) meˆme pour des mesures a` fort
champ. Cette faible diffe´rence peut eˆtre attribue´e a` de le´ge`res fluctuations thermiques. Dans
toute cette e´tude, nous avons utilise´ le signal mesure´ pour des valeurs de´croissantes de Θ, car
nous supposons qu’il correspond a` une meilleure stabilite´ de la tempe´rature.
8.1.2 Comportement a` champ faible
Anisotropie biaxiale
Lorsque le champ magne´tique applique´ devient infe´rieur au champ d’anisotropie, des chan-
gements significatifs peuvent apparaˆıtre dans la forme des courbes AMR(Θ) et des composantes
angulaires d’ordre supe´rieur a` 2 contribuer a` la de´pendance angulaire de la re´sistivite´. Cet effet
peut eˆtre appre´cie´ sur les courbes de la figure 8.2, obtenues a` 10 K et 1 kOe. Les nouveaux termes
refle`tent la contribution de l’anisotropie magne´tocristalline et e´ventuellement de la structure en
domaines magne´tiques. En effet, pour une valeur donne´e de H, il est possible que l’aimanta-
tion de la couche soit sature´e si ~H est applique´ selon une direction d’aimantation facile, ou non
si ~H est applique´ selon une direction d’aimantation difficile [150]. La de´pendance angulaire de
l’aimantation M = M1 +M2 sin(4Θ + ²) contribue alors a` l’AMR qui peut s’e´crire :
AMR =
(
P1 sin(2Θ + P2) + P0
)(
P3 sin(4Θ + P4) + P′0
)
(8.4)
Le de´veloppement de cette expression donne un terme constant, un terme d’ordre 2, un terme
d’ordre 4 et un terme d’ordre 6. L’ajustement des courbes expe´rimentales pour des e´chantillons
biaxiaux montre que le terme d’ordre 6 est toujours beaucoup plus faible que les autres compo-
santes de sorte qu’il peut eˆtre conside´re´ comme un effet de second ordre. En pratique, dans le cas
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Fig. 8.2 – Magne´tore´sistance en fonction de l’angle Θ a` 10 K et 1 kOe pour diverses
couches minces de manganites (symboles : donne´es expe´rimentales ; traits pleins : courbes
ajuste´es). Les lettres U (uniaxial), B (biaxial) et C (complexe) de´signent le type d’anisotro-
pie magne´tocristalline de chaque e´chantillon.
d’une anisotropie biaxiale, la de´pendance angulaire de l’AMR peut eˆtre de´crite par l’e´quation
phe´nome´nologique :
AMR = P1 sin(2Θ + P2) + P3 sin(4Θ + P4) + P0 (8.5)
Si les courbes obtenues a` 1 kOe pour les e´chantillons Si(001) et Si(011) sont ajuste´es au moyen
de cette e´quation, la forme de la de´pendance angulaire est reproduite avec fide´lite´, validant ainsi
le mode`le phe´nome´nologique utilise´ (voir figure 8.2). Pour les courbes correspondant a` LCEM6 et
LCMO / STO (001), il est ne´cessaire d’introduire un terme en sin(Θ) afin d’ajuster correctement
les donne´es expe´rimentales (son amplitude vaut environ 0.1 %). L’origine de ce terme n’est
pas connue mais il est possible qu’il s’agisse d’un artefact lie´ a` une mauvaise orientation de
l’e´chantillon induisant une composante du champ magne´tique normale au plan.
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Anisotropie uniaxiale
Comme nous l’avons vu pre´ce´demment, si l’anisotropie magne´tocristalline est uniaxiale, l’ai-
mantation de´pend de Θ par l’e´quation :
M = M1 +M2 sin(2Θ + ²) (8.6)
Dans ce cas, l’AMR est le produit de deux de´pendances en sin(2Θ) dont le re´sultat est
e´galement une de´pendance en sin(2Θ), similaire a` celle de l’e´quation 8.3, les coefficients P1 et
P2 inte´grant l’amplitude et la variation angulaire de l’effet de fort champ et de l’anisotropie
magne´tocristalline. Le comportement de l’e´chantillon LCEM10S (voir figure 8.2) refle`te effecti-
vement cette de´pendance.
Anisotropie complexe
Comme nous l’avons vu dans la section 7.1.1, l’e´chantillon Si(111) est compose´ majoritaire-
ment de cristallites oriente´s selon la direction [111], pre´sentant douze orientations possibles dans
le plan. On peut donc s’attendre a` ce que cette couche posse`de trois axes d’aimantation facile
et trois axes d’aimantation difficile, auquel cas la de´pendance angulaire de l’aimantation devrait
pre´senter un terme en sin(6Θ). Afin de de´terminer le type d’anisotropie magne´tocristalline pour
cet e´chantillon, des mesures de couple magne´tique ont e´te´ re´alise´es2 a` H=1 kOe, 2 kOe et 5 kOe,
et sont pre´sente´es figure 8.3a. La position initiale correspond a` la direction [011] du substrat de
silicium. Une le´ge`re hyste´resis du couple G a e´te´ observe´e et c’est la valeur moyenne qui est ici
repre´sente´e. La de´pendance en champ de G(Θ) ainsi que cette hyste´resis montrent que l’anisotro-
pie magne´tocristalline ainsi que la structure de domaines contribuent au signal. La position des
directions remarquables pour cet e´chantillon sont de´duites a` partir de l’intersection des courbes
G(Θ) avec l’axe G=0. Cette analyse sugge`re que cette couche posse`de quatre directions faciles
(Θ ' 0o, 90o, 180o et 270o - G=0 et ∂G/∂Θ > 0) et quatre directions difficiles (Θ ' 40o, 140o,
220o et 320o - G=0 et ∂G/∂Θ < 0) [150, 149]. L’anisotropie qui re´sulte de cette configuration
des axes remarquables est donc biaxiale, mais la syme´trie de ce syste`me d’axes n’est pas d’ordre
4 (comme cela pouvait eˆtre le cas pour les e´chantillons oriente´s selon [001]) mais d’ordre 2. Un
exemple de de´pendance angulaire possible de l’aimantation de cette couche est pre´sente´e figure
8.3b. Ces re´sultats semblent donc indiquer que la texture des cristallites de type (111) ne pilote
pas l’anisotropie magne´tocristalline, mais que cette couche pre´sente une structure de directions
remarquables complexe a` laquelle peuvent contribuer de fac¸on non ne´gligeable les cristallites de
type (011) e´galement pre´sents dans cet e´chantillon (voir figure 7.2).
Au vu des mesures de couple, l’aimantation peut eˆtre de´crite par l’e´quation suivante :
M = M1 +M2 sin(4Θ + ²) +M2 sin(4Θ + ζ) (8.7)
2Ces mesures ont e´te´ effectue´es par le Dr. Klaus Steenbeck a` IHPT de Ie´na en Allemagne.
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Fig. 8.3 – Couple magne´tique en fonction de l’angle Θ mesure´ a` 1 kOe, 2 kOe et 5 kOe pour
l’e´chantillon Si(111) (a) et exemple de de´pendance angulaire de l’aimantation compatible avec
l’anisotropie magne´tocristalline de´duite des courbes de couple (b).
ce qui me`ne a` une nouvelle de´pendance pour l’AMR :
AMR =
(
P1 sin(2Θ + P2) + P0
)
(
P3 sin(4Θ + P4) + P5 sin(2Θ + P6) + P′0
)
(8.8)
Cette e´quation contient des termes d’ordres 2, 4 et 6 mais si l’AMR mesure´e a` 1 kOe est
ajuste´e par cette e´quation, seuls les termes donnant une de´pendance en sin(2Θ) et sin(4Θ) ont
une valeur significative, en analogie avec le comportement observe´ pour les couches pre´sentant
une anisotropie magne´tocristalline biaxiale.
La relation entre la microstructure, l’anisotropie magne´tocristalline et la magne´tore´sistance
est donc de´licate meˆme si dans des cas simples, l’AMR peut eˆtre de´crite assez fide`lement par une
e´quation phe´nome´nologique inte´grant la variation angulaire de l’aimantation selon l’orientation
du champ par rapport aux axes d’aimantaion facile ou difficile. A fort champ, l’aimantation est
sature´e quelle que soit l’orientation de ~H et une de´pendance d’ordre 2 est obtenue.
8.1.3 De´pendence en tempe´rature et en champ
Analyse extensive d’une couche quasi-biaxiale et d’une couche quasi-uniaxiale
Dans cette section, nous allons e´tudier la de´pendance en tempe´rature et en champ magne´tique
de la composante intrinse`que de l’AMR. Pour cela, les e´chantillons LCEM10S et LCEM6 ont e´te´
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mesure´s et les courbes AMR(Θ) ont e´te´ ajuste´es par des mode`les phe´nome´nologiques adapte´s a`
la syme´trie de l’anisotropie magne´tocristalline de chaque couche (c’est-a`-dire par les e´quations
8.3 et 8.5, respectivement). Dans le cas de LCEM6, l’anisotropie est biaxiale et la de´pendance
en tempe´rature et en champ de l’amplitude P3 du terme en sin(4Θ) est repre´sente´e figure 8.4.
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Fig. 8.4 – Evolution du parame`tre P3 en fonction du champ magne´tique et de la tempe´rature
pour l’e´chantillon LCEM6.
La variation de P3 montre clairement le roˆle de l’anisotropie magne´tocristalline : le terme en
sin(4Θ) est maximal a` basse tempe´rature et a` bas champ (10K, 400 Oe) et devient quasiment
nul a` 5 kOe pour T=10K. A cette tempe´rature, pour des valeurs de champ supe´rieures, l’AMR
est donc de´crite par un seul terme en sin(2Θ), ce qui signifie que l’aimantation est sature´e
toutes les directions cristallographiques. H=5 kOe correspond donc au champ d’anisotropie Ha
pour cette couche. Si T augmente, la valeur de H a` partir de laquelle P3 s’annule diminue,
refle`tant la diminution de Ha avec la tempe´rature. Cet effet s’accompagne d’une de´croissance de
la valeur maximale de P3. Ces deux tendances indiquent donc que la contribution de l’anisotropie
magne´tocristalline a` l’AMR diminue rapidement avec la tempe´rature.
Comme nous l’avons de´ja` mentionne´, il est difficile de se´parer la contribution due a` l’aniso-
tropie magne´tocristalline de la contribution intrinse`que pour l’e´chantillon uniaxial LCEM10S.
Cependant, nous pouvons raisonnablement penser que pour cette couche, le champ d’anisotropie
est similaire a` celui observe´ pour LCEM6. Pour des valeurs de H supe´rieures a` 5 kOe environ
a` 10K, et au-dela` de quelques centaines de kOe a` partir de 200 K, la totalite´ de l’oscillation de
l’AMR refle`te donc la contribution intrinse`que.
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Fig. 8.5 – Evolution du parame`tre P1 en fonction du champ magne´tique et de la tempe´rature
pour l’e´chantillon LCEM10S.
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Fig. 8.6 – Evolution du parame`tre P1 en fonction du champ magne´tique et de la tempe´rature
pour l’e´chantillon LCEM6.
Les de´pendances en champ et en tempe´rature du coefficient P1 pour LCEM10S et LCEM6
sont pre´sente´es figure 8.5 et figure 8.6. Dans le cas de LCEM10S, pour T < 200 K environ, P1
augmente fortement a` bas champ pour atteindre une valeur de saturation a` partir de 5-7 kOe.
Ceci sugge`re que ce champ correspond au champ d’anisotropie pour cet e´chantillon. Pour des
tempe´ratures supe´rieures a` 200 K, P1 augmente plus rapidement a` bas champ pour atteindre
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un maximum de 0.21 % a` H=2.5 kOe et T=250 K. A cette meˆme tempe´rature, P1 diminue
si H augmente. L’AMR devient quasiment ne´gligeable a` T=290 K. Pour une valeur de champ
donne´e supe´rieure au champ d’anisotropie, les courbes P1(T) pre´sentent donc un maximum aux
environs de 250 K. Nous reviendrons sur ce point plus avant dans cette section.
Dans le cas de l’e´chantillon LCEM6, la de´pendance en champ et en tempe´rature de P1
pre´sente certaines similitudes avec le comportement observe´ pour LCEM10S. Notamment, quelle
que soit la tempe´rature, P1 augmente fortement a` bas champ ; cependant, au lieu d’atteindre une
valeur constante a` partir de quelques kOe, ce parame`tre atteint rapidement un maximum (H '
3 kOe) et diminue ensuite alors que H augmente. Etant donne´ que l’aimantation de cette couche
est sature´e pour toutes les directions a` partir de 5 kOe environ, cette de´croissance de P1 observe´e
meˆme a` tre`s fort champ sugge`re que l’AMR contient une contribution non directement relie´e a`
l’aimantation de la couche qu’il est possible d’interpre´ter comme un effet extrinse`que. Pour une
valeur de champ donne´e, P1 augmente avec la tempe´rature pour atteindre un maximum autour
de 230-250 K (P3=0.26 a` H=2kOe et T=230K).
Mesure des courbes P1(T) pour plusieurs couches de manganite
Il apparaˆıt donc que pour les e´chantillons LCEM6 et LCEM10S, l’amplitude de l’AMR
pre´sente une de´pendance en tempe´rature particulie`re, avec un maximum pre`s de la tempe´rature
de Curie. Ce comportement est diffe´rent de celui des mate´riaux ferromagne´tiques classiques
pour lesquels l’amplitude de l’AMR diminue avec T. Afin de mieux connaˆıtre les me´canimes
physiques gouvernant cette de´pendance, nous avons repre´sente´ P1 en fonction de la tempe´rature
pour divers e´chantillons, voir figure 8.7. Pour LCEM10S, nous remarquons que le comportement
obtenu n’est pas le meˆme selon l’orientation du courant, mais que dans les deux configurations
e´tudie´es, P1 est maximal a` T = 250-270 K. Lorsque le courant circule selon [1¯10], P1 diminue avec
T pour T < 200K, la de´pendance thermique dans cet intervalle rappelant celle de l’aimantation.
Pour les e´chantillons LCEM6, LCEM10Y et LSMO / STO(001) l’amplitude de l’AMR augmente
avec la tempe´rature pour atteindre un maximum a` une tempe´rature environ 30 K plus basse
que TC pour les deux premie`res couches, et autour de 180K pour LSMO / STO (001). Pour
cet e´chantillon-ci, le maximum est tre`s peu prononce´. En contraste avec ces re´sultats, Si(111)
pre´sente une de´pendance tout-a`-fait diffe´rente et P1 semble suivre l’aimantation (voir figure 7.7).
Discussion
L’analyse de ces graphes permet de de´gager quelques grandes tendances, sans pour autant
qu’une explication quantitative puisse eˆtre propose´e. Les diffe´rences observe´es enre les diffe´rentes
courbes de la figure 8.7 semblent indiquer que la de´pendance en tempe´rature de P1 contient
plusieurs contributions dont le poids relatif varie en fonction de la cristallinite´ et de l’orienta-
tion du courant notamment. En premier lieu, l’analyse de la courbe correspondant a` la couche
Si(111) sugge`re qu’une de ces contributions a une de´pendance en tempe´rature analogue a` celle
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Fig. 8.7 – de´pendance en tempe´rature du coefficient P1 pour diverses couches de manganite. Le
champ applique´ vaut 50 kOe pour tous les e´chantillons sauf pour LCEM10S avec I selon [001]
(H = 2.5 kOe).
de l’aimantation. La forme de la fonction P1(T) obtenue pour LCEM10S dans la configuration I
paralle`le a` [1¯10] semble e´galement indiquer qu’a` basse tempe´rature, cette contribution a un poids
important. Par ailleurs, les courbes obtenues pour LCEM10S, LCEM6 et LCEM10Y pre´sentent
toutes un pic pre`s de TC, en anologie avec les donne´es publie´es dans la litte´rature [90, 214]. Ce
maximum refle`te une seconde contribution qui est conside´re´e comme intrinse`que car elle d’au-
tant plus marque´e que la qualite´ structurale des couches augmente, comme cela semble eˆtre le
cas ici. En effet, LCEM6 et LCEM10Y sont constitue´s de cristallites formant un angle moyen de
de´sorientation cristallographique assez e´leve´, et LSMO / STO(001) semble contenir des joints
de grains fortement de´sordonne´s comme on peut le de´duire de la forte magne´tore´sistance a` fort
champ obtenue pour cette couche. Enfin, Si(111) est une couche pre´sentant un grand de´sordre
cristallin duˆ a` la forte varie´te´s d’orientations possibles pour les diffe´rentes populations de cris-
tallites la consituant et a` la mauvaise connectivite´ entre grains que sugge`re sa forte re´sistivite´ et
HFMR. Pour les e´chantillons contenant un de´sordre structural substantiel, la forme des courbes
P1(T) laisse donc supposer que la contribution relative de la composante intrinse`que diminue au
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profit de celle d’une composante extrinse`que dont la de´pendance en tempe´rature est analogue a`
celle de l’aimantation.
8.2 Corre´lation avec l’effet Hall extraordinaire
Comme nous l’avons de´ja` remarque´, les de´pendances en tempe´rature de l’AMR et de l’effet
Hall extraordinaire (AHE) pre´sentent certaines analogies dont la plus frappante est la pre´sence
d’un maximum pre`s de TC. Afin d’e´tudier plus en de´tail cette corre´lation, nous avons mesure´
l’AMR et l’AHE d’une couche mince e´pitaxiale de LCMO de´pose´e sur un substrat de STO
oriente´ selon [011] (e´chantillon LCEM10S des sections pre´ce´dentes, d=200 nm), le courant e´tant
applique´ selon [001] ou selon [11¯0]. Afin de mesurer la composante transverse du tenseur de
conductivite´ ρH pour~j paralle`le a` [001] ou a` [11¯0], l’e´chantillon a e´te´ coupe´ en deux parties, puis
lithographie´ par la proce´dure de´crite dans le chapitre 3 de la Partie II.
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Fig. 8.8 – Re´sistivite´ Hall en fonction du champ magne´tique mesure´e a` plusieurs tempe´ratures
pour ~j paralle`le a` [11¯0] (a) ou a` [001] (b).
Les courbes ρH(H) mesure´es a` diffe´rentes tempe´ratures et les deux orientations du cou-
rant sont pre´sente´es figure 8.8. Pour ~j // [001] comme pour ~j // [11¯0], a` 10K ρH pre´sente une
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de´pendance line´aire en champ, avec une pente positive ce qui signale d’une part que les porteurs
sont des trous en accord avec la valeur du dopage (x=0.33) et d’autre part que la contribution de
l’effet Hall extraordinaire est ne´gligeable a` basse tempe´rature. Lorsque T augmente, ρH pre´sente
une forte pente a` bas champ, a` rapprocher de la de´pendance en champ de l’aimantation ; comme
ρAHE ∼ M, il est vraisemblable que cette caracte´ristique soit le signe d’une forte contribution
due a` l’AHE. Les coefficients d’effets Hall ordinaire et extraordinaire RHO et RAHE peuvent eˆtre
calcule´s a` partir des courbes pre´ce´dentes via les proce´dures de´crites en 4.3.3 (chapitre 2, Partie
II). Notons que RAHE a e´te´ de´duit du rapport des pentes a` bas champ de ρH et de M. L’autre
technique (extrapolation de la pente a` fort champ ∂ρH/∂H a` ze´ro) donne une de´pendance en
tempe´rature globalement similaire.
La densite´ de porteurs de charge dans le mode`le de Drude, de´duite des valeurs de RHO, est
repre´sente´e en fonction de la tempe´rature sur la figure 8.9 ; n de´croˆıt avec T et devient presque
nul pre`s de TC en accord avec le comportement isolant observe´ pour le compose´ LCMO a` T
> TC. Les valeurs obtenues a` basse tempe´rature sont beaucoup plus grandes que la densite´
attendue n ' x, en analogie avec les re´sultats de la litte´rature [74, 75, 76, 73]. Remarquons que
la valeur de n de´duite de RHO a` 10 K est infe´rieure lorsque le courant est applique´ selon [11¯0]
par rapport au cas ou` il l’est selon [001]. Par ailleurs, cette dernie`re valeur est supe´rieure aux
re´sultats obtenus dans la litte´rature pour cette meˆme orientation de ~j.
L’e´volution de RAHE avec T est pre´sente´e sur la figure 8.10 pour~j // [11¯0] (a) et~j // [001] (c).
Dans les deux cas, RAHE augmente avec T jusqu’a` 290K, puis de´croˆıt. Dans tout l’intervalle de
tempe´rature, RAHE est supe´rieur pour~j // [11¯0]. Cette diffe´rence peut provenir de plusieurs effets.
Le mode`le de Lyanda-Geller et al [69] pre´sente´ pre´ce´demment (1.3.5 chapitre 1, Partie I), de´crit
comment la contribution extraordinaire de l’effet Hall apparaˆıt lorsque la conduction devient
polaronique. Les interfe´rences entre le transfert d’un porteur entre deux sites et le tranfert via
un troisie`me site (via la diffusion par un phonon) entraˆınent une augmentation de RAHE lorsque
l’agitation thermique ge´ne`re un de´sordre de spin conse´quent. Dans ce cadre, ρAHE s´e´crit :
ρAHE = − 1ne
(
α~ζ
eξ2cos4(θ/2)
)
(8.9)
ou` ζ est un parame`tre d’asyme´trie inte´grant l’aimantation, l’aire de´finie par la position de
trois sites entre lesquels un e´lectron peut sauter et le couplage spin-orbite λso, α un facteur
nume´rique de´crivant la multiplicite´ des processus de diffusion e´lectron-phonon et la diffe´rence
entre les amplitudes de saut entre premiers et second voisins (α ' 2.5), ξ la distance entre sites
et θ l’angle moyen de de´sorientation entre spins voisins. Dans ce mode`le, ζ et donc ρAHE varient
line´airement avec λso. Les diffe´rents parame`tres pouvant donner lieu a` une anisotropie de l’effet
Hall extraordinaire selon la direction de ~j sont donc λso et ξ. On a donc :
ρAHE[001]
ρAHE[11¯0]
=
λso[001]
λso[11¯0]
ξ2[11¯0]
ξ2[001]
(8.10)
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Fig. 8.9 – Densite´s de porteurs de charge par ion Mn en fonction de T, de´duites des valeurs
du coefficient Hall ordinaire dans le cadre du mode`le de Drude, pour~j paralle`le a` [11¯0] (a) ou a`
[001] (b).
Si l’on suppose que lorsque ~j // [11¯0] ξ = a
√
2 et lorsque ~j // [001] ξ = a, comme
ρH[001]max/ρH[11¯0]max ' 0.4 nous de´duisons que le couplage spin-orbite pre´sente un anisotropie
telle que λso[11¯0] ' 5λso[001].
Comparons a` pre´sent les courbes RAHE(T) avec les courbes de´crivnat l’e´volution thermique
de l’AMR (courbes P1(T)) mesure´es a` H=50 kOe. Paralle`lement au le comportement observe´
pour l’effet Hall extraordinaire, l’AMR est supe´rieure lorsque le courant est applique´ suivant
[11¯0] que dans le cas ~j // [001], le rapport entre les valeurs maximales valant e´galement 0.4.
Comme nous l’avons mentionne´ dans le chapitre 1 de la premie`re Partie, dans les manganites,
l’AMR de´pend probablament de λso [90]. Ainsi, un couplage spin-orbite plus intense doit conduire
a` une AMR plus forte. Ici, dans le re´gime de transition me´tal-isolant, l’AMR est supe´rieure dans
le cas ~j // [11¯0] en accord avec la valeur de λso de´termine´e a` partir des mesures d’effet Hall
extraordinaire. Ceci sugge`re donc que l’AMR et l’AHE ont une meˆme origine pour laquelle le
couplage spin-orbite a un roˆle primordial. De plus, ces donne´es semblent indiquer que λso varie
selon la direction cristallographique pre`s de TC, ce qui est a` rapprocher de l’apparition d’une
distortion Jahn-Teller dans cet intervalle de tempe´rature. La de´formation des octae`dres MnO6 le
8.2. CORRE´LATION AVEC L’EFFET HALL EXTRAORDINAIRE 187
0 100 200 300
0.0
0.1
0.2
 
 
AM
R
 
(%
)
T (K)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
(d)
(c)
 
-
R
A
H
E 
(10
-
7  
m
3 /C
)
 
 
0 100 200 300
0.0
0.1
0.2
 
 
A
M
R
 
(%
)
T (K)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
(b)
(a)
-
R
A
H
E 
(10
-
7  
m
3 /C
)
 
 
Fig. 8.10 – De´pendance en tempe´rature du coefficient d’effet Hall extraordinaire et de l’ampli-
tude de l’AMR pour ~j paralle`le a` [11¯0] (a) et (b), ou a` [001] (c) et (d).
long de l’axe c peut induire une anisotropie de l’interaction entre spins et orbitales e´tant donne´
que dans ce re´gime les niveaux dx2−y2 et dz2 ne sont plus de´ge´ne´re´s.
Il semble donc que l’orgine de l’effet Hall extraordinaire et de l’AMR re´side dans la pre´sence
de charges localise´es dans le re´gime de transition. Une telle texture magne´toe´lectronique est la
condition sine qua non de l’apparition des interfe´rences entre probabilite´s de transfert de´crites
par Lyanda-Geller et al , et donc de la ge´ne´ration de la contribution extraordinaire de la conducti-
vite´ transverse dans ce mode`le. Par ailleurs, la localisation des porteurs de charge s’accompagne
d’une leve´e de de´ge´ne´rescence des niveaux dx2−y2 et dz2 et donc de la perte de la syme´trie
sphe´rique de la distribution de charge autour des ions Mn. Cet effet est susceptible d’induire une
anisotropie des processus de diffusion, en analogie avec ce qui est observe´ dans des compose´s
comme PrAl2 [94], et ainsi de donner lieu a` une anisotropie de la magne´tore´sistance.
Dans ce chapitre, nous avons pre´sente´ des re´sultats de mesure de la magne´tore´sistance aniso-
trope dans des couches minces de manganites. Cette variation angulaire de la magne´tore´sistance
est proportionnelle a` sin2Θ a` fort champ et semble e´troitement lie´e a` l’anisotropie
magne´tocristalline, celle-ci pouvant induire l’apparition de termes d’ordre supe´rieur pour H
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< Ha. L’amplitude a` fort champ de´pend de la qualite´ cristalline des couches, ce qui sugge`re
que l’AMR des e´chantillons mesure´s provient ge´ne´ralement d’une contribution intragranulaire et
d’une contribution des interfaces. Dans le cas de couches quasi-monocristallines, la de´pendance
en tempe´rature de l’AMR pre´sente un pic pre`s de TC, en analogie avec l’effet Hall extraordinaire.
La comparaison des donne´es relatives a` ces deux grandeurs pour deux directions du courant ap-
plique´ sugge`re d’une part que l’AMR comme l’AHE apparaissent du fait de la localisation des
porteurs de charge dans le re´gime de transition me´tal-isolant, et d’autre part que l’intensite´ du
couplage spin-orbite de´pend de la direction cristallographique.
Conclusion
Cette the`se a e´te´ consacre´e a` l’e´tude de couches minces des manganites de valence mixte. Ces
e´chantillons ont e´te´ obtenus en partie graˆce a` des collaborations avec d’autres groupe de recherche
auquel cas les couches ont e´te´ e´labore´es par ablation laser (Universitat de Barcelona, Univeristy
of Cambridge) ou par CVD (Universite´ de Moscou). Le reste des e´chantillons a e´te´ fabrique´ a`
l’ICMAB par pulve´risation cathodique. Ce syste`me de sputtering, conc¸u, de´veloppe´ et automatise´
a` l’ICMAB, est de´crit dans le premier chapitre de la Partie II de ce manuscript. L’optimisation
des conditions de de´poˆt (tempe´rature et vitesse de croissance) et la caracte´risation des couches
en diffraction et re´flectome´trie de rayons X, AFM, magne´tome´trie et magne´totransport ont e´te´
l’objet du chapitre 3 de cette Partie, les diffe´rentes techniques mises en œuvre e´tant pre´sente´es
dans le chapitre 2.
Ces e´chantillons ont e´te´ e´tudie´s dans le triple objectif de comprendre en profondeur le roˆle
des interfaces sur les proprie´te´s de magne´totransport, d’e´tablir une strate´gie pour la fabrication
d’he´te´rostructures performantes inte´grables dans de futurs dispositifs d’e´lectronique de spin et de
contribuer a` la compre´hension de phe´nome`nes fondamentaux comme la magne´tore´sistance aniso-
trope et l’effet Hall extraordinaire. L’effet des interfaces contenues dans le plan de la couche sur la
magne´tore´sistance a e´te´ e´tudie´ dans trois types d’e´chantillons : des couches pre´sentant plusieurs
populations de cristallites de´soriente´s entre eux, des couches bicristallines et des e´chantillons
contenant une ou plusieurs interfaces microme´triques ge´ne´re´es par irradiation laser du substrat
avant de´poˆt. Il se de´gage trois conclusions des re´sultats obtenus :
– La nature du couplage est primordiale ; en effet, la forte sensibilite´ du double-e´change aux
distortions structurales produit des re´gions faiblement magne´tiques et fortement re´sistives
pouvant jouer le roˆle de barrie`res tunnel et ainsi donner lieu a` l’apparition d’une forte
magne´tore´sistance de bas-champ. Une telle variation n’est pas observe´e dans le cas d’une in-
terface ge´ne´re´e dans une couche de SrRuO3, ce compose´ e´tant un ferromagne´tique itine´rant.
– Les proprie´te´s e´lectroniques des interfaces sont directement lie´es au de´sordre structural et
en corre´lation avec l’angle de de´sorientation entre grains. Notamment, la magne´tore´sistance
de fort champ augmente pour les interfaces les plus de´sordonne´es.
– L’obtention d’une forte re´ponse a` bas champ s’obtient lorsque les porteurs de charge doivent
traverser une barrie`re tunnel entre deux e´lectrodes de´couple´es magne´tiquement, et si leur
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polarisation est suffisamment e´leve´e. En d’autres termes, le de´sordre structural doit eˆtre
suffisant pour qu’une re´gion fortement re´sistive soit cre´e´e mais pas trop e´leve´ de sorte
que le de´sordre magne´tique dans l’interface ou a` sa proximite´ n’induise pas une perte de
polarisation des porteurs participant au processus tunnel.
L’e´tude de l’influence du substrat (STO, LAO ou NGO) sur les proprie´te´s
magne´toe´lectroniques de couches de LCMO a e´te´ l’objet du chapitre 2 de la Partie III. Ces
re´sultats sont particulie`rement importants pour la fabrication d’he´te´rostructures contenant
une ou plusieurs interfaces manganite - isolant. Une caracte´ristique fondamentale des couches
e´tudie´es est que le LCMO posse`de le meˆme parame`tre de maille que le substrat et donc que la
pre´sence de de´fauts de type dislocations est en principe minimise´e. Il s’en suit que les effets pure-
ment ste´riques ne peuvent pas rendre compte de la de´te´rioration des proprie´te´s de la manganite,
notamment TC au fur et a` mesure que l’e´paisseur d diminue. Pour les couches les moins e´paisses,
les mesures de transport et d’aimantation mettent en e´vidence une forte influence du substrat
conduisant a` une re´duction du moment magne´tique, de la conductivite´ et de la tempe´rature
de Curie. Pour les couches de´pose´es sur STO, des mesures de re´sonance magne´tique nucle´aire
montrent que trois phases aux proprie´te´s magne´toe´lectroniques diffe´rents coexistent. Notam-
ment, une forte densite´ de re´gions non-ferromagne´tiques est de´tecte´e a` l’interface avec STO. La
re´duction de la tempe´rature de Curie apparaˆıt lie´e a` une plus faible densite´ de porteurs dans
la phase ferromagne´tique-me´tallique, et semble donc de´couler d’une se´gre´gation de charges ac-
compagnant la se´paration de phases. Au vu des re´sultats d’une e´tude the´orique re´cente [66], il
semble que l’interaction avec le substrat induise un de´sordre dans les interactions magne´tiques
et donne ainsi lieu a` une se´paration de phases. L’origine exacte de ce de´sordre reste inconnue
mais les re´sultats des mesures de NMR pour les e´chantillons sur NGO et LAO, et l’analyse de
couches de´pose´es sur des substrats dont l’e´tat de surface a e´te´ pre´alablement optimise´ par la
proce´dure de´crite au de´but du chapitre 2 de la Partie II, devraient permettre de mieux cerner
le roˆle des diffe´rentes sources de de´sordre structural.
Le troisie`me chapitre de la Partie III a e´te´ consacre´ a` l’e´tude de la magne´tore´sistance aniso-
trope sur des couches de LCMO et LSMO pre´sentant diffe´rentes proprie´te´s structurales. A bas
champ, une claire corre´lation avec l’anisotropie magne´cristalline est obtenue. La de´pendence en
tempe´rature de l’amplitude de l’AMR mesure´e a` fort champ sugge`re que les joints de grains et les
re´gions intragranulaires donnent lieu a` des AMR diffe´rentes. La direction de propagation du cou-
rant a e´galement une forte influence. La comparaison des re´sultats avec des mesures d’effet Hall
extraordinaire sugge`re que des effets quantiques lie´s a` la texture du re´seau de spin dans le re´gime
ou` les porteurs sont partiellement localise´s sont responsables de la de´pendence en tempe´rature
obtenue, via l’interaction spin-orbite. Une possible anisotropie de cette interaction est de´duite
des mesures en fonction de l’orientation du courant. Une e´tude plus e´tendue et plus syste´matique
est certainement requise pour confirmer ces re´sultats et comprendre quantitativement l’origine
de l’anisotropie de l’AMR de l’AHE.
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Les manganites a` valence mixte pre´sentent une grande varie´te´ de proprie´te´s inte´ressantes,
tant du point de vue technologique que dans le cadre de la physique des syste`mes pre´sentant
plusieurs interactions d’amplitude similaire. La sensibilite´ du me´canisme de double-e´change aux
modifications structurales permet d’obtenir une forte magne´tore´sistance de bas champ utilisable
dans des dispositifs, mais est partiellement responsable du mauvais fonctionnement des jonctions
tunnel a` base de manganites. L’obtention de dispositis performants passe probablement par
l’utilisation de mate´riaux ferromagne´tiques de TC supe´rieure, comme le syste`me A2BB’O6 [215,
216] mais e´galement par l’optimisation de la qualite´ structurale des couches atomiques situe´es
pre`s des interfaces et l’utilisation de nouvelles ge´ome´tries de mesure [217]. Quant aux effets de
magne´totransport comme l’AMR et l’AHE, un important travail the´orique reste a` faire pour
expliquer les donne´es pre´sente´es ici, et celles publie´es dans la litte´rature.
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Resumen
Los materiales objeto de estudio en esta Tesis son o´xidos de Mn del tipo L1−xAxMnO3 (L=La,
A=Ca, Sr) con x=1/3, que presentan una transicio´n paramagnetismo-ferromagnetismo a tempe-
raturas del orden de TC ' 300 K. En la zona paramagne´tica la resistencia ele´ctrica del material
tiene un comportamiento de tipo semiconductor que cambia a meta´lico al atravesar la tempe-
ratura de transicio´n magne´tica TC, es decir, exhibe una transicio´n del tipo metal-aislante en
las proximidades de TC. La aplicacio´n de un campo magne´tico externo favorece la aparicio´n del
orden ferromagne´tico produciendo un desplazamiento de la transicio´n metal-aislante hacia tem-
peraturas ma´s elevadas. Este desplazamiento genera una fuerte disminucio´n de la resistividad
intr´ınseca cerca de esta transicio´n, dando lugar a la aparicio´n de un importante efecto magne-
toresistivo que se ha dado en llamar magnetoresistencia colosal. Dado el complicado entramado
de los diferentes feno´menos f´ısicos concurrentes en las manganitas, estos o´xidos tienen un gran
intere´s tanto desde el punto de vista ba´sico, para el estudio de la fenomenolog´ıa de los sistemas
de electrones fuertemente correlacionados, como desde el punto de vista del desarrollo de nuevos
dispositivos para la electro´nica de esp´ın.
Dentro de este marco, esta tesis esta´ organizada en tres apartados :
1. Una gran parte del trabajo experimental ha consistido en el desarrollo y la automatizacio´n
de un sistema de crecimiento de la´minas de o´xidos magne´ticos mediante pulverizacio´n
cato´dica de radiofrecuencia (sputtering RF). Este equipo funciona con una ca´mara de alto
vac´ıo cuya atmo´sfera esta´ controlada mediante dos bombas, electrova´lvulas y fluxo´metros.
Los distintos elementos del sistema (calefactores, portasustratos, magnetrones, etc) se
controlan por ordenador, lo cual permite realizar procesos de fabricacio´n de muestras de
forma totalmente automa´tica.
2. La segunda parte del trabajo consiste en controlar el crecimiento de la´minas delgadas de
manganitas de valencia mixta, ba´sicamente el compuesto La2/3Ca1/3MnO3, a nivel na-
nosco´pico. La influencia de las condiciones de depo´sito (temperatura, velocidad, etc) sobre
los distintos para´metros claves del material (para´metros de celda, temperaturas de tran-
sicio´n, resistividad residual, rugosidad superficial, etc) ha sido estudiada de forma extensiva
y se ha conseguido la fabricacio´n de la´minas de alta calidad de forma reproducible.
3. La parte ma´s importante de la investigacio´n se ha dedicado a intentar determinar el pa-
pel que juegan las intercaras en las propiedades f´ısicas en capas de manganita. Como ya
es bien sabido, la interaccio´n responsable del ferromagnetismo de este material es muy
sensible a las distorsiones de la estructura cristalina, lo cual, combinado con la alta po-
larizacio´n de los portadores de carga, lleva a una magnetoresistencia de bajo campo muy
fuerte en cera´micas nanome´tricas. Esta fuerte polarizacio´n tambie´n da lugar a una fuerte
respuesta a campo de´bil en uniones tu´nel. Nuestra contribucio´n consiste en la fabricacio´n
de intercaras artificiales de varios tipos (la´minas formadas por granos desorientados entre
s´ı, intercaras generadas por laser, uniones bicristalinas) y en la correlacio´n de los resulta-
dos experimentales con la caracterizacio´n estructural. La influencia de la intercara con el
substrato (SrTiO3, LaAlO3, NdGaO3) ha sido estudiada en capas epitaxiales de distintos
grosores (entre 2.4 et 180 nm) totalmente tensionadas. Entre los cambios ma´s espectacu-
lares observados destacan una fuerte bajada de la temperatura de Curie, un aumento de la
resistividad y una separacio´n de fases entre regiones aislantes y ferromagne´ticas, aislantes
y no ferromagneticas y zonas meta´licas y ferromagne´ticas. Por otra parte, feno´menos ma´s
fundamentales como la magnetoresistencia aniso´tropa y el efecto Hall ano´malo tambie´n han
sido objeto de estudio y se han intentado correlacionar con el acoplamiento esp´ın-orbita y
el estado magne´tico cerca de la transicio´n ferromagne´tica.
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Summary
This thesis reports on properties of Mn oxides of the type L1−xAxMnO3 (L=La, A=Ca, Sr) with
x=1/3. These compounds exhibit a paramagnet-to-ferromagnet transition at TC ' 300 K. In the
paramagnetic regime, the electric resistance reveals a semi-conducting behaviour that changes to
metallic when the temperature becomes lower than TC. In other words, the magnetic transitition
is accompanied by an insulator-to-metal transition. The application of an external magnetic
field favours the ferromagnetic ordering of Mn moments which leads to a shift of TC to higher
temperatures which in turn produces an important decrease of the intrinsic resistivity close to
this transition, giving rises to a strong magnetoresistive effect called colossal magnetoresistance.
In these compounds, many interactions have similar energy scales and compete to determine the
ground state, making manganites very interesting materials from the basic point of view (related
to the study of strongly correlated systems) as well as for the development of new devices for
spin electronics.
Within this frame, this thesis is focused on the three following points :
1. The biggest effort in the experimental work has been dedicated to the setup and automa-
tisation of a radiofrequency sputtering system for the fabrication of thin films of magnetic
oxides. This systems includes a high vacuum chamber whose atmosphere is controlled by
two pumps, electrovalves and fluxmeters. The different elements of the system (substrate
heaters and holders, magnetrons, etc) are computer-controlled, which allows the growth of
films and heterostructures in a fully automated fashion.
2. The second part of the work consisted in controlling the growth of thin films of mixed
valence manganites, mainly La2/3Ca1/3MnO3, at the nanoscopic scale. The influence of se-
veral parameters (temperature, growth rate, etc) on the different key characteristics of the
material (cell parameters, transition temperatures, residual resisitivity, surface roughness,
etc) has been extensively studied and the reproducible fabrication of high-quality films has
been achieved.
3. The main part of the work is focused on the role of interfaces on the physical properties
of manganite thin films. It is well know that the interaction responsible for ferromagne-
tism in these compounds is very sensitive to structural distortions which, combined with
a high polarisation of the charge carriers, leads to a strong low-field magnetoresistance
in nanometric ceramic powders. This high polarisation also gives rise to a large low-field
response in tunnel junctions. Our contribution consists in the fabrication of artificial inter-
faces of several types (epitaxial films with in-plane misoriented crystallites, laser-patterned
interfaces and bicrystalline junctions) and the correlation of magnetic and magnetotrans-
port results with data from structural analysis. The influence of the interface with the
substrate (SrTiO3, LaAlO3, NdGaO3) has also been studied by growing fully strained epi-
taxial films with thicknesses ranging from 2.4 nm to 180 nm. Among the most dramatic
effects observed, one can mention a marked decrease of TC accompanied by an increase of
the residual resistivity when reducing the thickness of the films, as well as a multiphase se-
paration between ferromagnetic-metallic, ferromagnetic-insulating and non-ferromagnetic-
insulating regions. Apart from this study about the properties of interfaces in manganites,
fundamental transport phenomena such as anisotropic magnetoresistance and anomalous
Hall effect have been assigned have also been investigated. Their magnitude and tempe-
rature dependence have been analysed and a semi-quantitative explanation involving the
spin-orbit interaction and the electronic texture close to TC has been proposed.
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